
附件3          2018年新型墙体材料产品质量专项检查企业生产现场抽检结果汇总表

序号 地区

烧结砖/砌块 蒸压加气混凝土砌块/板 混凝土砖/砌块 墙板 石膏砌块 蒸压粉煤灰砖 总体情况
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1 贵阳市 1 1 100% 14 11 78.6% 16 14 87.5% 3 3 100% 2 2 100% 0 0 / 36 31 86.1%

2 遵义市 12 10 83.3% 18 15 83.3% 5 5 100% 3 3 100% 1 1 100% 0 0 / 39 34 87.2%

3
六盘水

市
0 0 / 6 5 83.3% 36 35 97.2% 4 4 100% 1 1 100% 2 2 100% 49 47 95.9%

4 安顺市 2 2 100% 8 6 75.0% 11 11 100% 0 0 / 0 0 / 1 1 100% 22 20 90.9%

5 毕节市 0 0 / 16 12 75.0% 17 13 76.5% 2 2 100% 1 1 100% 1 0 0.0% 37 28 75.7%

6 铜仁市 0 0 / 7 6 85.7% 1 1 100% 0 0 / 0 0 / 0 0 / 8 7 87.5%

7
黔东南

州
3 3 100% 7 7 100% 6 6 100% 1 0 0.0% 0 0 / 0 0 / 17 16 94.1%

8 黔南州 5 5 100% 14 12 85.7% 4 3 75.0% 5 4 80.0% 1 1 100% 0 0 / 29 25 86.2%

9
黔西南

州
3 2 66.7% 5 1 20.0% 15 13 86.7% 0 0 / 0 0 / 0 0 / 23 16 69.6%

10
贵安新

区
0 0 / 0 0 / 0 0 / 2 2 100% 0 0 / 0 0 / 2 2 100%

11 仁怀市 0 0 / 1 0 0.0% 1 1 100% 0 0 / 0 0 / 0 0 / 2 1 50.0%

12 威宁县 0 0 / 0 0 / 11 9 81.8% 0 0 / 0 0 / 0 0 / 11 9 81.8%

13 云南省 0 0 / 5 5 100% 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 5 5 100%

合计 26 23 88.5% 101 80 79.2% 123 111 90.2% 20 18 90.0% 6 6 100% 4 3 75.0% 280 241 86.1%


