
附件4     2018年新型墙体材料产品质量专项检查在建建筑工程现场抽检情况汇总表

序号 地区
工地数/

个
合格工地
数/个

工地合格
率/%

烧结砖/砌块 蒸压加气混凝土砌块 混凝土砖/砌块 总体情况

抽检产品批
次数/个

合格批次
数/个

批次合格
率/%

抽检产品
批次数/个

合格批
次数/个

批次合格
率/%

抽检产品
批次数/个

合格批
次数/个

批次合格
率/%

抽检产品批
次数/个

合格批
次数/个

批次综合合
格率/%

1 贵阳市 10 8 80.0% 0 0 / 10 8 80.0% 0 0 / 10 8 80.0%

2 遵义市 7 2 28.6% 6 2 33% 5 4 80.0% 0 0 / 11 6 54.5%

3 六盘水市 10 6 60.0% 0 0 / 11 6 55% 3 3 100% 14 9 64.3%

4 安顺市 10 7 70.0% 0 0 / 11 8 72.7% 1 1 100% 12 9 75.0%

5 毕节市 7 2 28.6% 0 0 / 9 4 44.4% 1 1 100% 10 5 50.0%

6 铜仁市 7 7 100% 2 2 100% 5 5 100% 3 3 100% 10 10 100%

7 黔东南州 7 5 71.4% 0 0 / 4 2 50.0% 4 4 100% 8 6 75.0%

8 黔南州 8 8 100% 0 0 / 7 7 100% 2 2 100% 9 9 100%

9 黔西南州 7 4 57.1% 3 0 0% 5 3 60.0% 2 2 100% 10 5 50.0%

10 贵安新区 3 1 33.3% 0 0 / 3 1 33.3% 0 0 / 3 1 33.3%

合计 76 50 65.8% 11 4 36.4% 70 48 68.6% 16 16 100% 97 68 70.1%


