
序号 生产单位名称 产品名称 被抽查单位地址
产品规格
型号

注册商
标

批号 生产日期 检验日期 检验依据 检验结果

1 贵阳长城涂料有限公

司

红牛内墙乳胶漆

（面漆）

贵阳市花溪区小孟工业

园区乌江路10号
65kg/桶

图形商

标
2019-8-29 2019-10-17

GB/T 9756-2009 合成树脂乳液内墙涂料

；GB 18582-2008 室内装饰装修材料 内墙

涂料中有害物质限量；CCGF411.2-2015合

成树脂乳液内墙涂料产品质量监督抽查实

施规范

合格

2 贵阳方正涂料有限责

任公司

内墙（净味）乳胶

漆（白色）（面

漆）

贵州省贵阳市花溪区花

溪养牛工业区
20kg/桶 正发漆 805 2019-8-5 2019-10-17

GB/T 9756-2009 合成树脂乳液内墙涂料

；GB 18582-2008 室内装饰装修材料 内墙

涂料中有害物质限量；CCGF411.2-2015合

成树脂乳液内墙涂料产品质量监督抽查实

施规范

合格

3 贵阳乌当鸿运装饰涂

料加工厂

欧利邦“清新氧吧

”高级净味乳胶漆

（内墙面漆）

贵州省贵阳市乌当区东

风镇高穴村东集-12-

280-5房屋一楼

20kg/桶 欧利邦 2019-9-8 2019-10-17

GB/T 9756-2018 合成树脂乳液内墙涂料；

GB 18582-2008 室内装饰装修材料 内墙涂

料中有害物质限量 ；CCGF411.2-2015 合

成树脂乳液内墙涂料 产品质量监督抽查实

施规范

合格

4 贵州中亚高科涂料有

限公司

内墙乳胶漆（面

漆）

贵州省贵阳市白云区沙

文镇四方坡村
22千克/桶 黔润漆

2019008

0902
2019-9-10 2019-10-17

GB/T9756-2018合成树脂乳液内墙涂料；

GB18582-2008室内装饰装修材料  内墙涂

料中有害物质限量；CCGF411.2-2015合成

树脂乳液内墙涂料 产品质量监督抽查实施

规范

合格

5 贵州亚奥建筑材料有

限公司

水性内墙乳胶漆

（面漆）

贵州省贵阳市白云区麦

架镇麦架村罗家寨组30

号

18kg/桶 亚奥涂 2019-9-20 2019-10-17

GB/T 9756-2018 合成树脂乳液内墙涂料；

GB 18582-2008 室内装饰装修材料 内墙涂

料中有害物质限量；CCGF 411.2-2015 合

成树脂乳液内墙涂料产品质量监督抽查实

施规范

合格

附件：                  

2019年油漆、涂料产品质量市级监督抽查情况明细表



6 贵阳长城涂料有限公

司

红牛外墙乳胶漆

（面漆）

贵阳市花溪区小孟工业

园区乌江路10号
65kg/桶

图形商

标
2019-8-29 2019-10-17

GB/T9755-2014合成树脂乳液外墙涂料；

GB24408-2009建筑用外墙涂料中有害物质

限量；CCGF 411.3-2015 建筑用外墙涂料

产品质量监督抽查实施规范

合格

7 贵阳方正涂料有限责

任公司

环保外墙乳胶漆

（白色）（面漆）

贵州省贵阳市花溪区花

溪养牛工业区
20kg/桶 正发漆 0411 2019-4-11 2019-10-17

GB/T9755-2014合成树脂乳液外墙涂料；

GB24408-2009建筑用外墙涂料中有害物质

限量；CCGF 411.3-2015 建筑用外墙涂料

产品质量监督抽查实施规范

合格

8 贵州甲秀造漆有限公

司
白水性环保外墙漆

贵州省贵阳市南明区车

水路47号
20kg/桶 甲秀 2019-4-12 2019-9-24

GB/T 9755-2014  合成树脂乳液外墙涂

料；GB 24408-2009  建筑用外墙涂料中有

害物质限量；CCGF 411.3-2015 建筑用外

墙涂料产品质量监督抽查实施规范

合格

9 贵阳乌当鸿运装饰涂

料加工厂

欧利邦金装五合一

豪华外墙漆（面

漆）

贵州省贵阳市乌当区东

风镇高穴村东集-12-

280-5房屋一楼

20kg/桶 欧利邦 2019-9-8 2019-10-17

GB/T 9755-2014 合成树脂乳液外墙涂料

；GB 24408-2009 建筑用外墙涂料中有害

物质限量 ；CCGF 411.3-2015 建筑用外墙

涂料产品质量监督抽查实施规范

合格

10 贵州中亚高科涂料有

限公司

外墙乳胶漆（面

漆）

贵州省贵阳市白云区沙

文镇四方坡村
20千克/桶 黔润漆

2019093

53
2019-9-17 2019-10-17

GB/T9755-2014合成树脂乳液外墙涂料；

GB24408-2009建筑用外墙涂料中有害物质

限量；CCGF 411.3-2015 建筑用外墙涂料

产品质量监督抽查实施规范

合格

11 贵州汉耐森建筑材料

有限公司

外墙乳胶漆（面

漆）

贵州省贵阳市观山湖区

朱昌镇茶饭村四组
20kg/桶 / 2019-9-10 2019-10-11

GB/T 9755-2014 合成树脂乳液外墙涂料；

GB 24408-2009 建筑用外墙涂料中有害物

质限量；CCGF 411.3-2015 建筑用外墙涂

料产品质量监督抽查实施规范

合格



12 贵阳神迪科技有限公

司乌当分公司

高温中涂灰（环氧

底漆）

贵州省贵阳市乌当区东

风镇老乌当大桥
20kg/桶 神迪

2019091

001
2019-9-10 2019-9-20

Q/SDBZ 01-2018 现代合成树脂高级涂料；

GZCCXZ 5256-2019 油漆涂料产品质量监督

抽查实施细则

合格

13 贵阳方正涂料有限责

任公司
调合漆（白色）

贵州省贵阳市花溪区花

溪养牛工业区
15kg/桶 霞秀 0518 2019-5-18 2019-11-19 Q/GFT02-2017新型调和漆及防锈漆系列 合格

14 贵阳方正涂料有限责

任公司

聚氨酯清漆及聚氨

酯色漆稀释剂

贵州省贵阳市花溪区花

溪养牛工业区
500mL/瓶 正发 2019-7-17 2019-11-22 Q/GFT03-2017涂料稀释剂 合格

15 贵阳神迪科技有限公

司乌当分公司

环氧云铁中间漆

（环氧云铁防腐涂

料）

贵州省贵阳市乌当区东

风镇老乌当大桥
20kg/桶 神迪

2019091

103
2019-9-11 2019-11-10

Q/SDBZ 01-2018 现代合成树脂高级涂料；

GZCCXZ 5256-2019 油漆涂料贵州省产品质

量监督抽查实施细则

合格

16 贵阳神迪科技有限公

司乌当分公司
环氧富锌底漆

贵州省贵阳市乌当区东

风镇老乌当大桥
20kg/桶 神迪

2019911

02
2019-9-11 2019-11-10

Q/SDBZ 01-2018现代合成树脂高级涂料；

GZCCXZ5256-2019 油漆涂料  贵州省产品

质量监督抽查实施细则

合格

17 贵州甲秀造漆有限公

司

铁红新型树脂调合

漆

贵州省贵阳市南明区车

水路47号
400克/瓶 甲秀 2019-7-15 2019-9-24

Q/JX 01-2015 新型树脂各类涂料；GZCCXZ

5256-2019油漆涂料产品质量监督抽查实施

细则

合格



18 贵州甲秀造漆有限公

司

中灰新型树脂调合

漆

贵州省贵阳市南明区车

水路47号
2.8kg/桶 甲秀 2019-3-20 2019-9-24

Q/JX 01-2015 新型树脂各类涂料；GZCCXZ

5256-2019油漆涂料产品质量监督抽查实施

细则

合格

19 贵阳红润化工有限公

司
醇酸清漆

贵州贵阳市云岩区金关

工业小区
16kg/桶 红润

2019092

102
2019-9-21 2019-11-5

GB/T 25251-2010 醇酸树脂涂料 ；GZCCXZ

5256-2019 油漆涂料产品质量监督抽查实

施细则

合格

20 贵阳红润化工有限公

司
环氧云铁中间漆

贵州省贵阳市云岩区金

关工业小区
25kg/桶 红润

2019092

102
2019-9-21 2019-11-5

JT/T 722-2008 公路桥梁钢结构防腐涂装

技术条件 ；GZCCXZ 5256-2019 油漆涂料

产品质量监督抽查实施细则

合格

21 贵阳红润化工有限公

司

淡灰丙烯酸聚氨酯

面漆

贵州省贵阳市云岩区金

关工业小区
25kg/桶 红润

2019092

102
2019-9-21 2019-11-5

JT/T 722-2008 公路桥梁钢结构防腐涂装

技术条件；GZCCXZ 5256-2019油漆涂料产

品质量监督抽查实施细则

合格


