
标准值
（N）

实测值
（N）

标准值 实测值
标准值
（N）

实测值
（N）

1
聚乙烯吹塑
农用地面覆
盖薄膜

贵阳富民
塑料厂

贵阳市金阳新
区金华镇翁井

村四组

1m×
0.014
mm

/
2021
-06-
04

合格 / /

厚度极限偏差,平均厚
度偏差，%,拉伸负荷,
断裂伸长率，%,直角

撕裂负荷

纵向：≥
1.6

横向：≥
1.6

纵向：2.5
横向：2.8

纵向：≥
260

横向：≥
260

纵向：460
横向：486

纵向：≥
0.8

横向：≥
0.8

纵向：1.2
横向：1.3

2 农用塑料薄
膜（白色）

贵州昱瑞
农业科技
有限公司

贵州省贵阳市
乌当区水田镇
三江村八组58

号

2000*
0.012
mm

黔源
2021
-08-
11

合格 / /

厚度极限偏差,平均厚
度偏差，%,拉伸负荷,
断裂伸长率，%,直角

撕裂负荷

纵向：≥
1.6

横向：≥
1.6

纵向：2.7
横向：2.8

纵向：≥
260

横向：≥
260

纵向：460
横向：484

纵向：≥
0.8

横向：≥
0.8

纵向：1.3
横向：1.3

3 农用塑料薄
膜（黑色）

贵州昱瑞
农业科技
有限公司

贵州省贵阳市
乌当区水田镇
三江村八组58

号

1000×
0.014
mm

黔源
2021
-08-
11

合格 / /

厚度极限偏差,平均厚
度偏差，%,拉伸负荷,
断裂伸长率，%,直角

撕裂负荷

纵向：≥
1.6

横向：≥
1.6

纵向：2.6
横向：2.7

纵向：≥
260

横向：≥
260

纵向：444
横向：476

纵向：≥
0.8

横向：≥
0.8

纵向：1.2
横向：1.3

4
聚乙烯吹塑
农用地面覆
盖薄膜

威宁三佳
合农业科
技开发有
限公司

贵州省毕节市
威宁彝族回族
苗族自治县五
里岗工业园区

800×
0.010
mm

/
2021
-05-
29

合格 / /

厚度极限偏差,平均厚
度偏差，%,拉伸负荷,
断裂伸长率，%,直角

撕裂负荷

纵向：≥
1.6

横向：≥
1.6

纵向：2.2
横向：2.4

纵向：≥
260

横向：≥
260

纵向：424
横向：440

纵向：≥
0.8

横向：≥
0.8

纵向：1.1
横向：1.2

附件

序号 产品名称
被抽查单位

名称
被抽查单位地址

产品
规格
型号

省市场监管局农用塑料薄膜产品质量监督抽查产品及企业名单

拉伸负荷 断裂伸长率，% 直角撕裂负荷

关键性指标

注册
商标

生产
日期

检验
结果

不合
格项
目实
测值

不合
格项
目标
准值

检验项目



标准值
（N）

实测值
（N）

标准值 实测值
标准值
（N）

实测值
（N）

序号 产品名称
被抽查单位

名称
被抽查单位地址

产品
规格
型号

拉伸负荷 断裂伸长率，% 直角撕裂负荷

关键性指标

注册
商标

生产
日期

检验
结果

不合
格项
目实
测值

不合
格项
目标
准值

检验项目

5 聚乙烯塑料
薄膜

贵州平坝
欣旺农膜

厂

贵州省安顺市
平坝区夏云镇

三个小坡

800m
m×

0.01m
m

/
2021
-03-
31

合格 / /

厚度极限偏差,平均厚
度偏差，%,拉伸负荷,
断裂伸长率，%,直角

撕裂负荷

纵向：≥
1.6

横向：≥
1.6

纵向：2.0
横向：2.4

纵向：≥
260

横向：≥
260

纵向：402
横向：418

纵向：≥
0.8

横向：≥
0.8

纵向：1.2
横向：1.2

6
聚乙烯吹塑
农用地面覆
盖薄膜

贵阳金塑
塑胶制品
有限公司

贵州省贵阳市
云岩区金关村
金伍路18号前

院

1000×
0.01
（mm
）

/
2021
-06-
15

合格 / /

厚度极限偏差,平均厚
度偏差，%,拉伸负荷,
断裂伸长率，%,直角

撕裂负荷

纵向：≥
1.6

横向：≥
1.6

纵向：1.8
横向：2.1

纵向：≥
260

横向：≥
260

纵向：402
横向：420

纵向：≥
0.8

横向：≥
0.8

纵向：1.1
横向：1.0

7
聚乙烯吹塑
农用地面覆
盖薄膜

贵阳富民
塑料厂

贵州省贵阳市
观山湖区金华
镇翁井村四组

1m×
0.01m

m
/

2021
-07-
18

合格 / /

厚度极限偏差,平均厚
度偏差，%,拉伸负荷,
断裂伸长率，%,直角

撕裂负荷

纵向：≥
1.6

横向：≥
1.6

纵向：2.0
横向：2.1

纵向：≥
260

横向：≥
260

纵向：430
横向：448

纵向：≥
0.8

横向：≥
0.8

纵向：1.2
横向：1.2

8 农膜
独山县湘
南塑料厂

贵州省黔南布
依族苗族自治
州独山县百泉
镇东环南路

2000×
0.015
mm

/
2021
-04-
25

合格 / /

厚度极限偏差,平均厚
度偏差，%,拉伸负荷,
断裂伸长率，%,直角

撕裂负荷

纵向：≥
2.2

横向：≥
2.2

纵向：2.7
横向：2.8

纵向：≥
260

横向：≥
260

纵向：484
横向：477

纵向：≥
1.2

横向：≥
1.2

纵向：1.2
横向：1.3
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