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标准值
（%）

实测值
（%）

标准值 实测值

1 梳棉胎
贵州福花纺
织品有限公

司

贵州省贵阳
市修文县扎
佐镇中营村

26号

1460mm×
1120mm
2kg

福花 2021/8/5 合格 / /

短纤维含量,含杂
质率,纤维含量,
原料要求1,原料
要求2,原料要求3

≤1.4 0.8

医用纤维性废弃物；使用过的殡葬用纤
维制品；来自传染病疫区无法证明未被
污染的纤维制品；国家禁止进口的废旧
纤维制品；其他被严重污染或有毒有害
的物质不得直接或者间接作为加工絮用
纤维制品的原料；被污染的纤维下脚；
废旧纤维制品或其再加工纤维；纤维制
品下脚或其再加工纤维(符合GB18383第
4.1.3条规定的除外)；GB／T 5705中规
定的二、三类棉短绒；经脱色漂白处理
的纤维下脚、纤维制品下脚、再加工纤
维；未洗净的动物纤维；发霉变质的絮
用纤维也不得作为加工生活用絮用纤维
制品的原料；生活用絮用纤维制品中的
絮用纤维不得检出金属物或尖锐物等有
危害性的杂质，如针、铁丝、木棍等；
不得检出昆虫、鸟类、学齿动物等的排
泄物或其他不卫生物质；不得检出明显
的粉尘。

未检出

关键性指标

不合格
项目实
测值

不合格
项目标
准值

检验项目 含杂质率 原料要求

省市场监管局梳棉胎产品质量监督抽查产品及企业名单

附件

序号
产品名
称

被抽查单位
名称

被抽查单位
地址

产品规格
型号

注册
商标

生产日期
检验
结果
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标准值
（%）

实测值
（%）

标准值 实测值

关键性指标

不合格
项目实
测值

不合格
项目标
准值

检验项目 含杂质率 原料要求序号
产品名
称

被抽查单位
名称

被抽查单位
地址

产品规格
型号

注册
商标

生产日期
检验
结果

2 梳棉胎
贵州福花纺
织品有限公

司

贵州省贵阳
市修文县扎
佐镇中营村

26号

630mm×
1470mm
1.5kg

福花 2021/8/7 合格 / /

短纤维含量,含杂
质率,纤维含量,
原料要求1,原料
要求2,原料要求3

≤1.4 0.9

医用纤维性废弃物；使用过的殡葬用纤
维制品；来自传染病疫区无法证明未被
污染的纤维制品；国家禁止进口的废旧
纤维制品；其他被严重污染或有毒有害
的物质不得直接或者间接作为加工絮用
纤维制品的原料；被污染的纤维下脚；
废旧纤维制品或其再加工纤维；纤维制
品下脚或其再加工纤维(符合GB18383第
4.1.3条规定的除外)；GB／T 5705中规
定的二、三类棉短绒；经脱色漂白处理
的纤维下脚、纤维制品下脚、再加工纤
维；未洗净的动物纤维；发霉变质的絮
用纤维也不得作为加工生活用絮用纤维
制品的原料；生活用絮用纤维制品中的
絮用纤维不得检出金属物或尖锐物等有
危害性的杂质，如针、铁丝、木棍等；
不得检出昆虫、鸟类、学齿动物等的排
泄物或其他不卫生物质；不得检出明显
的粉尘。

未检出

3 梳棉胎
长顺县盛耀
顺纺织品有
限公司

贵州省黔南
州长顺县白
云山镇鼠场
工业园区

1500mm×
2000mm
1.5kg

黔温
美嘉

2021/1/10 合格 / /

短纤维含量,含杂
质率,纤维含量,
原料要求1,原料
要求2,原料要求3

≤1.4 0.9

医用纤维性废弃物；使用过的殡葬用纤
维制品；来自传染病疫区无法证明未被
污染的纤维制品；国家禁止进口的废旧
纤维制品；其他被严重污染或有毒有害
的物质不得直接或者间接作为加工絮用
纤维制品的原料；被污染的纤维下脚；
废旧纤维制品或其再加工纤维；纤维制
品下脚或其再加工纤维(符合GB18383第
4.1.3条规定的除外)；GB／T 5705中规
定的二、三类棉短绒；经脱色漂白处理
的纤维下脚、纤维制品下脚、再加工纤
维；未洗净的动物纤维；发霉变质的絮
用纤维也不得作为加工生活用絮用纤维
制品的原料；生活用絮用纤维制品中的
絮用纤维不得检出金属物或尖锐物等有
危害性的杂质，如针、铁丝、木棍等；
不得检出昆虫、鸟类、学齿动物等的排
泄物或其他不卫生物质；不得检出明显
的粉尘。

未检出
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项目标
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称
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注册
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生产日期
检验
结果

4 梳棉胎
贵阳秦泰被
服有限公司

贵州省贵阳
市乌当区东
风镇（东风
粮管所）

1500mm×
2000mm
3kg

秦泰 2021/3/1 合格 / /

短纤维含量,含杂
质率,纤维含量,
原料要求1,原料
要求2,原料要求3

≤1.4 0.8

医用纤维性废弃物；使用过的殡葬用纤
维制品；来自传染病疫区无法证明未被
污染的纤维制品；国家禁止进口的废旧
纤维制品；其他被严重污染或有毒有害
的物质不得直接或者间接作为加工絮用
纤维制品的原料；被污染的纤维下脚；
废旧纤维制品或其再加工纤维；纤维制
品下脚或其再加工纤维(符合GB18383第
4.1.3条规定的除外)；GB／T 5705中规
定的二、三类棉短绒；经脱色漂白处理
的纤维下脚、纤维制品下脚、再加工纤
维；未洗净的动物纤维；发霉变质的絮
用纤维也不得作为加工生活用絮用纤维
制品的原料；生活用絮用纤维制品中的
絮用纤维不得检出金属物或尖锐物等有
危害性的杂质，如针、铁丝、木棍等；
不得检出昆虫、鸟类、学齿动物等的排
泄物或其他不卫生物质；不得检出明显
的粉尘。

未检出

5 梳棉胎
贵州省安顺
市黔艺贝纺
织有限公司

贵州省安顺
市西秀区残
疾人创业园
区（轿子山

镇）

1100mm×
1400mm
1.5kg

苗阿
朵

2021/8/1 合格 / /

短纤维含量,含杂
质率,纤维含量,
原料要求1,原料
要求2,原料要求3

≤1.4 0.9

医用纤维性废弃物；使用过的殡葬用纤
维制品；来自传染病疫区无法证明未被
污染的纤维制品；国家禁止进口的废旧
纤维制品；其他被严重污染或有毒有害
的物质不得直接或者间接作为加工絮用
纤维制品的原料；被污染的纤维下脚；
废旧纤维制品或其再加工纤维；纤维制
品下脚或其再加工纤维(符合GB18383第
4.1.3条规定的除外)；GB／T 5705中规
定的二、三类棉短绒；经脱色漂白处理
的纤维下脚、纤维制品下脚、再加工纤
维；未洗净的动物纤维；发霉变质的絮
用纤维也不得作为加工生活用絮用纤维
制品的原料；生活用絮用纤维制品中的
絮用纤维不得检出金属物或尖锐物等有
危害性的杂质，如针、铁丝、木棍等；
不得检出昆虫、鸟类、学齿动物等的排
泄物或其他不卫生物质；不得检出明显
的粉尘。

未检出
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标准值
（%）

实测值
（%）

标准值 实测值

关键性指标

不合格
项目实
测值

不合格
项目标
准值

检验项目 含杂质率 原料要求序号
产品名
称

被抽查单位
名称
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产品规格
型号

注册
商标

生产日期
检验
结果

6 梳棉胎
贵州省安顺
市黔艺贝纺
织有限公司

贵州省安顺
市西秀区残
疾人创业园
区（轿子山

镇）

2000mm×
2300mm
2.5kg

黔艺
贝

2021/08 合格 / /

短纤维含量,含杂
质率,纤维含量,
原料要求1,原料
要求2,原料要求3

≤1.4 0.9

医用纤维性废弃物；使用过的殡葬用纤
维制品；来自传染病疫区无法证明未被
污染的纤维制品；国家禁止进口的废旧
纤维制品；其他被严重污染或有毒有害
的物质不得直接或者间接作为加工絮用
纤维制品的原料；被污染的纤维下脚；
废旧纤维制品或其再加工纤维；纤维制
品下脚或其再加工纤维(符合GB18383第
4.1.3条规定的除外)；GB／T 5705中规
定的二、三类棉短绒；经脱色漂白处理
的纤维下脚、纤维制品下脚、再加工纤
维；未洗净的动物纤维；发霉变质的絮
用纤维也不得作为加工生活用絮用纤维
制品的原料；生活用絮用纤维制品中的
絮用纤维不得检出金属物或尖锐物等有
危害性的杂质，如针、铁丝、木棍等；
不得检出昆虫、鸟类、学齿动物等的排
泄物或其他不卫生物质；不得检出明显
的粉尘。

未检出

7 梳棉胎
遵义市清奎
兴盛床上用
品有限公司

贵州省遵义
市汇川区董
公寺镇交通
村大湾组

1500mm×
2000mm
2kg

静云
牌

2021/08 合格 / /

短纤维含量,含杂
质率,纤维含量,
原料要求1,原料
要求2,原料要求3

≤1.4 0.8

医用纤维性废弃物；使用过的殡葬用纤
维制品；来自传染病疫区无法证明未被
污染的纤维制品；国家禁止进口的废旧
纤维制品；其他被严重污染或有毒有害
的物质不得直接或者间接作为加工絮用
纤维制品的原料；被污染的纤维下脚；
废旧纤维制品或其再加工纤维；纤维制
品下脚或其再加工纤维(符合GB18383第
4.1.3条规定的除外)；GB／T 5705中规
定的二、三类棉短绒；经脱色漂白处理
的纤维下脚、纤维制品下脚、再加工纤
维；未洗净的动物纤维；发霉变质的絮
用纤维也不得作为加工生活用絮用纤维
制品的原料；生活用絮用纤维制品中的
絮用纤维不得检出金属物或尖锐物等有
危害性的杂质，如针、铁丝、木棍等；
不得检出昆虫、鸟类、学齿动物等的排
泄物或其他不卫生物质；不得检出明显
的粉尘。

未检出
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标准值
（%）

实测值
（%）

标准值 实测值

关键性指标

不合格
项目实
测值

不合格
项目标
准值

检验项目 含杂质率 原料要求序号
产品名
称

被抽查单位
名称

被抽查单位
地址

产品规格
型号

注册
商标

生产日期
检验
结果

8 梳棉胎
遵义市清奎
兴盛床上用
品有限公司

贵州省遵义
市汇川区董
公寺镇交通
村大湾组

900mm×
2000mm
1.5kg

静云
牌

2021/08 合格 / /

短纤维含量,含杂
质率,纤维含量,
原料要求1,原料
要求2,原料要求3

≤1.4 1.0

医用纤维性废弃物；使用过的殡葬用纤
维制品；来自传染病疫区无法证明未被
污染的纤维制品；国家禁止进口的废旧
纤维制品；其他被严重污染或有毒有害
的物质不得直接或者间接作为加工絮用
纤维制品的原料；被污染的纤维下脚；
废旧纤维制品或其再加工纤维；纤维制
品下脚或其再加工纤维(符合GB18383第
4.1.3条规定的除外)；GB／T 5705中规
定的二、三类棉短绒；经脱色漂白处理
的纤维下脚、纤维制品下脚、再加工纤
维；未洗净的动物纤维；发霉变质的絮
用纤维也不得作为加工生活用絮用纤维
制品的原料；生活用絮用纤维制品中的
絮用纤维不得检出金属物或尖锐物等有
危害性的杂质，如针、铁丝、木棍等；
不得检出昆虫、鸟类、学齿动物等的排
泄物或其他不卫生物质；不得检出明显
的粉尘。

未检出

9 梳棉胎
贵州顺心纺
织品有限公

司

贵州省贵阳
市经济开发
区平桥街道
办事处清水
江路3号

900mm×
2000mm
2.5kg

顺心 2021/8/1 合格 / /

短纤维含量,含杂
质率,纤维含量,
原料要求1,原料
要求2,原料要求3

≤1.4 0.8

医用纤维性废弃物；使用过的殡葬用纤
维制品；来自传染病疫区无法证明未被
污染的纤维制品；国家禁止进口的废旧
纤维制品；其他被严重污染或有毒有害
的物质不得直接或者间接作为加工絮用
纤维制品的原料；被污染的纤维下脚；
废旧纤维制品或其再加工纤维；纤维制
品下脚或其再加工纤维(符合GB18383第
4.1.3条规定的除外)；GB／T 5705中规
定的二、三类棉短绒；经脱色漂白处理
的纤维下脚、纤维制品下脚、再加工纤
维；未洗净的动物纤维；发霉变质的絮
用纤维也不得作为加工生活用絮用纤维
制品的原料；生活用絮用纤维制品中的
絮用纤维不得检出金属物或尖锐物等有
危害性的杂质，如针、铁丝、木棍等；
不得检出昆虫、鸟类、学齿动物等的排
泄物或其他不卫生物质；不得检出明显
的粉尘。

未检出
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10 梳棉胎
遵义市织佳
床上用品有
限公司

贵州省遵义
市南部新区
南关街道办
事处金华村
苦竹林组
100号

1100mm×
1200mm
0.75kg

黔雪 2021/08 合格 / /

短纤维含量,含杂
质率,纤维含量,
原料要求1,原料
要求2,原料要求3

≤1.4 0.9

医用纤维性废弃物；使用过的殡葬用纤
维制品；来自传染病疫区无法证明未被
污染的纤维制品；国家禁止进口的废旧
纤维制品；其他被严重污染或有毒有害
的物质不得直接或者间接作为加工絮用
纤维制品的原料；被污染的纤维下脚；
废旧纤维制品或其再加工纤维；纤维制
品下脚或其再加工纤维(符合GB18383第
4.1.3条规定的除外)；GB／T 5705中规
定的二、三类棉短绒；经脱色漂白处理
的纤维下脚、纤维制品下脚、再加工纤
维；未洗净的动物纤维；发霉变质的絮
用纤维也不得作为加工生活用絮用纤维
制品的原料；生活用絮用纤维制品中的
絮用纤维不得检出金属物或尖锐物等有
危害性的杂质，如针、铁丝、木棍等；
不得检出昆虫、鸟类、学齿动物等的排
泄物或其他不卫生物质；不得检出明显
的粉尘。

未检出

11 梳棉胎
贵阳花溪小
企鹅床上用

品厂

贵州省贵阳
市花溪区董
家堰塘边寨

五组

1100mm×
1500mm
1.5kg

小企
鹅

2021/8/1 合格 / /

短纤维含量,含杂
质率,纤维含量,
原料要求1,原料
要求2,原料要求3

≤1.4 0.7

医用纤维性废弃物；使用过的殡葬用纤
维制品；来自传染病疫区无法证明未被
污染的纤维制品；国家禁止进口的废旧
纤维制品；其他被严重污染或有毒有害
的物质不得直接或者间接作为加工絮用
纤维制品的原料；被污染的纤维下脚；
废旧纤维制品或其再加工纤维；纤维制
品下脚或其再加工纤维(符合GB18383第
4.1.3条规定的除外)；GB／T 5705中规
定的二、三类棉短绒；经脱色漂白处理
的纤维下脚、纤维制品下脚、再加工纤
维；未洗净的动物纤维；发霉变质的絮
用纤维也不得作为加工生活用絮用纤维
制品的原料；生活用絮用纤维制品中的
絮用纤维不得检出金属物或尖锐物等有
危害性的杂质，如针、铁丝、木棍等；
不得检出昆虫、鸟类、学齿动物等的排
泄物或其他不卫生物质；不得检出明显
的粉尘。

未检出
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12 梳棉胎
贵州锦绣家
纺有限公司

贵州省黔南
布依苗族自
治州龙里县
经济开发区
龙山工业园

2000mm×
2300mm
2kg

贵锦
绣

2021/1/2 合格 / /

短纤维含量,含杂
质率,纤维含量,
原料要求1,原料
要求2,原料要求3

≤1.4 0.8

医用纤维性废弃物；使用过的殡葬用纤
维制品；来自传染病疫区无法证明未被
污染的纤维制品；国家禁止进口的废旧
纤维制品；其他被严重污染或有毒有害
的物质不得直接或者间接作为加工絮用
纤维制品的原料；被污染的纤维下脚；
废旧纤维制品或其再加工纤维；纤维制
品下脚或其再加工纤维(符合GB18383第
4.1.3条规定的除外)；GB／T 5705中规
定的二、三类棉短绒；经脱色漂白处理
的纤维下脚、纤维制品下脚、再加工纤
维；未洗净的动物纤维；发霉变质的絮
用纤维也不得作为加工生活用絮用纤维
制品的原料；生活用絮用纤维制品中的
絮用纤维不得检出金属物或尖锐物等有
危害性的杂质，如针、铁丝、木棍等；
不得检出昆虫、鸟类、学齿动物等的排
泄物或其他不卫生物质；不得检出明显
的粉尘。

未检出

13 梳棉胎

贵州省湄潭
县卓越千层
棉胎制品有
限公司

贵州省遵义
市湄潭县黄
家坝镇民建
村（黄家坝
工业园区）
湄潭县湄江
镇天文大道
求是花园2
号楼195号

2000mm×
2300mm
3kg

寐悦
香

2021/08 合格 / /

短纤维含量,含杂
质率,纤维含量,
原料要求1,原料
要求2,原料要求3

≤1.4 1.0

医用纤维性废弃物；使用过的殡葬用纤
维制品；来自传染病疫区无法证明未被
污染的纤维制品；国家禁止进口的废旧
纤维制品；其他被严重污染或有毒有害
的物质不得直接或者间接作为加工絮用
纤维制品的原料；被污染的纤维下脚；
废旧纤维制品或其再加工纤维；纤维制
品下脚或其再加工纤维(符合GB18383第
4.1.3条规定的除外)；GB／T 5705中规
定的二、三类棉短绒；经脱色漂白处理
的纤维下脚、纤维制品下脚、再加工纤
维；未洗净的动物纤维；发霉变质的絮
用纤维也不得作为加工生活用絮用纤维
制品的原料；生活用絮用纤维制品中的
絮用纤维不得检出金属物或尖锐物等有
危害性的杂质，如针、铁丝、木棍等；
不得检出昆虫、鸟类、学齿动物等的排
泄物或其他不卫生物质；不得检出明显
的粉尘。

未检出
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14 梳棉胎

贵州省湄潭
县卓越千层
棉胎制品有
限公司

贵州省遵义
市湄潭县黄
家坝镇民建
村（黄家坝
工业园区）
湄潭县湄江
镇天文大道
求是花园2
号楼195号

2000mm×
2300mm
3kg

柔来
福

2021/08 合格 / /

短纤维含量,含杂
质率,纤维含量,
原料要求1,原料
要求2,原料要求3

≤1.4 0.8

医用纤维性废弃物；使用过的殡葬用纤
维制品；来自传染病疫区无法证明未被
污染的纤维制品；国家禁止进口的废旧
纤维制品；其他被严重污染或有毒有害
的物质不得直接或者间接作为加工絮用
纤维制品的原料；被污染的纤维下脚；
废旧纤维制品或其再加工纤维；纤维制
品下脚或其再加工纤维(符合GB18383第
4.1.3条规定的除外)；GB／T 5705中规
定的二、三类棉短绒；经脱色漂白处理
的纤维下脚、纤维制品下脚、再加工纤
维；未洗净的动物纤维；发霉变质的絮
用纤维也不得作为加工生活用絮用纤维
制品的原料；生活用絮用纤维制品中的
絮用纤维不得检出金属物或尖锐物等有
危害性的杂质，如针、铁丝、木棍等；
不得检出昆虫、鸟类、学齿动物等的排
泄物或其他不卫生物质；不得检出明显
的粉尘。

未检出

15 梳棉胎
贵州泽华天
恒棉业有限

公司

贵州省安顺
市普定县马
官镇冯家村

900mm×
2000mm
1.25kg

/ 2021/6/1 合格 / /

短纤维含量,含杂
质率,纤维含量,
原料要求1,原料
要求2,原料要求3

≤1.4 1.0

医用纤维性废弃物；使用过的殡葬用纤
维制品；来自传染病疫区无法证明未被
污染的纤维制品；国家禁止进口的废旧
纤维制品；其他被严重污染或有毒有害
的物质不得直接或者间接作为加工絮用
纤维制品的原料；被污染的纤维下脚；
废旧纤维制品或其再加工纤维；纤维制
品下脚或其再加工纤维(符合GB18383第
4.1.3条规定的除外)；GB／T 5705中规
定的二、三类棉短绒；经脱色漂白处理
的纤维下脚、纤维制品下脚、再加工纤
维；未洗净的动物纤维；发霉变质的絮
用纤维也不得作为加工生活用絮用纤维
制品的原料；生活用絮用纤维制品中的
絮用纤维不得检出金属物或尖锐物等有
危害性的杂质，如针、铁丝、木棍等；
不得检出昆虫、鸟类、学齿动物等的排
泄物或其他不卫生物质；不得检出明显
的粉尘。

未检出
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16 梳棉胎
贵州泽华天
恒棉业有限

公司

贵州省安顺
市普定县马
官镇冯家村

900mm×
2000mm
2kg

/ 2021/08 合格 / /

短纤维含量,含杂
质率,纤维含量,
原料要求1,原料
要求2,原料要求3

≤1.4 1.1

医用纤维性废弃物；使用过的殡葬用纤
维制品；来自传染病疫区无法证明未被
污染的纤维制品；国家禁止进口的废旧
纤维制品；其他被严重污染或有毒有害
的物质不得直接或者间接作为加工絮用
纤维制品的原料；被污染的纤维下脚；
废旧纤维制品或其再加工纤维；纤维制
品下脚或其再加工纤维(符合GB18383第
4.1.3条规定的除外)；GB／T 5705中规
定的二、三类棉短绒；经脱色漂白处理
的纤维下脚、纤维制品下脚、再加工纤
维；未洗净的动物纤维；发霉变质的絮
用纤维也不得作为加工生活用絮用纤维
制品的原料；生活用絮用纤维制品中的
絮用纤维不得检出金属物或尖锐物等有
危害性的杂质，如针、铁丝、木棍等；
不得检出昆虫、鸟类、学齿动物等的排
泄物或其他不卫生物质；不得检出明显
的粉尘。

未检出

17 梳棉胎
遵义新刚花
被服有限公

司

贵州省遵义
市汇川区团
泽镇洪江片

区1号

1480mm×
2050mm
3kg

新刚
花

2021/07 合格 / /

短纤维含量,含杂
质率,纤维含量,
原料要求1,原料
要求2,原料要求3

≤1.4 1.1

医用纤维性废弃物；使用过的殡葬用纤
维制品；来自传染病疫区无法证明未被
污染的纤维制品；国家禁止进口的废旧
纤维制品；其他被严重污染或有毒有害
的物质不得直接或者间接作为加工絮用
纤维制品的原料；被污染的纤维下脚；
废旧纤维制品或其再加工纤维；纤维制
品下脚或其再加工纤维(符合GB18383第
4.1.3条规定的除外)；GB／T 5705中规
定的二、三类棉短绒；经脱色漂白处理
的纤维下脚、纤维制品下脚、再加工纤
维；未洗净的动物纤维；发霉变质的絮
用纤维也不得作为加工生活用絮用纤维
制品的原料；生活用絮用纤维制品中的
絮用纤维不得检出金属物或尖锐物等有
危害性的杂质，如针、铁丝、木棍等；
不得检出昆虫、鸟类、学齿动物等的排
泄物或其他不卫生物质；不得检出明显
的粉尘。

未检出
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