
标准值
（N/mm²）

实测值
（N/mm²）

标准值
（N/mm²）

实测值
（N/mm²）

1 电泳涂漆型材
贵州铝厂有
限责任公司

贵阳市白云区龚家
寨

6063T5 / 2021-06-
11

化学成分，力学性
能，壁厚尺寸，复

合膜性能
合格 / / ≥160 190 ≥110 127

2 喷粉型材
贵州鑫赣黔
铝业有限公

司

贵阳市清镇市开发
区

6063 T5 / 2021-08-
28

化学成分，力学性
能，壁厚尺寸，膜

层性能
合格 / / ≥160 187 ≥110 128

3 电泳涂漆型材
贵州贵乾铝
业有限公司

贵阳市清镇市站街
镇甘坝村（站街铝
精深加工业园区）

6063 T5 / 2021-07-
25

化学成分，力学性
能，壁厚尺寸，复

合膜性能
合格 / / ≥160 174 ≥110 123

4 喷粉型材
贵州正合可
来金科技有
限责任公司

遵义市播州区影山
湖街道宝峰社区
（苟江经开区）

6063 T5 / 2021-05-
28

化学成分，力学性
能，壁厚尺寸，膜

层性能
合格 / / ≥160 181 ≥110 125

附件

省市场监管局铝合金建筑型材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号 产品名称
被抽查单位

名称
被抽查单位地址

产品规格
型号

注册
商标

生产日期
/批号

检验项目
检验结
果

不合格
项目实
测值

不合格
项目标
准值

关键性指标

抗拉强度 规定非比例延伸强度



标准值
（N/mm²）

实测值
（N/mm²）

标准值
（N/mm²）

实测值
（N/mm²）

序号 产品名称
被抽查单位

名称
被抽查单位地址

产品规格
型号

注册
商标

生产日期
/批号

检验项目
检验结
果

不合格
项目实
测值

不合格
项目标
准值

关键性指标

抗拉强度 规定非比例延伸强度

5 电泳涂漆型材
贵州正合可
来金科技有
限责任公司

遵义市播州区影山
湖街道宝峰社区
（苟江经开区）

6063 T5 / 2021-05-
28

化学成分，力学性
能，壁厚尺寸，复

合膜性能
合格 / / ≥160 183 ≥110 121

6 喷粉型材
贵州鑫亿铝
业有限公司

安顺市平坝区夏云
工业园区

6063T5 / 2021-09-
01

化学成分，力学性
能，壁厚尺寸，膜

层性能
合格 / / ≥160 174 ≥110 130

7 喷粉型材
安顺市铝镁
铝业有限公

司

安顺市平坝区夏云
工业园区G-12-43

地块
6063T5 / 2021-09-

01

化学成分，力学性
能，壁厚尺寸，膜

层性能
合格 / / ≥160 176 ≥110 130
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