
名称 所在地 名称 所在地

1 浪漫假日枕

贵州永辉超
市有限公司
贵安新区分

公司

贵州省贵安
新区花溪大
学城群升大
智汇29号地
块1号楼负一

层

图形商标

重庆多多汇商贸
有限公司（制造
商:南通富瑞特
纺织用品有限公

司）

重庆市渝中区
五一路260号

（制造商:南通
市通州区川姜
镇川港工业园

区B区）

检样:48×
74cm备样:48

×74cm
---/---

甲醛含量，pH值，纤维含量，絮用纤维
原料要求

合格 / /

2 优选大豆枕

贵州永辉超
市有限公司
贵安新区分

公司

贵州省贵安
新区花溪大
学城群升大
智汇29号地
块1号楼负一

层

图形商标

重庆多多汇商贸
有限公司（制造
商:南通富瑞特
纺织用品有限公

司）

重庆市渝中区
五一路260号

（制造商:南通
市通州区川姜
镇川港工业园

区B区）

检样:48×
74cm备样:48

×74cm
---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量，絮用纤维原料
要求

不合格

主填充物：
聚酯纤维 97.2

聚乙烯醇纤维(含有蛋
白) 2.8

(净干含量)
非格子面：
聚酯纤维 100

格子面：
聚酯纤维 100
夹层填充物：
聚酯纤维 100

 
 


纤维含量(%)：填充物（标
称）：聚酯纤维     90

大豆蛋白纤维 10
(GB 18383-2007)
面料（标称）：
聚酯纤维 100

(GB/T 29862-2013)
面料（标称）：
聚酯纤维 100

(GB/T 29862-2013)
夹层（标称）：
聚酯纤维 100

(GB/T 29862-2013)

3 草本静心被

贵州永辉超
市有限公司
贵安新区分

公司

贵州省贵安
新区花溪大
学城群升大
智汇29号地
块1号楼负一

层

图形商标

重庆多多汇商贸
有限公司（制造
商:南通富瑞特
纺织用品有限公

司）

重庆市渝中区
新华路415号9-
3#（制造商:南
通市通州区川
姜镇川港工业
园区B区）

检样:200×
230cm备
样:200×
230cm

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量，絮用纤维原料
要求

合格 / /

4
全棉瑞丽单
人床单

沃尔玛（贵
州）商业零
售有限公司
贵阳林城西
路分店

贵州省贵阳
市观山湖区
诚信北路8号

图形商标
杭州佰富帝家纺

有限公司

杭州市余杭区
经济开发区塘

宁路1号

检样:160cm
×210cm备
样:160cm×

210cm

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

5
全棉瑞丽双
人床单

沃尔玛（贵
州）商业零
售有限公司
贵阳林城西
路分店

贵州省贵阳
市观山湖区
诚信北路8号

图形商标
杭州佰富帝家纺

有限公司

杭州市余杭区
经济开发区塘

宁路1号

检样:230cm
×248cm备
样:230cm×

248cm

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

6
全棉精纺枕

套

沃尔玛（贵
州）商业零
售有限公司
贵阳林城西
路分店

贵州省贵阳
市观山湖区
诚信北路8号

图形商标

上海禧沁家用纺
织品有限公司
(受委托制造商:
南通禧沁家饰用
品有限公司)(受
委托制造商:南
通炜赋三枫制衣

有限公司)

上海市松江区
泗泾镇杜家浜
路111号(受委
托制造:江苏省
南通市海门南
海东路572

号)(受委托制
造商:江苏省南
通市通州区石
江公路9099号)

检样:48cm×
74cm备

样:48cm×
74cm

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

贵州省市场监管局2021年流通领域床上用品产品质量监督抽查产品及企业名单

序号 样品名称
销售者

标称商标
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7
纯棉磨毛枕

套

沃尔玛（贵
州）商业零
售有限公司
贵阳林城西
路分店

贵州省贵阳
市观山湖区
诚信北路8号

/
深圳市恒发日用
织品实业有限公

司

深圳市布心工
业区六栋五楼

检样:48cm×
72cm备

样:48cm×
72cm

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

8
印花水洗枕

套

沃尔玛（贵
州）商业零
售有限公司
贵阳林城西
路分店

贵州省贵阳
市观山湖区
诚信北路8号

图形商标
深圳市恒发日用
织品实业有限公

司

深圳市布心工
业区六栋五楼

检样:48cm×
72cm备

样:48cm×
72cm

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

9
纯棉色织水
洗枕套

沃尔玛（贵
州）商业零
售有限公司
贵阳林城西
路分店

贵州省贵阳
市观山湖区
诚信北路8号

/
深圳市恒发日用
织品实业有限公

司

深圳市布心工
业区六栋五楼

检样:48cm×
72cm备

样:48cm×
72cm

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

10
四重纱格纹
毛巾被

遵义国贸春
天百货购物
中心有限公

司

贵州省遵义
市汇川区珠
海路曼哈顿
时代广场

图形商标
上海内野贸易有

限公司

上海市嘉定工
业区叶城路925
号B区4幢202室

检样:150cm
×210cm备
样:150cm×

210cm

---/货
号:UTM07706

-N

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

11
色织格水洗

夏被

遵义国贸春
天百货购物
中心有限公

司

贵州省遵义
市汇川区珠
海路曼哈顿
时代广场

/
上海内野贸易有

限公司

上海市嘉定工
业区叶城路925
号B区4幢202室

检样:200cm
×230cm备
样:200cm×

230cm

---/货
号:HYF-
BJ002-5

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量，絮用纤维原料
要求

合格 / /

12

白禾A+抗菌
冰冰熊日式
凉感夏凉被-

小

汇川区刘杰
白禾家居馆

贵州省遵义
市汇川区珠
海路曼哈顿
广场国贸三

楼

/
宁波白禾品牌管

理有限公司

宁波市海曙区
同德路189号嘉

乐企业

检样:150×
200cm备
样:150×
200cm

---/货
号:15041145

05

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量，絮用纤维原料
要求

合格 / /

13
白禾A+雅绵
印花夏凉被-

小

汇川区刘杰
白禾家居馆

贵州省遵义
市汇川区珠
海路曼哈顿
广场国贸三

楼

/
宁波白禾品牌管

理有限公司

宁波市海曙区
同德路189号嘉

乐企业

检样:150×
200cm备
样:150×
200cm

---/货
号:15041145

07

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量，絮用纤维原料
要求

合格 / /

14
白禾A+全棉
水洗色织提
花夏凉被-小

汇川区刘杰
白禾家居馆

贵州省遵义
市汇川区珠
海路曼哈顿
广场国贸三

楼

/
宁波白禾品牌管

理有限公司

宁波市海曙区
同德路189号嘉

乐企业

检样:150×
200cm备
样:150×
200cm

---/货
号:15041145

01

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量，絮用纤维原料
要求

合格 / /

15
日式条纹暖
绒云毯-小

汇川区刘杰
白禾家居馆

贵州省遵义
市汇川区珠
海路曼哈顿
广场国贸三

楼

/
宁波白禾品牌管

理有限公司

宁波市海曙区
同德路189号嘉

乐企业

检样:150×
200cm备
样:150×
200cm

---/货
号:17541155

01

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

16
日式条格暖
绒云毯-小

汇川区刘杰
白禾家居馆

贵州省遵义
市汇川区珠
海路曼哈顿
广场国贸三

楼

/
宁波白禾品牌管

理有限公司

宁波市海曙区
同德路189号嘉

乐企业

检样:150×
200cm备
样:150×
200cm

---/货
号:17541155

03

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /



17 夏被(咯挪)
汇川区晋帛
家纺专卖店

贵州省遵义
市汇川区宁
波路鸿鑫公
寓1幢1层2号

/

上海晋帛商贸有
限公司（制造
商:海门市晋帛
家用纺织品有限

公司）

上海市宝山区
月罗路310号

（制造商:江苏
省海门市三星
镇工业园区B

区）

检样:200cm
×230cm备
样:200cm×

230cm

---/产品编
码:2103GZZY

LZZ

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量，絮用纤维原料
要求

合格 / /

18
炫彩生活大
豆夏凉被
(粉)

汇川区晋帛
家纺专卖店

贵州省遵义
市汇川区宁
波路鸿鑫公
寓1幢1层2号

/

上海晋帛商贸有
限公司（制造
商:海门市晋帛
家用纺织品有限

公司）

上海市宝山区
月罗路310号

（制造商:江苏
省海门市三里
镇工业园区B

区）

检样:200cm
×230cm备
样:200cm×

230cm

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量，絮用纤维原料
要求

合格 / /

19
摩登丝夏薄

被

铜仁市碧江
区暖暖家纺
生活馆

贵州省铜仁
市碧江区环
东路23号

/
雅芳婷布艺实业
（深圳）有限公

司

深圳市南山区
马家龙工业村
金龙工业城东
部一号楼

检样:152cm
×229cm备
样:152cm×

229cm

---/#3901

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量，絮用纤维原料
要求

合格 / /

20
全棉精纺单
人床单

沃尔玛（贵
州）商业零
售有限公司
都匀斗篷山
路分店

贵州省黔南
布依族苗族
自治州都匀
市斗篷山路
与伟八路交

叉口

/

上海禧沁家用纺
织品有限公司
(被委托制造商:
南通禧沁家饰用
品有限公司)

上海市松江区
泗泾镇杜家浜
路111号(被委
托制造商:江苏
省南通市海门
南海东路572

号)

检样:160cm
×230cm备
样:160cm×

230cm

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

21
全棉瑞丽单
人被套

沃尔玛（贵
州）商业零
售有限公司
都匀斗篷山
路分店

贵州省黔南
布依族苗族
自治州都匀
市斗篷山路
与伟八路交

叉口

百富帝
杭州佰富帝家纺

有限公司

杭州市余杭区
经济开发区塘

宁路1号

检样:152cm
×218cm备
样:152cm×

218cm

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

22
卡通全棉系
列单人床单

沃尔玛（贵
州）商业零
售有限公司
都匀斗篷山
路分店

贵州省黔南
布依族苗族
自治州都匀
市斗篷山路
与伟八路交

叉口

图形商标
深圳市恒发日用
织品实业有限公

司

深圳市布心工
业区六栋五楼

检样:160cm
×230cm备
样:160cm×

230cm

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

23
卡通全棉系
列单人床单

沃尔玛（贵
州）商业零
售有限公司
都匀斗篷山
路分店

贵州省黔南
布依族苗族
自治州都匀
市斗篷山路
与伟八路交

叉口

图形商标
深圳市恒发日用
织品实业有限公

司

深圳市布心工
业区六栋五楼

检样:160cm
×230cm备
样:160cm×

230cm

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

24
水洗棉亲肤
被套-遇见

贵州省都匀
市大润发商
业有限公司

贵州省黔南
州都匀市文
峰大龙大道
迎宾路与环
东路交叉口
南州国际广

场

/

康成投资（中
国）有限公司
（生产企业:凯
诗风尚科技（苏
州）股份有限公

司）

上海市共和新
路3318号（生
产企业:苏州工
业园区金鸡湖
大道1355号国
际科技园内
A1802单元）

检样:155cm
×210cm备
样:155cm×

210cm

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /



25
水洗棉亲肤
被套-蓝小格

贵州省都匀
市大润发商
业有限公司

贵州省黔南
州都匀市文
峰大龙大道
迎宾路与环
东路交叉口
南州国际广

场

/

康成投资（中
国）有限公司
（生产企业:凯
诗风尚科技（苏
州）股份有限公

司）

上海市共和新
路3318号（生
产企业:苏州工
业园区金鸡湖
大道1355号国
际科技园内
A1802单元）

检样:155cm
×210cm备
样:155cm×

210cm

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

26
全棉素色单
人被套

贵州省都匀
市大润发商
业有限公司

贵州省黔南
州都匀市文
峰大龙大道
迎宾路与环
东路交叉口
南州国际广

场

/
上海红瑞家纺有

限公司

青浦区白鹤镇
鹤鹏路299号1

幢1号

检样:160cm
×210cm备
样:160cm×

210cm

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

27
全棉素色双
人床单

贵州省都匀
市大润发商
业有限公司

贵州省黔南
州都匀市文
峰大龙大道
迎宾路与环
东路交叉口
南州国际广

场

/
上海红瑞家纺有

限公司

青浦区白鹤镇
鹤鹏路299号1

幢1号

检样:230cm
×250cm备
样:230cm×

250cm

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

28
卡通印花单
人床单

贵州省都匀
市大润发商
业有限公司

贵州省黔南
州都匀市文
峰大龙大道
迎宾路与环
东路交叉口
南州国际广

场

图形商标
上海红瑞家纺有

限公司

上海市青浦区
白鹤镇鹤鹏路
299号1幢1号

检样:160cm
×230cm备
样:160cm×

230cm

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

29
蕾丝韩香成
人枕B款

贵州合力购
物有限责任
公司凯里分

公司

贵州省黔东
南苗族侗族
自治州凯里
市永乐国贸
广场负一层

香黛坊
成都香黛坊家居
用品有限公司

成都市新都区
大丰街道崇义
桥街371号

检
样:40*65(cm
)(±2)备

样:40*65(cm
)(±2)

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

30
小雏菊时尚
枕(小)

贵州合力购
物有限责任
公司凯里分

公司

贵州省黔东
南苗族侗族
自治州凯里
市永乐国贸
广场负一层

香黛坊
成都香黛坊家居
用品有限公司

成都市新都区
大丰街道崇义
桥街371号

检
样:25*50*8(
厘米)(±2)

备
样:25*50*8(
厘米)(±2)

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

31
活性印花四

件套

贵州合力购
物有限责任
公司凯里分

公司

贵州省黔东
南苗族侗族
自治州凯里
市永乐国贸
广场负一层

/
江苏省海门市天
意梦思卧室用品

有限公司

江苏省海门市
三星镇宝成路

见报告备注 ---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

32
长绮罗柔肤
夏凉被

贵州合力购
物有限责任
公司凯里分

公司

贵州省黔东
南苗族侗族
自治州凯里
永乐国贸广
场负一层

图形商标
南通创思家用纺
织品有限责任公

司

南通市海门市
德胜镇昌盛路

检样:150cm
×200cm备
样:150cm×

200cm

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量，絮用纤维原料
要求

合格 / /

33
卡绮罗柔肤
夏凉被

贵州合力购
物有限责任
公司凯里分

公司

贵州省黔东
南苗族侗族
自治州凯里
市永乐国贸
广场负一层

图形商标
南通创思家用纺
织品有限责任公

司

南通市海门市
德胜镇昌盛路

检样:200cm
×230cm±
5cm备

样:200cm×
230cm±5cm

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量，絮用纤维原料
要求

合格 / /



34
立暖绒全棉
四件套

贵州合力购
物有限责任
公司凯里分

公司

贵州省黔东
南苗族侗族
自治州凯里
市永乐国贸
广场负一层

/

重庆多多汇商贸
有限公司(授权
制造商:南通富
瑞特纺织用品有

限公司)

重庆市渝中区
五一路260号
(授权制造商:
南通市通州区
川姜镇川港工
业园区B区)

见报告备注 ---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

35
简约水洗棉
花夏被

贵州合力购
物有限责任
公司凯里分

公司

贵州省黔东
南苗族侗族
自治州凯里
市永乐国贸
广场负一层

/

南通富瑞特纺织
用品有限公司
（重庆多多汇商
贸有限公司）

南通市通州区
川姜镇川港工
业园区B区（重
庆市渝中区五
一路260号）

检样:200×
230cm备
样:200×
230cm

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量，絮用纤维原料
要求

合格 / /

36
全棉斜纹三
件套(摩登曼

舞)

天柱县水星
家纺店

贵州省黔东
南苗族侗族
自治州天柱
县凤城街道
中山路发改
局一楼

/
上海水星家用纺
织品股份有限公

司

上海市奉贤区
沪杭公路1487

号
见报告备注

---/货
号:TY154C-
X030001

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

37
夕山谣四件

套
天柱县水星
家纺店

贵州省黔东
南苗族侗族
自治州天柱
县凤城街道
中山路发改

局一楼

/
上海水星家用纺
织品股份有限公

司

上海市奉贤区
沪杭公路1487

号
见报告备注

---/货
号:AC122V-
K04暗柠檬色

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

38
雪绒花四件

套

铜仁市万山
区伊人岛家

纺店

贵州省铜仁
市万山区仁
山办事处金
鳞大道270号
嘉宏商业广
场A栋百盛商
场4层4F-07-

08室

/

上海伊人岛纺织
品有限公司（生
产企业:南通大
岛纺织品有限公

司）

上海市嘉定区
嘉定镇塔城路
560号2幢（生
产企业:江苏省
海门市海门工
业园区A区）

见报告备注
---/600410-

1/货
号:TCYM656B

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

39
梦幻空间四

件套

铜仁市万山
区伊人岛家

纺店

贵州省铜仁
市万山区仁
山办事处金
鳞大道270号
嘉宏商业广
场A栋百盛商
场4层4F-07-

08室

/

上海伊人岛纺织
品有限公司(生
产企业:南通大
岛纺织品有限公

司)

上海市嘉定区
嘉定镇塔城路
560号2幢(生产
企业:江苏省海
门市海门工业
园区A区)

见报告备注
---/货

号:TCYC368B

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

40
莫代尔烟酰
胺夏被格瑞

斯

铜仁市万山
区伊人岛家

纺店

贵州省铜仁
市万山区仁
山办事处金
鳞大道270号
嘉宏商业广
场A栋百盛商
场4层4F-07-

08室

/

上海伊人岛纺织
品有限公司（生
产企业:南通大
岛纺织品有限公

司）

上海市嘉定区
嘉定镇塔城路
560号2幢（生
产企业:江苏省
海门市海门工
业园区A区）

检
样:200cm*23
0cm*1备

样:200cm*23
0cm*1

---/货
号:BXBJ142B

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量，絮用纤维原料
要求

合格 / /

41
晋帛.秋实-
4(床上用品)

七星关区棉
库家纺经营

部

贵州省毕节
市七星关区
碧阳街道文
博路花园城
购物中心内
第2层第23B-
24A号商铺

/

上海晋帛商贸有
限公司(制造商:
海门市晋帛家用
纺织品有限公

司)

上海市宝山区
月罗路310号
(制造商:江苏
省海门市三星
镇工业园区B

区)

见报告备注 ---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /



42
晋帛.欧珀莱
(梦幻紫)-
4(床上用品)

七星关区棉
库家纺经营

部

贵州省毕节
市七星关区
碧阳街道文
博路花园城
购物中心内
第2层第23B-
24A号商铺

/

上海晋帛商贸有
限公司(制造商:
海门市晋帛家用
纺织品有限公

司)

上海市宝山区
月罗路310号
(制造商:江苏
省海门市三星
镇工业园区B

区)

见报告备注 ---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

43
棉库 19大豆
亲肤厚被

七星关区棉
库家纺经营

部

贵州省毕节
市七星关区
碧阳街道文
博路花园城
购物中心内
第2层第23B-
24A号商铺

/ 上海棉库
江苏省南通市
通州区川港工
业园区72号

检样:尺
寸:200×230
备样:尺

寸:200×230

---/---
甲醛含量，pH值，纤维含量，絮用纤维
原料要求

不合格

面料：
再生纤维素纤维 80.2
聚酯纤维       19.8
(结合公定回潮率含

量) 填充物：
聚酯纤维87.3

聚乙烯醇纤维(含有蛋
白) 12.7
(净干含量)

纤维含量(%)：面料（耐久性
标签标称）：

再生纤维素纤维 80 ±5
聚酯纤维       20 ±5

(GB/T 29862-2013)
填充（耐久性标签标称）：

聚酯纤维  80
大豆蛋白纤维 20
(GB 18383-2007)

44
"平实美学"
纯棉印花四

件套

金沙县梦洁
家纺店

金沙县鼓场
街道黎明社
区开明同心
城A区9-1-3
和9-1-4号商

铺

/
湖南梦洁家纺股

份有限公司

中国湖南长沙
市高新区麓谷
产业基地谷苑

路168号

见报告备注

---/型
号:10401000
66(假期·轻

雅)

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

45
"梦洁"60支
棉艾草抗菌
纯棉夏被

金沙县梦洁
家纺店

金沙县鼓场
街道黎明社
区开明同心
城A区9-1-3
和9-1-4号商

铺

/
湖南梦洁家纺股

份有限公司

中国湖南长沙
市高新区麓谷
产业基地谷苑

路168号

检
样:Q3/200cm
×230cm备

样:Q3/200cm
×230cm/型
号:10102007

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量，絮用纤维原料
要求

合格 / /

46
全棉定型护

颈枕

贵州华联综
合超市有限
公司黔西分

公司

贵州省毕节
市黔西县莲
城办事处文
化路中段

天之锦
南通蝶绣纺织有

限公司

江苏省南通市
通州区十总镇
骑岸工业集中

区8号

检样:48×
74cm备样:48

×74cm
---/---

甲醛含量，pH值，纤维含量，絮用纤维
原料要求

合格 / /

47
生态羊绒棉
三件套

贵州华联综
合超市有限
公司黔西分

公司

贵州省毕节
市黔西县莲
城办事处文
化路中段

天之锦
南通蝶绣纺织有

限公司

江苏省南通市
通州区十总镇
骑岸工业集中

区8号

见报告备注 ---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

48 天然棉花被

贵州华联综
合超市有限
公司黔西分

公司

贵州省毕节
市黔西县莲
城办事处文
化路中段

天之锦
南通蝶绣纺织有

限公司

江苏省南通市
通州区十总镇
骑岸工业集中

区8号

检样:150cm
×200cm备
样:150cm×

200cm

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量，絮用纤维原料
要求

合格 / /

49 U型枕
七星关区勇
流服装店

贵州省毕节
市七星关区
市东街道办
清毕路亚泰
花园广场亚
泰花园幢-1
层地下室

图形商标
福建省三福百货

有限公司

福建省福州市
鼓楼区省府路1
号金皇大厦九

楼西面

---/---
---/特征:记
忆棉-北欧时
尚蜜蜂黄

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

不合格

黄色面料:
聚酯纤维 93.6
氨纶      6.4

(结合公定回潮率含
量)

纤维含量(%)：面料（耐久性
标签标称）：
氨纶+涤纶

(GB/T 29862-2013)

50
活性环保全
棉四件套

铜仁市惠联
超市有限公

司

贵州省铜仁
市碧江区河
西江华明都

负一层

图形商标
南通伊佰氏家用
纺织有限公司

通州市川港工
业园D区

见报告备注 ---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量，可分解致癌芳
香胺染料[被套大花朵印花面含橙色/浅
橙色/粉红色印花部位]

合格 / /



51
莱赛尔抑菌

夏被

铜仁市惠联
超市有限公

司

贵州省铜仁
市碧江区河
西江华明都

负一层

/

福建永泰安利席
业有限公司（制
造:海门市忆罗
安丽纺织科技有

限公司）

福建省永泰县
同安镇洋尾村
23号（制造:海
门市三星镇纺
都大道99号）

检样:200×
230cm备
样:200×
230cm

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量，絮用纤维原料
要求

合格 / /

52 全棉夏薄被
铜仁市碧江
区暖暖家纺
生活馆

贵州省铜仁
市碧江区环
东路23号

雅芳婷
雅芳婷布艺实业
（深圳）有限公

司

深圳市南山区
马家龙工业村
金龙工业城东
部一号楼

检样:203cm
×229cm备
样:203cm×

229cm

---/#L217

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量，絮用纤维原料
要求

合格 / /

53
摩登丝夏薄

被

铜仁市碧江
区暖暖家纺
生活馆

贵州省铜仁
市碧江区环
东路23号

afontane
雅芳婷布艺实业
（深圳）有限公

司

深圳市南山区
马家龙工业村
金龙工业城东
部一号楼

检样:152cm
×229cm备
样:152cm×

229cm

---/#L619

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量，絮用纤维原料
要求

合格 / /

54 摩登丝薄被
铜仁市碧江
区暖暖家纺
生活馆

贵州省铜仁
市碧江区环
东路23号

afontane
雅芳婷布艺实业
（深圳）有限公

司

深圳市南山区
马家龙工业村
金龙工业城东
部一号楼

检样:218cm
×229cm备
样:218cm×

229cm

---/#34045

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量，絮用纤维原料
要求

合格 / /

55 精梳床单

贵州永辉超
市有限公司
六盘水万达
广场分公司

贵州省六盘
水市钟山区
碧云路与麒
麟路交叉口
西北角万达
商业广场

/

重庆多多汇商贸
有限公司（授权
制造商:南通富
瑞特纺织用品有

限公司）

重庆市渝中区
五一路260号

（授权制造商:
南通市通州区
川姜镇川港工
业园区B区）

检样:160×
230cm备
样:160×
230cm

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

56 悦棉三件套

贵州永辉超
市有限公司
六盘水万达
广场分公司

贵州省六盘
水市钟山区
碧云路与麒
麟路交叉口
西北角万达
商业广场

/

重庆多多汇商贸
有限公司(授权
制造商:南通富
瑞特纺织用品有

限公司)

重庆市渝中区
五一路260号
(授权制造商:
南通市通州区
川姜镇川港工
业园区B区)

见报告备注 ---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

57 唯雅四件套

贵州永辉超
市有限公司
六盘水万达
广场分公司

贵州省六盘
水市钟山区
碧云路与麒
麟路交叉口
西北角万达
商业广场

/

重庆多多汇商贸
有限公司(授权
制造商:南通富
瑞特纺织用品有

限公司)

重庆市渝中区
五一路260号
(授权制造商:
南通市通州区
川姜镇川港工
业园区B区)

见报告备注 ---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

58
纯净美棉四

件套

贵州永辉超
市有限公司
六盘水万达
广场分公司

贵州省六盘
水市钟山区
碧云路与麒
麟路交叉口
西北角万达
商业广场

/

重庆多多汇商贸
有限公司(授权
制造商:南通富
瑞特纺织用品有

限公司)

重庆市渝中区
五一路260号
(授权制造商:
南通市通州区
姜川镇川港工
业园区B区)

见报告备注 ---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

59
卡通印花法
兰绒毯

六盘水大润
发商业有限

公司

贵州省六盘
水市钟山区
钟山大道与
钢城大道交

汇处

actuel
南通绿源纺织品

有限公司

南通市通州区
川姜镇磨框镇
村5、13组1幢

检样:90cm×
120cm(一条

装)备
样:90cm×
120cm(一条

装)

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /



60
精致纯棉枕

套

六盘水大润
发商业有限

公司

贵州省六盘
水市钟山区
钟山大道与
钢城大道交

汇处

/
贵州怡家人生态
科技有限公司

贵州省黔东南
自治州从江县
贯洞镇美娥工

业区

检样:48×
74cm备样:48

×74cm
---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

61 纯棉护颈枕
六盘水大润
发商业有限

公司

贵州省六盘
水市钟山区
钟山大道与
钢城大道交

汇处

/
深圳市富尔迪实

业有限公司

深圳市龙岗区
园山街道大康
社区龙兴路33

号

检样:45×
70cm±3cm备
样:45×70cm

±3cm

---/---
甲醛含量，pH值，纤维含量，絮用纤维
原料要求

合格 / /

62 印花靠垫
六盘水大润
发商业有限

公司

贵州省六盘
水市钟山区
钟山大道与
钢城大道交

汇处

actuel
杭州康应纺织品

有限公司

杭州经济技术
开发区下沙街
道幸福南路115
号12幢二层

检样:50cm×
50cm备

样:50cm×
50cm

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量，絮用纤维原料
要求

合格 / /

63
润福悦居水
果印花抱枕

六盘水大润
发商业有限

公司

贵州省六盘
水市钟山区
钟山大道与
钢城大道交

汇处

/

康成投资（中
国）有限公司
(生产企业:上海
东隆家纺制品有

限公司)

上海市共和新
路3318号(生产
企业:上海市青
浦区金泽镇商
周公路286号)

检样:43cm×
43cm备

样:43cm×
43cm

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量，絮用纤维原料
要求

合格 / /

64 水洗热熔枕
兴义大润发
商业有限公

司

贵州省黔西
南布依族苗
族自治州兴
义市桔山路
与规划路交
汇处（兴义

商城）

/
深圳市富尔迪实

业有限公司

深圳市龙岗区
园山街道大康
社区龙兴路33

号

检样:45×
70cm±3cm备
样:45×70cm

±3cm

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量，絮用纤维原料
要求

合格 / /

65
油柑叶决明

子枕

兴义大润发
商业有限公

司

贵州省黔西
南布依族苗
族自治州兴
义市桔山路
与规划路交
汇处（兴义

商城）

/
深圳市富尔迪实

业有限公司

深圳市龙岗区
横岗街道大康
工业区龙兴路

47号

检
样:45cm*70c
m±3cm备

样:45cm*70c
m±3cm

---/--- 甲醛含量，pH值，絮用纤维原料要求 合格 / /

66
生态水洗学

生枕

兴义大润发
商业有限公

司

贵州省黔西
南布依族苗
族自治州兴
义市桔山路
与规划路交
汇处（兴义

商城）

/
贵州怡家人生态
科技有限公司

贵州省黔东南
自治州从江县
贯洞镇美娥工

业园区

检样:40×
60cm备样:40

×60cm
---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量，絮用纤维原料
要求

合格 / /

67 馨柔护颈枕
兴义大润发
商业有限公

司

贵州省黔西
南布依族苗
族自治州兴
义市桔山路
与规划路交
汇处（兴义

商城）

/
贵州怡家人生态
科技有限公司

贵州省黔东南
自治州从江县
贯洞镇美娥工

业园区

检样:45×
70cm备样:45

×70cm
---/---

甲醛含量，pH值，纤维含量，絮用纤维
原料要求

合格 / /

68 五星酒店枕
安龙县亿佳
购物广场

贵州省黔西
南布依族苗
族自治州安
龙县栖凤街
道办事处西
河停车场

/
上海紫珊卧室制

品有限公司
上海市长江西
路1568号

检
样:48*74cm

备
样:48*74cm

---/货
号:20953

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量，絮用纤维原料要求

不合格

面料：
聚酯纤维 100

 
填充物：

聚酯纤维 100

纤维含量(%)：面料（外包装
标称）：
水洗棉

填充物（外包装标称）：
聚酯纤维 100

(GB/T 29862-2013)



69
决明子助眠

枕
安龙县亿佳
购物广场

贵州省黔西
南布依族苗
族自治州安
龙县栖凤街
道办事处西
河停车场

/
上海紫珊卧室制

品有限公司
上海市长江西
路1568号

检
样:48*74cm

备
样:48*74cm

---/货
号:19179

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量，絮用纤维原料
要求

不合格

面料：
聚酯纤维 100
里层填充物：
聚酯纤维 100

纤维含量(%)：面料（标
称）：

涤棉     100
里层填充料（标称）：

聚酯纤维 100
(GB/T 29862-2013)

70
山茶花-风尚

版(枕)
兴义市良品
母婴用品店

兴义市桔山
办梦乐城4-

3104号
/

上海品为商贸有
限公司

上海市嘉定区
菊园新区环城
路2222号1幢

J1865

检样:48cm×
74cm备

样:48cm×
74cm

---/款
号:Y1270

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，纤维含量，絮用纤维原料要求

合格 / /

71
羽丝枕(耐久
性标签)

兴义市良品
母婴用品店

兴义市桔山
办梦乐城4-

3104号
/

上海品为商贸有
限公司

上海市嘉定区
菊园新区环城
路2222号1幢

J1865

检样:48×
74cm±2cm备
样:48×74cm

±2cm

---/款
号:Y1271

甲醛含量，pH值，纤维含量，絮用纤维
原料要求

合格 / /

72
卡通印花单
人被套

安顺大润发
商业有限公

司

贵州省安顺
市西秀区大
道与市府路
交汇处西北

侧

actuel
上海红瑞家纺有

限公司

上海市青浦区
白鹤镇鹤鹏路
299号1幢1号

检样:160cm
×210cm(1条

装)备
样:160cm×
210cm(1条

装)

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

73
卡通印花枕

套

安顺大润发
商业有限公

司

贵州省安顺
市西秀区大
道与市府路
交汇处西北

侧

actuel
上海红瑞家纺有

限公司

上海市青浦区
白鹤镇鹤鹏路
299号1幢1号

检样:48cm×
74cm(1只装)
备样:48cm×
74cm(1只装)

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量，可分解致癌芳
香胺染料[大印花面含啡色印花部位]

合格 / /

74
印花法兰绒

毯

安顺大润发
商业有限公

司

贵州省安顺
市西秀区大
道与市府路
交汇处西北

侧

actuel
南通绿源纺织品

有限公司

南通市通州区
川姜镇磨框镇
村5、13组1幢

检样:150cm
×200cm(一
条装)备

样:150cm×
200cm(一条

装)

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

75
优眠风尚床
单四件套

安顺大润发
商业有限公

司

贵州省安顺
市西秀区大
道与市府路
交汇处西北

侧

/
佛山市澳歌纺织
科技有限公司

广东省佛山市
南海区九江镇
沙头九樵路西
桥段58号厂房

一车间

见报告备注
---/货号:B-

704U

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

76
全棉素色单
人床单

安顺大润发
商业有限公

司

贵州省安顺
市西秀区大
道与市府路
交汇处西北

侧

actuel
上海红瑞家纺有

限公司

青浦区白鹤镇
鹤鹏路299号1

幢1号

检样:160cm
×230cm(1条

装)备
样:160cm×
230cm(1条

装)

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

77
决明子附套

枕

安顺大润发
商业有限公

司

贵州省安顺
市西秀区大
道与市府路
交汇处西北

侧

/
佛山市澳歌纺织
科技有限公司

广东省佛山市
南海区九江镇
沙头九樵路西
桥段58号厂房

一车间

检样:43×
66(cm)备
样:43×
66(cm)

---/---

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量，絮用纤维原料
要求

合格 / /

78
缦贝1.5-单
四件(床上用

品)

安顺市西秀
区宝缦生活
家纺大润发

店

安顺市西秀
区大润发
1022号柜位

宝缦

上海宝缦家用纺
织品有限公司
（江苏宝缦家纺
科技有限公司）

上海市沪太路
1895弄51号10
幢159室（江苏
省南通市通州
区川姜镇川港
工业园区F区1

号）

见报告备注
---

/B180204M

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /



79
景致1.5单四
件(床上用

品)

安顺市西秀
区宝缦生活
家纺大润发

店

安顺市西秀
区凤凰社区
大润发1022

号柜位

/

上海宝缦家用纺
织品有限公司
(制造:江苏宝缦
家纺科技有限公

司)

上海市沪太路
1895弄51号10
幢159室(制造:
江苏省南通市
通州区川姜镇
川港工业园区F

区1号)

见报告备注
---

/B201211M

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /

80
光旅1.5单四
件(床上用

品)

安顺市西秀
区宝缦生活
家纺大润发

店

安顺市西秀
区大润发
1022号柜位

/

上海宝缦家用纺
织品有限公司
（制造：江苏宝
缦家纺科技有限

公司）

上海市沪太路
1895弄51号10
幢159室（制
造：江苏省南
通市通州区川
姜镇川港工业
园区F区1号）

见报告备注
---

/B210113M

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿
摩擦色牢度，纤维含量

合格 / /


	表九（公告用）

