
名称 所在地 名称 所在地

1
WOMEN女装宽
松条纹T恤
(长袖)

迅销（中
国）商贸有
限公司贵阳
鸿通城购物
中心店

贵州省贵阳
市南明区解
放路100号A
区一、二层

图形
商标

迅销（中
国）商贸有
限公司（生
产企业:青岛
华诺针织有
限公司）

上海市徐汇区虹桥
路1号1幢19层1903
、1904、1905单元
（生产企业:山东
省青岛即墨市即发
工业园（即墨市城
北三路西侧））

检
样:155/80A

备
样:155/80A

---/241-
442793

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

2
WOMEN女装罗
纹方领T恤
(长袖)

迅销（中
国）商贸有
限公司贵阳
鸿通城购物
中心店

贵州省贵阳
市南明区解
放路100号A
区一、二层

图形
商标

迅销（中
国）商贸有
限公司（生
产企业:青岛
华诺针织有
限公司）

上海市徐汇区虹桥
路1号1幢19层1903
、1904、1905单元
（生产企业:山东
省青岛即墨市即发
工业园（即墨市城
北三路西侧））

检
样:155/80A

备
样:155/80A

---/241-
445628

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

3

WOMEN女装柔
滑弹力棉质
圆领T恤(长

袖)

迅销（中
国）商贸有
限公司贵阳
鸿通城购物
中心店

贵州省贵阳
市南明区解
放路100号A
区一、二层

图形
商标

迅销（中
国）商贸有
限公司(生产
企业:青岛华
诺针织有限

公司)

上海市徐汇区虹桥
路1号1幢19层1903
、1904、1905单元
(生产企业:山东省
青岛即墨市即发工
业园（即墨市城北

三路西侧）)

检
样:160/84A

备
样:160/84A

---/241-
439062

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

4 连衣裙
贵阳砂之船
商业管理有
限公司

贵州省贵阳
市南明区龙
洞堡机场路
与十字路交
叉口北侧[双

龙区]

/
深圳市娜尔
思时装有限

公司

深圳市福田区泰然
六路北侧深业泰然
红松大厦B区5H

检
样:165/92A

备
样:160/84A

---/款
号:NF05262A

8

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

5 长袖上衣
贵阳砂之船
商业管理有
限公司

贵州省贵阳
市南明区龙
洞堡机场路
与十字路交
叉口北侧[双

龙区]

/
深圳市娜尔
思时装有限

公司

深圳市福田区泰然
六路北侧深业泰然
红松大厦B区5H

检
样:170/96B

备
样:165/92A

---/款
号:ND02608A

8

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

6 上衣
贵阳砂之船
商业管理有
限公司

贵州省贵阳
市南明区龙
洞堡机场路
与十字路交
叉口北侧[双

龙区]

/
深圳市娜尔
思时装有限

公司

深圳市福田区泰然
六路北侧深业泰然
红松大厦B区5H

检
样:170/100B

备
样:160/84A

---/款
号:ND02121C

6

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /
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7
针织短袖T恤

衫

贵阳砂之船
商业管理有
限公司

贵州省贵阳
市南明区龙
洞堡机场路
与十字路交
叉口北侧[双

龙区]

SKECH
ERS
斯凯
奇

广州市斯凯
奇商业有限
公司(生产

商:东莞美兴
服饰有限公

司)

广州市天河区黄埔
大道西华穗路406
号之二保利克洛维
广场二期中景大厦
28楼(生产商:广东
省东莞市凤岗镇凤
岗金富路1号6栋

303室)

检
样:160/84A

备
样:165/88A

---/款
号:L321W088

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

8
针织短袖T恤

衫

贵阳砂之船
商业管理有
限公司

贵州省贵阳
市南明区龙
洞堡机场路
与十字路交
叉口北侧[双

龙区]

SKECH
ERS
斯凯
奇

广州市斯凯
奇商业有限
公司(生产

商:东莞美兴
服饰有限公

司)

广州市天河区黄埔
大道西华穗路406
号之二保利克洛维
广场二期中景大厦
28楼(生产商:广东
省东莞市凤岗镇凤
岗金富路1号6栋

303室)

检
样:170/88A

备
样:170/88A

---/款
号:L221M008

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

9
针织短袖T恤

衫

贵阳砂之船
商业管理有
限公司

贵州省贵阳
市南明区龙
洞堡机场路
与十字路交
叉口北侧[双

龙区]

SKECH
ERS
斯凯
奇

广州市斯凯
奇商业有限
公司(生产

商:东莞通威
服装有限公

司)

广州市天河区黄埔
大道西华穗路406
号之二保利克洛维
广场二期中景大厦
28楼(生产商:广东
省东莞市凤岗镇塘
沥村金凤凰开发

区)

检
样:165/88A

备
样:165/88A

---/款
号:L121W175

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

10 男装T恤
贵阳市南明
区优快尚服

装店

贵州省贵阳
市南明区解
放路100号鸿
通城商铺[遵
义社区]

/
快尚时装

（广州）有
限公司

广东省广州市白云
区云霄路91号

检
样:175/92A

备
样:170/88A

---/款
号:ML35S4MN

2001

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

11 男装外套
贵阳市南明
区优快尚服

装店

贵州省贵阳
市南明区解
放路100号鸿
通城商铺[遵

义社区]

/
快尚时装

（广州）有
限公司

广东省广州市白云
区云霄路91号

检
样:180/100A

备
样:170/88A

---/款
号:ML32S1EN

2002

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

12 男装裤子
贵阳市南明
区优快尚服

装店

贵州省贵阳
市南明区解
放路100号鸿
通城商铺[遵
义社区]

/
快尚时装

（广州）有
限公司

广东省广州市白云
区云霄路91号

检
样:180/80A

备
样:175/76A

---/款
号:ML31R6KE

2001

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

13 衬衫
汇川区歆艾
女装店

贵州省遵义
市汇川区宁
波路书香门

庭7号

/
广州歆艾服
装有限公司

广州番禺南村塘西
工业区C区A栋二楼

检
样:165/88A

备
样:160/84A

---/款
号:7303C084

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /



14 T恤
汇川区歆艾
女装店

贵州省遵义
市汇川区宁
波路书香门

庭7号

/
广州歆艾服
装有限公司

广州番禺南村塘西
工业区C区A栋二楼

检
样:165/88A

备
样:155/80A

---/款
号:7303T035

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

不合格

主面料：
聚酯纤维 53.6
醋纤     42.4
氨纶      4.0

 
梭织配料：

棉       68.7
桑蚕丝   31.3

(结合公定回潮率含量)

纤维含量(%)：面料
（标称）：

聚酰胺纤维 27.8
醋酸       68.2
氨纶        4

 
B料（标称）：

棉       70 ±5
桑蚕丝   30 ±5

(GB/T 29862-2013)

15 衬衫
汇川区歆艾
女装店

贵州省遵义
市汇川区宁
波路书香门

庭7号

/
广州歆艾服
装有限公司

广州番禺南村塘西
工业区C区A栋二楼

检
样:165/88A

备
样:155/80A

---/款
号:7303C256

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

16 连衣裙
汇川区代代
服装店

贵州省遵义
市汇川区宁
波路联丰商
住楼1-17号

KBNE

杭州伊美源
实业有限公
司（生产商:
浙江禾润实
业有限公
司）

浙江省杭州市下城
区华丰路1号（生
产商:浙江省嘉兴
桐乡市濮院镇桐星
大道808号2幢）

检
样:160/84A

备
样:150/76A

---/款
号:31033560

5

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

17 上衣
汇川区代代
服装店

贵州省遵义
市汇川区宁
波路联丰商
住楼1-17号

KBNE

杭州伊美源
实业有限公
司（生产商:
浙江禾润实
业有限公
司）

浙江省杭州市下城
区华丰路1号（生
产商:浙江省嘉兴
桐乡市濮院镇桐星
大道808号2幢）

检
样:160/84A

备
样:150/76A

---/款
号:31088115

0

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

18 连衣裙
汇川区代代
服装店

贵州省遵义
市汇川区宁
波路联丰商
住楼1-17号

KBNE

杭州伊美源
实业有限公
司（生产商:
浙江禾润实
业有限公
司）

浙江省杭州市下城
区华丰路1号（生
产商:浙江省嘉兴
桐乡市濮院镇桐星
大道808号2幢）

检
样:160/84A

备
样:155/80A

---/款
号:31033560

3

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

19 连衣裙
汇川区代代
服装店

贵州省遵义
市汇川区宁
波路联丰商
住楼1-17号

KBNE

杭州伊美源
实业有限公
司（生产商:
浙江禾润实
业有限公
司）

浙江省杭州市下城
区华丰路1号（生
产商:浙江省嘉兴
桐乡市濮院镇桐星
大道808号2幢）

检
样:155/80A

备
样:150/76A

---/款
号:31042513

0

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

20 POLO衫
安顺市西秀
区柒牌男装

店

贵州省安顺
市西秀区民
主路顾府金
座一层1号铺

/
福建柒牌时
装科技股份
有限公司

晋江市英林镇柒牌
时尚产业园1号

检
样:190/104A

备
样:180/96A

---/货
号:720T7118

0/53

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

21 T恤
安顺市西秀
区柒牌男装

店

贵州省安顺
市西秀区民
主路顾府金
座一层1号铺

/
福建柒牌时
装科技股份
有限公司

晋江市英林镇柒牌
时尚产业园1号

检
样:170/88A

备
样:175/92A

---/货
号:K20T7078

0/09

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /



22 POLO衫
安顺市西秀
区柒牌男装

店

贵州省安顺
市西秀区南
街街道民主
路顾府金座
一层1号铺

/
福建柒牌时
装科技股份
有限公司

晋江市英林镇柒牌
时尚产业园1号

检
样:175/92A

备
样:170/88A

---/货
号:720T7069

0/16

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

23
男式牛仔裤
(水洗产品)

都匀市波罗
服饰店

贵州省黔南
州都匀市沙
包堡街道斗
篷山路227号
万达广场室
内步行街1层

1056号

/
上海和兆服
饰有限公司

上海市浦东新区周
市路416号4层

检
样:32(175/8

2A)备
样:33(175/8

4A)

---/货
号:AE1P1332

0141

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

24 牛仔裤

宁波雅戈尔
服饰有限公
司都匀万达
广场专卖店

贵州省都匀
市斗篷山路
227号路都匀
万达广场1F
层1057-1058

号

/

雅戈尔集团
股份有限公
司（宁波雅
戈尔服饰有
限公司）

中国宁波市鄞县大
道西段2号

检
样:175/84A(

34)备
样:175/84A(

34)

---/货
号:YCXZ3302

80HWY

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

25 T恤衫

宁波雅戈尔
服饰有限公
司都匀万达
广场专卖店

贵州省都匀
市斗篷山路
227号路都匀
万达广场1F
层1057-1058

号

/

雅戈尔集团
股份有限公
司（宁波雅
戈尔服饰有
限公司）

中国宁波市鄞县大
道西段2号

检
样:185/104A

(2XL)备
样:180/100A

(XL)

---/货
号:YSPC5500

23PCA

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

26 T恤衫

宁波雅戈尔
服饰有限公
司都匀万达
广场专卖店

贵州省都匀
市斗篷山路
227号路都匀
万达广场1F
层1057-1058

号

/
哈特马克斯
有限公司

中国宁波鄞县大道
西段2号

检
样:180/100A

备
样:180/100A

---/货
号:HSQQ5238

8AYY

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

27 牛仔裤

宁波雅戈尔
服饰有限公
司都匀万达
广场专卖店

贵州省都匀
市斗篷山路
227号路都匀
万达广场1F
层1057-1058

号

/
哈特马克斯
有限公司

中国宁波鄞县大道
西段2号

检
样:175/90B

备
样:165/78A

---/货
号:HZCZ3242

7HWY

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

28 针织休闲服
福泉市爱登
堡服装店

福泉市金山
办事处中心
城卓品大厦1
层9、10号门

面

爱登
堡

爱登堡(中
国)有限公司

福建·石狮灵秀镇
外西环南路爱登堡

工业园

检
样:180/96A

备
样:175/92A

---/货
号:C2130840

09

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

29
牛仔裤(水洗

产品)
福泉市爱登
堡服装店

福泉市金山
办事处中心
城卓品大厦1
层9、10号门

面

爱登
堡

爱登堡(中
国)有限公司

福建·石狮灵秀镇
外西环南路爱登堡

工业园

检
样:175/82A

备
样:175/84A

---/货
号:C2140610

17

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /



30 梭织长裤
都匀劲浪体
育用品有限

公司

都匀市斗篷
山路227号都
匀万达广场1
层1F-A号
1006号

图形
商标

彪马（上
海）商贸有
限公司

上海市西藏中路
168号都市总部大

楼20楼

检
样:180/78A

备
样:170/70A

---/货
号:53304501

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

31 针织卫衣
都匀劲浪体
育用品有限

公司

都匀市斗篷
山路227号都
匀万达广场1
层1F-A号
1006号

图形
商标

彪马（上
海）商贸有
限公司(委托
生产商:宁波
申洲针织有
限公司)

上海市西藏中路
168号都市总部大
楼20楼(委托生产
商:宁波北仑大港
工业城甬江路18

号)

检
样:180/100A

备
样:170/92A

---/货
号:533200

01

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

32 短袖T恤
都匀劲浪体
育用品有限

公司

都匀市斗篷
山路227号都
匀万达广场1
层1F-A号
1006号

图形
商标

彪马（上
海）商贸有
限公司(委托
生产商:宁波
申洲针织有
限公司)

上海市西藏中路
168号都市总部大
楼20楼(委托生产
商:宁波北仑大港
工业城甬江路18

号)

检
样:175/96A

备
样:170/92A

---/货
号:533033

01

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

33 短袖T恤
都匀劲浪体
育用品有限

公司

都匀市斗篷
山路227号都
匀万达广场1
层1F-A号
1006号

图形
商标

彪马（上
海）商贸有
限公司(委托
生产商:江苏
东洲服装有
限公司)

上海市西藏中路
168号都市总部大
楼20楼(委托生产
商:泗阳县经济开
发区黄河南路88

号)

检
样:180/100A

备
样:175/96A

---/货
号:532280

98

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

34 女子上衣
三穗县利红
体育用品店

三穗县八弓
镇中天广场
19号门面

/

耐克体育
（中国）有
限公司（制
造商:宁波申
洲针织有限
公司）

江苏省太仓经济开
发区广州西路88号
（办公地址:上海
市杨浦区江湾城路
99号1座）（制造
商:中国宁波市北
仑大港工业城）

检
样:170/92A

备
样:165/88A

---/货
号:DB9828

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，纤维含量

合格 / /

35 男子上衣
三穗县利红
体育用品店

三穗县八弓
镇中天广场
19号门面

/

耐克体育
（中国）有
限公司（制
造商:烟台恩
怡服装有限
公司）

江苏省太仓经济开
发区广州西路88号
（办公地址:上海
市杨浦区江湾城路
99号1座）（制造
商:山东省海阳市
经济开发区烟台街

26号）

检
样:170/88A

备
样:165/84A

---/货
号:CJ5421

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

36
牛仔裤(水洗

产品)
金久志（个
体工商户）

贵州省黔东
南苗族侗族
自治州凯里
市韶山北路
大地广场34

号

与狼
共舞

厦门与狼共
舞时装有限

公司

厦门市翔安区马巷
镇西坂社区西亭一
里8号楼409D室

检
样:180/84A(

33)备
样:180/82A(

32)

---/款
号:88013145

005

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

37
针织休闲上

衣
金久志（个
体工商户）

贵州省黔东
南苗族侗族
自治州凯里
市韶山北路
大地广场34

号

与狼
共舞

厦门与狼共
舞时装有限

公司

厦门市翔安区马巷
镇西坂社区西亭一
里8号楼409D室

检
样:180/96A(

52)备
样:170/88A(

48)

---/款
号:88014064

310

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /



38 衬衫
金久志（个
体工商户）

贵州省黔东
南苗族侗族
自治州凯里
市韶山北路
大地广场34

号

与狼
共舞

厦门与狼共
舞时装有限

公司

厦门市翔安区马巷
镇西坂社区西亭一
里8号楼409D室

检
样:185/100A

(42)备
样:175/92A(

40)

---/款
号:88014055

280

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

39 T恤
凯里市加末
女装店

贵州省凯里
市韶山南路8
号凯里方圆
荟购物广场
B-2-004

/

诸暨市西楚
服饰有限公
司（经销商:
杭州加佑服
饰有限公
司）

浙江省诸暨市陶朱
街道兴都路32号

检
样:155/80A

备
样:160/84A

---/款
号:JAT17108

6

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

40 卫衣
凯里市加末
女装店

贵州省凯里
市韶山南路8
号凯里方圆
荟购物广场
B-2-004

/

诸暨市西楚
服饰有限公
司（经销商:
杭州加佑服
饰有限公
司）

浙江省诸暨市陶朱
街道兴都路32号

检
样:155/80A

备
样:166/88A

---/款
号:JAH17224

3

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

41
牛仔裤(水洗

产品)
凯里市加末
女装店

贵州省凯里
市韶山南路8
号凯里方圆
荟购物广场
B-2-004

/

杭州珍九摩
尔服饰有限
公司（经销
商:杭州加佑
服饰有限公

司）

杭州市下城区石祥
路59号

检
样:160/68A

备
样:160/68A

---/款
号:JAJ17315

6

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

42 卫衣
凯里市方示
女装店

凯里市大十
字街道韶山
南路74号凯
里.方圆荟购
物广场B-2-

001号

/
浙江方示服
饰有限公司

浙江省杭州市余杭
区南苑街道553号4
号楼4层4-401

检样:S备
样:S

---/款
号:F2133AW1

44

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

不合格

面料:
棉       84.6
聚酯纤维 15.4

(结合公定回潮率含量)

纤维含量(%)：
棉       90 ±5
聚酯纤维 10 ±3

(GB/T 29862-2013)

43 衬衫
凯里市方示
女装店

凯里市大十
字街道韶山
南路74号凯
里.方圆荟购
物广场B-2-

001号

/
浙江方示服
饰有限公司

浙江省杭州市余杭
区南苑街道553号4
号楼4层4-401

检样:M备
样:L

---/款
号:F2134AC0

97

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

44 牛仔裤
凯里市方示
女装店

凯里市大十
字街道韶山
南路74号凯
里.方圆荟购
物广场B-2-

001号

/
浙江方示服
饰有限公司

浙江省杭州市余杭
区南苑街道553号4
号楼4层4-401

检样:M备
样:XL

---/款
号:F2132CD1

75

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

不合格 9.3
pH值：4.0～8.5

(GB 18401-2010 B
类)

45 休闲衬衫
金沙县花花
公子服装店

金沙县鼓场
街道黎明社
区朗月广场B
区1层123号

/

东莞东亚高
尔夫服饰有
限公司（中
国总经销）

广东省东莞市万江
区金泰社区金福商

厦12号

检
样:175/96A

备
样:175/92A

---/货
号:Z234073

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /



46
长袖休闲衬

衫
金沙县花花
公子服装店

金沙县鼓场
街道黎明社
区朗月广场B
区1层123号

图形
商标

上海佛罗伦
思服饰有限

公司

上海市宝山区共祥
路439号

检
样:50175/92

A备
样:48170/88

A

---/货
号:VCX85291

9

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

47 连衣裙
黔西县刘娜
服饰店四分

店

黔西县文化
路世纪莲城
一单元一层
34-35号门面

D∧
ZZLE(
地素)

地素时尚股
份有限公司

上海市普陀区丹巴
路28弄1-2号旭辉
世纪广场8号楼

检
样:155/80A

备
样:155/80A

---/货
号:2D304286

A

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

48 针织衫
黔西县刘娜
服饰店四分

店

黔西县文化
路世纪莲城
一单元一层
34-35号门面

D∧
ZZLE(
地素)

地素时尚股
份有限公司

上海市普陀区丹巴
路28弄1-2号旭辉
世纪广场8号楼

检
样:165/88A

备
样:155/80A

---/货
号:2D3E3221

D03-18

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

49 外套
黔西县刘娜
服饰店三分

店

黔西县文化
路世纪莲城A
区1-1-5号门

面

/
浙江珂楹实
业有限公司

杭州市余杭区艺尚
中心8号楼

检
样:160/84A(

M)备
样:155/80A(

S)

---/款
号:113B088

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

50 上衣
黔西县刘娜
服饰店三分

店

黔西县文化
路世纪莲城A
区1-1-5号门

面

/
浙江珂楹实
业有限公司

杭州市余杭区艺尚
中心8号楼

检
样:165/88A(

L)备
样:160/84A(

M)

---/款
号:113M115

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

51 长衬衫
七星关区勇
流服装店

贵州省毕节
市七星关区
市东街道办
清毕路亚泰
花园广场亚
泰花园幢-1
层地下室

图形
商标

普宁市荣加
制衣有限公

司

普宁市流沙东街道
中河开发区第27幢

金湖楼第一层

检
样:XL180/96

A备
样:L175/92A

---/特
征:RJ-5009
天丝麻七分

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

52 衬衫(长袖)
七星关区漠
士男装店

七星关区市
西街道胜利
路万利商厦
6-6号门面

MOST
漠士

广州漠士服
饰有限公司

广州市荔湾区西增
路63号

检样:L/50备
样:M/48

---/货
号:C9310102

6

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

53
外套/牛仔单

衣
七星关区漠
士男装店

七星关区市
西街道胜利
路万利商厦
6-6号门面

MOST
漠士

广州漠士服
饰有限公司

广州市荔湾区西增
路63号

检
样:170/84A

备
样:165/80A

---/货
号:C1081040

25

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

54
连帽套头卫
衣 综训系列

张宁

贵州省毕节
市七星关区
威宁路万利
商厦134-2#

门面

361º
三六一度(福
建)体育用品
有限公司

福建省晋江市陈埭
镇江头工业区

检
样:175/96A

备
样:165/88A

---/货
号:56213480

5-4

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

55
针织长裤 综

训系列
张宁

贵州省毕节
市七星关区
威宁路万利
商厦B4-2#门

面

361°

三六一度
（福建）体
育用品有限

公司

福建省晋江市陈埭
镇江头工业区

检
样:180/84A

备
样:170/76A

---/货
号:56213400

6B

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /



56 针织休闲服
播州区田亮
亮男装店

播州区遵南
社区大都汇
负一楼5号门

面

LILAN
Z

利郎（中
国）有限公

司

晋江市科技工业园
区

检
样:175/92A

备
样:170/88A

---/货
号:21QTX024

1Y

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

57 水洗牛仔裤
播州区田亮
亮男装店

播州区遵南
社区大都汇
负一楼5号门

面

LILAN
Z

利郎（中
国）有限公

司

晋江市科技工业园
区

检
样:170/80A

备
样:165/78A

---/货
号:21QNZ209

01

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

58 针织休闲裤
播州区田亮
亮男装店

播州区遵南
社区大都汇
负一楼5号门

面

LI
LANZ

利郎（中
国）有限公

司

晋江市科技工业园
区

检
样:175/84A

备
样:170/80A

---/货
号:21QXK601

01

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

59 衬衫
播州区田亮
亮男装店

播州区遵南
社区大都汇
负一楼5号门

面

LILAN
Z

利郎（中
国）有限公

司

晋江市科技工业园
区

检
样:170/92A

备
样:170/88A

---/货
号:21QZC004

2Y

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

60 圆领卫衣
铜仁市碧江
区高飞鞋店

铜仁市碧江
区河西锦江
南路江华星
力城2F层
L2019号

JazzT
iger

泉州潮蓝鞋
服有限公司

福建省晋江市陈埭
镇江头晋新路豪兴

楼6楼

检
样:L175/92A

备
样:M170/88A

---/货
号:51121066

M

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

61 T恤
铜仁市碧江
区的派服装

店

铜仁市碧江
区河西锦江
南路江华明
都江华星力
城第二层
L2011号

DiPai
/的派

的派（厦
门）品牌管
理有限公司

福建省厦门市湖里
区南山路167号

检
样:185/100A

备
样:180/96A

---/款
号:DT22023

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

62 卫衣
铜仁市碧江
区的派服装

店

铜仁市碧江
区河西锦江
南路江华明
都江华星力
城第二层
L2011号

DiPai
/的派

的派（厦
门）品牌管
理有限公司

福建省厦门市湖里
区南山路167号

检
样:185/100A

备
样:185/100A

---/款
号:DW93010

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

63 卫衣
铜仁市碧江
区的派服装

店

铜仁市碧江
区河西锦江
南路江华明
都江华星力
城第二层
L2011号

DiPai
/的派

的派（厦
门）品牌管
理有限公司

福建省厦门市湖里
区南山路167号

检
样:185/100A

备
样:190/104A

---/款
号:DW13007

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

64 T恤
铜仁市碧江
区的派服装

店

铜仁市碧江
区河西锦江
南路江华明
都江华星力
城第二层
L2011号

DiPai
/的派

的派（厦
门）品牌管
理有限公司

福建省厦门市湖里
区南山路167号

检
样:170/88A

备
样:165/84A

---/款
号:DT22048

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /



65 连衣裙
铜仁市碧江
区素言服装

店

铜仁市碧江
区河西锦江
南路江华明
都星力城二
楼L2008号

/
广州市卓言
服装有限公

司

广州市番禺区南村
镇兴业大道398号2

栋

检
样:S(155/80

A)备
样:M(160/84

A)

---/款
号:213L3299

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

不合格

面料：
聚酯纤维 100

 
大身里料：

聚酯纤维 100
 
 

袖子里料：
聚酯纤维 100

纤维含量(%)：面料
1/面料2（标称）：

聚酯纤维 100
 

里料（标称）：
聚酯纤维 90
氨纶     10

 
里料（标称）：
聚酯纤维 90
氨纶     10

(GB/T 29862-2013)

66 连衣裙
铜仁市碧江
区素言服装

店

铜仁市碧江
区河西锦江
南路江华明
都星力城二
楼L2008号

/
广州市卓言
服装有限公

司

广州市番禺区南村
镇兴业路398号2栋

检
样:155/80A

备
样:160/84A

---/款
号:212L2569

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

不合格

外件底布：
棉       100

 
外件绣花线：
聚酯纤维 100

 
内件：

聚酯纤维 100

纤维含量(%)：外件
面料（标称）：
棉       100

 
 
 
 

内件面料（标
称）：

聚酯纤维 90
氨纶     10

(GB/T 29862-2013)

67 针织衫
铜仁市碧江
区素言服装

店

铜仁市碧江
区河西锦江
南路江华明
都星力城二
楼L2008号

/
广州市卓言
服装有限公

司

广州市番禺区南村
镇兴业路398号2栋

检
样:165/88A

备
样:160/84A

---/款
号:212Z2538

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

68
牛仔裤(水洗

产品)

钟山区羲禾
卡尔丹顿服

装店

贵州省六盘
水市钟山区
国贸商场1F

边厅

卡尔
丹顿

卡尔丹顿服
饰股份有限

公司

深圳市龙华新区大
浪时尚创意城浪静

路3号

检
样:175/86A

备
样:175/84A

---/货
号:KABW1230

0NAN6

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

69 裤子
六盘水国贸
广场春天百
货有限公司

贵州省六盘
水市钟山区
钟山中路59

号

adida
s

阿迪达斯体
育（中国）
有限公司

（厂名:苏州
工业园区天
源服装有限

公司）

苏州工业园区现代
大道88号普洛斯物
流园区C21号（厂
名:江苏省苏州市
新区玉山路157

号）

检
样:170/76A

备
样:165/72A

---/货
号:GF0112

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

70 上衣
六盘水国贸
广场春天百
货有限公司

贵州省六盘
水市钟山区
钟山中路59

号

adida
s

阿迪达斯体
育（中国）
有限公司

（厂名:宝嘉
创业制衣厂
（云浮）有
限公司）

苏州工业园区现代
大道88号普洛斯物
流园区C21号（厂
名:广东省云浮市
云城区河口初城工

业园）

检
样:175/96A

备
样:175/92A

---/货
号:H40215

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /



71
牛仔连身裙
(水洗产品)

贵州六盘水
百盛商业发
展有限公司

贵州省六盘
水市钟山区
钟山西路36
号宝隆国际
商业金融中

心

奥莉
绫致时装

（天津）有
限公司

天津新技术产业园
区武清开发区泉秀

路9号

检
样:165/84A

备
样:155/76A

---
/121342003

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

72 外套
贵州六盘水
百盛商业发
展有限公司

贵州省六盘
水市钟山区
钟山西路36
号宝隆国际
商业金融中

心

奥莉
绫致时装

（天津）有
限公司

天津新技术产业园
区武清开发区泉秀

路9号

检
样:160/80A

备
样:155/76A

---
/121236015

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

73 针织上衣
贵州六盘水
百盛商业发
展有限公司

贵州省六盘
水市钟山区
钟山西路36
号宝隆国际
商业金融中

心

奥莉
绫致时装

（天津）有
限公司

天津新技术产业园
区武清开发区泉秀

路9号

检
样:165/84A

备
样:155/76A

---
/12139S019

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

74
牛仔裤(水洗

产品)

贵州六盘水
百盛商业发
展有限公司

贵州省六盘
水市钟山区
钟山西路36
号宝隆国际
商业金融中

心

奥莉
绫致时装

（天津）有
限公司

天津新技术产业园
区武清开发区泉秀

路9号

检
样:165/68A

备
样:155/60A

---
/121249005

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

不合格 9.1
pH值：4.0～8.5

(GB 18401-2010 B
类)

75
牛仔裤(水洗

产品)

广州唯品会
零售有限公
司六盘水分

公司

贵州省六盘
水市钟山区
碧云路西段
26号六盘水
万达广场1BF

次主1

图形
商标

中山市曼西
尔奴服饰有
限公司

广东省中山市沙朗
第三工业区金昌路

32号

检
样:180/88A

备
样:175/82A

---/款
号:23153680

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

76 女茄克

广州唯品会
零售有限公
司六盘水分

公司

贵州省六盘
水市钟山区
碧云路西段
26号六盘水
万达广场1BF

次主1

U.S.P
OLO

ASSN.

苏州艺彩品
牌管理有限

公司
常熟市莫干路5号

检
样:170/92A

备
样:160/84A

---/货
号:12141112

12

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

77 男卫衣

广州唯品会
零售有限公
司六盘水分

公司

贵州省六盘
水市钟山区
碧云路西段
26号六盘水
万达广场1BF

次主1

U.S.P
OLO

ASSN.

苏州艺彩品
牌管理有限

公司
常熟市莫干路5号

检
样:185/100A

备
样:180/96A

---/货
号:11132100

07

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

78 男式外套

广州唯品会
零售有限公
司六盘水分

公司

贵州省六盘
水市钟山区
碧云路西段
26号六盘水
万达广场1BF

次主1

图形
商标

大为（苏
州）体育用
品有限公司

江苏省苏州市常熟
市湖山路2号同济
科技广场1号楼

1704室

检
样:180/100A

XL备
样:180/100A

XL

---
/OFWT111003

-C01

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /



79 短袖T恤
安龙县亿佳
购物广场

贵州省黔西
南布依族苗
族自治州安
龙县栖凤街
道办事处西
河停车场

/
广东名鼠股
份有限公司

广东省普宁市流沙
中河开发区（名鼠

工业园）

检
样:180/100A

备
样:170/92A

---/货
号:3165#

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

80 运动风衣 （刘化溪）

贵州省黔西
南布依族苗
族自治州贞
丰县永丰街
道富民东路

LI-
NING

李宁（中
国）体育用
品有限公司

北京市中关村科技
园通州园光机电一
体化产业基地兴光

五街8号

检
样:155/80A

备
样:155/80A

---
/AFDL046-2

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

81 运动风衣 (刘化溪)

贵州省黔西
南布依族苗
族自治州贞
丰县永丰街
道富民东路

LI-
NING

李宁（中
国）体育用
品有限公司

北京市通州区中关
村科技园通州园光
机电一体化产业基
地兴光五街8号

检
样:175/96A

备
样:165/88A

---
/AFDN022-4

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

82 牛仔长裤
兴义市清新
素雅服装店

兴义市黄草
办铁匠街33
号二楼后半

部

/
广东榕宁服
饰有限公司

广州市白云区同康
路287号B栋501

检
样:160/64A

备
样:160/64A

---/446400

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

83 牛仔长裤
兴义市清新
素雅服装店

兴义市黄草
办铁匠街33
号二楼后半

部

/
广东榕宁服
饰有限公司

广州市白云区同康
路287号B栋501

检
样:165/68A

备
样:160/64A

---/445783

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

84 保暖夹克
兴义市王德
琴服装店

贵州省黔西
南布依族苗
族自治州兴
义市黄草办
铁匠街

特步
特步（中

国）有限公
司

泉州经济技术开发
区清濛园区7号街
坊9（C)号地块

检
样:175/96A

备
样:175/96A

---/款
号:97932913

0669

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

85
牛仔长裤(水
洗产品)

绫致时装
（天津）有
限公司兴义
梦乐城第三
销售部

贵州省黔西
南州兴义市
桔山街道金
州体育城A4
组团梦乐城2
区2楼4-2204

号商铺

杰克
·琼
斯

绫致时装
（天津）有
限公司

天津新技术产业园
区武清开发区泉秀

路9号

检
样:175/82A

备
样:165/74A

---
/221332019E

39

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

86
牛仔长裤(水
洗产品)

绫致时装
（天津）有
限公司兴义
梦乐城第三
销售部

贵州省黔西
南州兴义市
桔山街道金
州体育城A4
组团梦乐城2
区2楼4-2204

号商铺

杰克▪

琼斯

绫致时装
（天津）有
限公司

天津新技术产业园
区武清开发区泉秀

路9号

检
样:175/80A

备
样:170/78A

---
/221332061D

40

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

87 针织T恤衫

绫致时装
（天津）有
限公司兴义
梦乐城第三
销售部

贵州省黔西
南州兴义市
桔山街道金
州体育城A4
组团梦乐城2
区2楼4-2204

号商铺

杰克
·琼
斯

绫致时装
（天津）有
限公司

天津新技术产业园
区武清开发区泉秀

路9号

检
样:175/96A

备
样:175/96A

---
/221301108E

42

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /



88 针织T恤衫

绫致时装
（天津）有
限公司兴义
梦乐城第三
销售部

贵州省黔西
南州兴义市
桔山街道金
州体育城A4
组团梦乐城2
区2楼4-2204

号商铺

杰克
·琼
斯

绫致时装
（天津）有
限公司

天津新技术产业园
区武清开发区泉秀

路9号

检
样:185/104A

备
样:175/96A

---
/221301110E

40

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

89 外套

绫致时装
（天津）有
限公司兴义
梦乐城第三
销售部

贵州省黔西
南州兴义市
桔山街道金
州体育城A4
组团梦乐城2
区2楼4-2204

号商铺

杰克
·琼
斯

绫致时装
（天津）有
限公司

天津新技术产业园
区武清开发区泉秀

路9号

检
样:175/96A

备
样:170/92A

---
/221321027E

03

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

90
水洗牛仔翻
领衬衫外套

铜仁市碧江
区欣怡服装

店

贵州省铜仁
市碧江区民
主路步行街

HXTID
E

湖南狐轩服
饰有限公司

株洲市芦淞区董服
二路155号新芦淞
（白关）国际服饰
产业园创业园6栋6

层

检
样:170/84A

备
样:180/92A

---/款
号:V00287-
C30684-深蓝

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

91
翻领皮茄克

衫

铜仁市碧江
区欣怡服装

店

贵州省铜仁
市碧江区民
主路步行街

HXTID
E

湖南狐轩服
饰有限公司

株洲市芦淞区董服
二路155号新芦淞
（白关）国际服饰
产业园创业园6栋6

层

检
样:175/88A(

L)备
样:170/84A(

M)

---/款
号:V00136-
1028-黑色

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量，材质鉴别

合格 / /

92
水洗牛仔长

裤

铜仁市碧江
区欣怡服装

店

贵州省铜仁
市碧江区民
主路步行街

HXTID
E

湖南狐轩服
饰有限公司

株洲市芦淞区董服
二路155号新芦淞
（白关）国际服饰
产业园创业园6栋6

层

检
样:170/74A

备
样:165/70A

---/款
号:V02169-
3235-蓝色

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

93 T恤

安顺市苏尔
玛购物广场
有限责任公

司

贵州省安顺
市西秀区华
西街道黄果
树大道安运
司百联鼎盛
负一楼2号店

铺

图形
商标

普宁市流沙
鸿盛达制衣

厂

广东省普宁流沙新
坛开发区

检
样:175/92A

备
样:180/96A

---/货
号:21806#

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

94 休闲T恤

贵州华联综
合超市有限
公司安顺分

公司

贵州省安顺
市开发区南
马广场

图形
商标

常熟市董浜
镇夏岛制衣

厂

常熟市董浜镇星岛
大道21号

检样:54备
样:48

---/货
号:82113

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

不合格

 
粘纤     45.3
聚酯纤维 23.8
莱赛尔   13.2
棉       11.4
氨纶      6.3

(结合公定回潮率含量)

纤维含量(%)：面料
（标称）：

粘纤     33.9 ±5
聚酯纤维 21.7 ±5
莱赛尔   13.1 ±5
棉       23.2 ±5
氨纶      8.1 ±3
(GB/T 29862-2013)

95 休闲T恤

贵州华联综
合超市有限
公司安顺分

公司

贵州省安顺
市开发区南
马广场

图形
商标

常熟市董浜
镇夏岛制衣

厂

常熟市董浜镇星岛
大道21号

检样:48备
样:52

---/货
号:82110

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /



96 休闲T恤

贵州华联综
合超市有限
公司安顺分

公司

贵州省安顺
市开发区南
马广场

图形
商标

常熟市董浜
镇夏岛制衣

厂

常熟市董浜镇星岛
大道21号

检样:48备
样:50

---/货
号:82112

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

不合格

面料:
棉       50.3
聚酯纤维 46.8
氨纶      2.9

(结合公定回潮率含量)

纤维含量(%)：面料
(吊牌标称)：

棉       58 ±5
聚酯纤维 38 ±5
氨纶      4 ±3

(GB/T 29862-2013)

97 茄克

贵州华联综
合超市有限
公司安顺分

公司

贵州省安顺
市开发区南
马广场

费伦
提克

北京酷极之
衣服饰有限

公司

北京市丰台区南四
环中路40号派诺利
文创园B229室

检
样:185/100A

备
样:175/92A

---/款
号:E110805

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

98 茄克

贵州华联综
合超市有限
公司安顺分

公司

贵州省安顺
市开发区南
马广场

弗伦
提克

北京酷极之
衣服饰有限

公司

北京市丰台区南四
环中路40号派诺利
文创园B229室

检
样:175/92A

备
样:190/104A

---/款
号:E102278

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

99 休闲茄克

贵州华联综
合超市有限
公司安顺分

公司

贵州省安顺
市开发区南
马广场

度宾
尼

常熟市辛庄
镇度宾尼制

衣厂

常熟市辛庄轻纺工
业园

检
样:185/100A

备
样:170/88A

---/货
号:DJ-80272

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

合格 / /

100 精品男装
贵州华联超
市有限公司
安顺分公司

贵州省安顺
市开发区南
马广场

图形
商标

上海宾盾服
饰有限公司

上海市金山区朱泾
镇南圩路149号

检
样:180/96A

备
样:165/84A

---/货
号:7836

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐
碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维
含量

不合格

聚酯纤维 87.6
粘纤     10.5
氨纶      1.9

(结合公定回潮率含量)

纤维含量(%)：聚酯
纤维 63 ±5

粘胶     33 ±5
氨纶      4 ±3

(GB/T 29862-2013)


	表九（公告用）

