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2022年江苏省纤维检验局对江苏省棉胎产品进行了省级监督抽查。共抽查棉胎产品28批次，合格21批次，合格率为75.0%。
1、 产品和产业概况
以棉纤维为原料，采用铺棉、定型、网纱、研磨工艺加工而成的用于铺垫、覆盖的纺织物称作棉胎，棉胎俗称棉絮、被絮。棉胎是人们日常生活的保暖用品，过去采用手工铺棉、缝线、压盖的制作方法，现代已经使用机械化流水线生产。现代制作工艺加工出来的棉胎称作“梳棉胎”，梳棉胎与传统棉胎的区别在于制作的过程。传统棉胎使用原棉直接铺叙，使用弹花机对棉花进行开松。现代工艺是使用松花机对棉花进行开松，同时，通过振荡、吸风、锯齿将皮棉彻底松散，再通过梳棉机更密的针布对开松后的棉花进行清杂梳理成网状絮片。絮片经摆斗铺匀，经转纱网纱切割成型，最后经磨盘研磨而成。棉胎产品不涉及主流品牌，基本上是一些品牌知名度不高的中小企业生产的。
二、抽查情况
（一）样品来源
本次监督抽查共抽查棉胎28批次，其中生产企业抽样13批次，实体店购样1批次，电商平台购样14批次。线下抽样的14个批次样品来自南京、徐州、淮安、盐城、扬州、泰州、南通、连云港等地。
表1 样品来源
	产品类别
	样品来源
	抽样方式
	抽样批次

	棉胎
	生产企业
	抽样
	13

	
	市场实体店
	专卖店、便利店或杂货店等
	购样
	1　

	
	电商平台
	淘宝
	购样
	4

	
	
	天猫
	购样
	5　

	
	
	苏宁易购
	购样
	2

	
	
	京东
	购样
	3

	
	合计
	28


（二）检验依据
本次监督抽查主要依据的标准有：
GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》
GB 18383-2007 《絮用纤维制品通用技术要求》
DB32/T2128-2016 《学生公寓用棉胎》
GB/T 22843-2009 《枕、垫类产品》
GB/T 22844-2009 《配套床上用品》
GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》
GB/T 22796-2009 《被、被套》
GB/T 22796-2021 《床上用品》
GB/T 35261-2017 《被胎》
GB/T 35932-2018 《梳棉胎》
GH/T 1020-2000 《梳棉胎》
相关的法律法规、部门规章和规范
企业明示的产品标准
经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求等。
（三）检验检测项目
表2  检验检测项目表
	产品类别
	检验检测项目
	检验依据
	检验检测方法

	棉胎
	纤维成分含量
	GB/T29862相应产品标准
	GB/T2910
FZ/T01057

	
	异味
	GB18383中4.2.4
	GB18383中5.3.4

	
	原料要求
	GB18383中4.1.1、4.1.2、4.1.4
	GB18383中5.1

	
	短纤维含量
	GB18383中4.1.5
	GB18383中5.2.2

	
	含杂率
	GB18383中4.1.6相应产品标准
	GB18383附录B相应产品标准

	
	重量偏差率
	相应产品标准
	相应产品标准


（四）抽查结果分析
本次监督抽查共抽查棉胎28批次，合格21批次，合格率75.0%。其中，生产企业抽样13批次，合格13批次，合格率100%；市场实体店购样1批次，合格1批次，合格率100%；电商平台购样14批次，合格7批次，合格率50.0%。
1、按样品来源
表3  不同样品来源合格率统计表
	样品来源
	批次
	合格批次
	合格率/%

	生产企业
	13
	13
	100

	实体店
	专卖店
	1
	1
	100

	电商平台
	淘宝
	4
	1
	25

	
	京东
	3
	2
	66.67

	
	天猫
	5
	3
	60

	
	苏宁易购
	2
	1
	50

	
	小计
	14
	7
	50

	合计
	28
	21
	75.0


从电商平台抽样的14个批次产品来看，天猫平台样品合格率为60%，淘宝平台样品合格率为25%，苏宁易购平台样品合格率为50%，京东平台样品合格率为66.67%。京东和天猫两个平台样品合格率相对较高，淘宝平台样品合格率最低。
2、按检验项目
表4  检验项目合格率统计表
	检验项目
	批次
	合格批次
	合格率/%

	纤维成分含量
	28
	24
	85.7

	异味
	28
	28
	100

	原料要求
	28
	24
	85.7

	短纤维含量
	26
	22
	84.6

	含杂率
	28
	25
	89.3

	重量偏差率
	28
	28
	100


（五）检验检测项目分析
本次监督抽查不合格项目为絮用纤维原料要求、含杂率、短纤维含量、纤维成分含量四个项目。
1、絮用纤维原料要求  
本次监督抽查中发现4批次絮用纤维原料要求项目不合格，均为使用了废旧纤维制品或其再加工纤维原料，不符合强制性标准GB 18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》。原料要求不合格，直接影响了絮用纤维制品的质量，如果填充物使用了“黑心棉”、或是使用了纤维性工业下脚料、医用纤维性废弃物、再生纤维性物质、废旧服装及废旧纤维制品等填充物质，这些不合格的原料纤维中腔和胞壁容易吸收大量的化学物质，直接接触人体会引起瘙痒过敏、呼吸困难等症状，部分可能含有细菌病毒成分，长期使用会容易引发疾病，危害使用者的身体健康。不合格原因主要是生产企业对于质量监管疏忽，或是缺乏严格的原辅料进货检验制度及成品合格检验制度，也不排除企业故意以次充好的可能。
2、含杂率
本次监督抽查中发现3批次含杂率项目不合格。棉花中含有的如沙土、枝叶、铃壳、软籽表皮等非危害性杂物，含杂率偏高会影响棉胎的品质质量，棉胎内含有金属、草屑或尖锐物等杂质容易对人体造成伤害。不合格原因可能是生产企业质量意识不强，受利益驱使，以次充好，或者是缺乏严格的原辅料进货检验制度。
3、短纤维含量
本次监督抽查中发现4批次短纤维含量项目不合格。短纤维含量超过标准规定，短纤维易形成飞絮，在使用过程中被人体吸入，可能造成呼吸道疾病或危害人体健康。不合格原因可能是生产企业质量意识不强，怀有侥幸心理，以次充好，或者是缺乏严格的原辅料进货检验制度。
4、纤维成分含量
本次监督抽查中发现4批次纤维成分含量项目不合格。一款“新疆棉花被”，纤维含量标注技术要求为棉100%，实测值为粘纤35.1%、棉34.9%、聚酯纤维27.7%、氨纶2.3%。纤维成分含量反映了棉胎的真实属性，是消费者购买时的主要参考指标，也是决定产品价格的重要因素之一。不合格原因主要是生产企业质量意识不强，没有建立严格的原辅料进货检验制度及成品合格检验制度，仅仅依靠供应商提供的成分及含量来进行标注，也可能生产企业以次充好，以低价格棉被冒充高价格棉被，以谋取更高的利润。
三、消费建议
1、仔细检查产品标识或标签
标识即为消费者所说的标签，是指导消费选购和使用的重要凭据，消费者在遇到质量问题时可据此追溯到相关责任企业，作为消费者要仔细检查产品标识或标签的信息。
2、掌握鉴别黑心棉的方法
一看色泽：看棉絮内部有无“黑心棉”。一般来说, “黑心棉”看上去色泽呆白或灰白、无光泽, 而优质的棉花色泽均匀洁白。
二摸手感：正常的棉花手感较柔软, 有一定的弹性, 手感好, 而“黑心棉”看上去有杂质, 不那么光滑、手感粗糙。
三扯强力：通过撕扯, 判断棉花的强度如何, 一般而言, “黑心棉”一撕就断。
四拍灰尘：“黑心棉”制品含杂率高。选购时用力拍打, 看看是否有大量的灰尘扬起, 有则是“黑心棉”。
五闻异味：经过漂白或化学处理的“黑心棉”, 含有大量的化学物质, 闻之有刺鼻性气味。

附件：2022年棉胎产品质量监督抽查企业名单及结果汇总表。
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