
贵州省市场监管局2022年流通领域塑料管材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期或

批号
检验项目 检验结果

不合格项目
实测值

不合格项目
标准值

备注
名称 所在地 名称 所在地

1
PP-R（聚丙

烯）绿色环保
健康饮用水管

贵州金筑管业有
限公司

贵州省黔南布依
族苗族自治州惠
水县濛江街道长
田村双和一号路

（安达产业园
内）

玉蝶及图形
商标

贵州玉蝶电工
股份有限公司

贵州省贵阳市经济
技术开发区丰报云

村贵惠路西侧

dn20mm×en2.8m
m S3.2

PN2.0MPa
2022/10/14

平均外径、公称壁厚及允许偏差、
静液压强度、灰分、熔融温度、氧
化诱导时间、纵向回缩率、简支梁
冲击、透光率、卫生要求透光率等

不合格 0.7 ≤0.2

2
PP-R（聚丙

烯）绿色环保
健康饮用水管

贵州金筑管业有
限公司

贵州省黔南布依
族苗族自治州惠
水县濛江街道长
田村双和一号路

（安达产业园
内）

玉蝶及图形
商标

贵州玉蝶电工
股份有限公司

贵州省贵阳市经济
技术开发区丰报云

村贵惠路西侧

dn25mm×en3.5m
m S3.2

PN2.0MPa
2022/10/14

平均外径、公称壁厚及允许偏差、
静液压强度、灰分、熔融温度、氧
化诱导时间、纵向回缩率、简支梁
冲击、透光率、卫生要求透光率等

不合格 1.4 ≤0.2

3 HDPE管材
红花岗区飞宇建

材经营部

红花岗区舟水办
湘江大道钛厂红

绿灯处空地
/

贵州源塑实业
有限公司

/
dn50mm 

PN1.6MPa SDR11
2021.06.03

平均外径、壁厚及公差、静液压强
度、氧化诱导时间、纵向回缩率、
灰分、断裂伸长率、卫生性能、铅
、镉、高锰酸钾消耗量、灰分

不合格 1.45 ≤0.1

4 HDPE管材
红花岗区飞宇建

材经营部

红花岗区舟水办
湘江大道钛厂红

绿灯处空地
/

贵州源塑实业
有限公司

/
dn25mm 

PN1.6MPa SDR11
2022.8.16

平均外径、壁厚及公差、静液压强
度、氧化诱导时间、纵向回缩率、
灰分、断裂伸长率、卫生性能、铅
、镉、高锰酸钾消耗量、灰分

未发现
不合格

/ /

5 HDPE管材
红花岗区飞宇建

材经营部

红花岗区舟水办
湘江大道钛厂红

绿灯处空地
/

贵州源塑实业
有限公司

/ dn25mm×1.6MPa 2022.07.30
平均外径、壁厚及公差、静液压强
度、氧化诱导时间、纵向回缩率、
灰分、卫生性能

未发现
不合格

/ /


