


附件4
2023年常州市儿童玩具产品质量
监督抽查分析报告
一、内容摘要
2023年3-5月，常州市市场监督管理局委托斯坦德检测集团股份有限公司（委托书编号：D20230300201）对常州市辖区内玩具产品实施监督抽查。本次抽检任务计划抽取28批次，实际抽到28批次，抽到率100%。检测依据为：GB/T 22048-2015《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》。经检验，所抽产品27批次合格，1批次不合格，合格率为96.4%。
二、产品和产业概况
儿童玩具是指设计或预定供14岁以下儿童玩耍，经过加工制作并用于销售的产品；一般来说，儿童玩具是为特定年龄组的儿童设计和制造的，其特点与儿童的年龄和智力阶段有关。儿童玩具的使用以一定的适应能力为前提，就其材质来说，常见的儿童玩具有木制玩具、塑料玩具、塑胶玩具、金属玩具、布绒玩具等；就其功能来说，最受家长欢迎的是开发智力型的玩具。随着儿童对玩具的要求越来越高，市面上出现了很多具有鲜艳的颜色、丰富声音、易于操作的玩具。
三、检验检测概况
（一）样品来源
对全市各区开展了儿童玩具产品质量市级监督抽查工作，此次监督抽查对象为本市实体店、生产企业，抽查产品儿童玩具产品。
表1.样品来源
	产品类别
	样品来源
	抽样方式
	抽样批次

	儿童玩具
	实体店、生产企业
	溧阳市
	抽样
	4

	
	
	金坛区
	
	4

	
	
	武进区
	
	4

	
	
	新北区
	
	4

	
	
	天宁区
	
	4

	
	
	钟楼区
	
	4

	
	
	经开区
	
	4


（二）检验检测项目概况
表2.儿童玩具产品检验检测项目及依据
	检验检测项目
	检验检测依据
	检验检测方法名称
	备注

	正常使用
	GB 6675.2-2014
	玩具安全 第2部分：机械与物理性能
	/

	可预见的合理滥用
	GB 6675.2-2014
	玩具安全 第2部分：机械与物理性能
	/

	材料
	GB 6675.2-2014
	玩具安全 第2部分：机械与物理性能
	/

	小零件
	GB 6675.2-2014
	玩具安全 第2部分：机械与物理性能
	/

	某些特定玩具的形状、尺寸及强度
	GB 6675.2-2014
	玩具安全 第2部分：机械与物理性能
	/

	边缘
	GB 6675.2-2014
	玩具安全 第2部分：机械与物理性能
	/

	尖端
	GB 6675.2-2014
	玩具安全 第2部分：机械与物理性能
	/

	突出部件
	GB 6675.2-2014
	玩具安全 第2部分：机械与物理性能
	/

	金属丝和杆件
	GB 6675.2-2014
	玩具安全 第2部分：机械与物理性能
	/

	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜
	GB 6675.2-2014
	玩具安全 第2部分：机械与物理性能
	/

	绳索和弹性绳
	GB 6675.2-2014
	玩具安全 第2部分：机械与物理性能
	/

	孔、间隙、机械装置的可触及性
	GB 6675.2-2014
	玩具安全 第2部分：机械与物理性能
	/

	弹簧
	GB 6675.2-2014
	玩具安全 第2部分：机械与物理性能
	/

	仿制防护玩具
	GB 6675.2-2014
	玩具安全 第2部分：机械与物理性能
	/

	弹射玩具
	GB 6675.2-2014
	玩具安全 第2部分：机械与物理性能
	/

	水上玩具
	GB 6675.2-2014
	玩具安全 第2部分：机械与物理性能
	/

	液体填充玩具
	GB 6675.2-2014
	玩具安全 第2部分：机械与物理性能
	/

	口动玩具
	GB 6675.2-2014
	玩具安全 第2部分：机械与物理性能
	/

	玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板
	GB 6675.2-2014
	玩具安全 第2部分：机械与物理性能
	/

	邻苯二甲酸酯
	GB/T 22048-2015
	玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定
	/

	一般要求
	GB 6675.3-2014
	玩具安全 第3部分：易燃性能
	/

	头戴玩具
	GB 6675.3-2014
	玩具安全 第3部分：易燃性能
	/

	化妆服饰
	GB 6675.3-2014
	玩具安全 第3部分：易燃性能
	/

	供儿童进入的玩具
	GB 6675.3-2014
	玩具安全 第3部分：易燃性能
	/

	具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具
	GB 6675.3-2014
	玩具安全 第3部分：易燃性能
	/

	铅（Pb）
	GB 6675.4-2014
	玩具安全 第4部分：特定元素迁移
	/

	镉（Cd）
	GB 6675.4-2014
	玩具安全 第4部分：特定元素迁移
	/

	铬（Cr）
	GB 6675.4-2014
	玩具安全 第4部分：特定元素迁移
	/

	汞（Hg）
	GB 6675.4-2014
	玩具安全 第4部分：特定元素迁移
	/

	砷（As）
	GB 6675.4-2014
	玩具安全 第4部分：特定元素迁移
	/

	钡（Ba）
	GB 6675.4-2014
	玩具安全 第4部分：特定元素迁移
	/

	硒（Se）
	GB 6675.4-2014
	玩具安全 第4部分：特定元素迁移
	/

	锑（Sb）
	GB 6675.4-2014
	玩具安全 第4部分：特定元素迁移
	/


四、监督抽查结果分析
(一）综合分析
综合此次儿童玩具的产品监督检查数据分析，儿童玩具产品质量市级监督抽查综合合格率达到96.4%，产品质量水平保持较高水平，整体情况较好。
1. 产品质量抽查情况
此次监督抽查总体情况良好，28批次产品，合格27批次，不合格1批次，合格率达到96.4%。
表3 儿童玩具产品质量抽查情况表
	序号
	抽查领域
	抽查批次
	合格批次
	不合格批次
	合格率

	1
	销售领域
	27
	26
	1
	96.3%

	2
	生产领域
	1
	1
	0
	100%


2．不同抽样地区监督抽查情况
此次监督抽查涉及地区包括溧阳市4批次、金坛区4批次、武进区4批次、新北区4批次、天宁区4批次、钟楼区4批次和经开区4批次，共28批次产品，其中27批次合格。
表4 不同抽样地区产品监督抽查情况表
	序号
	抽样地区
	抽查批次
	合格批次
	不合格批次
	合格率

	1
	溧阳市
	4
	4
	0
	100%

	2
	金坛区
	4
	3
	1
	75.0%

	3
	武进区
	4
	4
	0
	100%

	4
	新北区
	4
	4
	0
	100%

	5
	天宁区
	4
	4
	0
	100%

	6
	钟楼区
	4
	4
	0
	100%

	7
	经开区
	4
	4
	0
	100%


3. 不合格产品项目分析
不合格项目为机械与物理性能（正常使用）（弹射玩具），标准要求玩具按小零件测试后，不管以任何方位，弹射物不应完全容入小零件试验器，然而测试时完全容入小零件试验器。
（1）存在的主要问题
1批次玩具产品机械与物理性能（正常使用）（弹射玩具）不符合标准要求。可能会造成儿童误食现象，影响儿童的人身安全。
（2）原因分析
    生产厂家对产品标准不熟悉，未按照标准要求控制弹射物的大小，导致不合格，经营者又为个体商户，相关质量意识不强，进货渠道杂乱，难以把关，对进货上游的资质正规性均不了解、不清楚。 
五、消费提示
通过本次产品监督抽查的结果，给予消费者以下建议：     
1、购买时认清玩具安全标志，如年龄警示标识、特定危险的警示标识、制造商或销售商的名称及地址、制造商或分销商的商标。不要购买无警示标识、无品牌型号、无适用年龄段标注、无执行标准、无使用说明的产品。
2、不同年龄段儿童的玩具不可混用。给3岁以下的儿童选择玩具要谨慎，不要购买带有可能被吞下或吸入的小部件的玩具，如小球体、未充气的气球、带有尖或粗糙边缘的玩具。
3、如果儿童有啃咬物体的习惯，要确保玩具或玩具部件尺寸足够大，不至于被儿童吞下、塞住喉咙。
4、玩具的包装袋或薄膜可能存在危险，特别是不透气带绳索的包装袋很容易发生窒息危险。打开玩具包装后，要及时处理、远离儿童。
5、玩具要定期进行清洗，时间可以根据接触玩具时间的长短来定，最少1个月清洗一次。
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