
贵州省市场监管局2022年流通领域老年鞋产品质量监督抽查产品及企业名单

序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期

或批号
检验项目 检验结果

不合格项目
实测值

不合格项目
标准值

备注
名称 所在地 名称 所在地

1 布鞋
黔西县何莉

服饰店
黔西县平安

巷41号
/

北京·京特振
华商贸有限公

司

北京市丰台区
和义东里一区

检样:42 41 
备样:40

—/货
号:A923820

帮底剥离强度，耐折性能，外底耐磨
性能，成型底鞋跟硬度，可分解致癌
芳香胺染料，游离甲醛

未发现
不合格

/ /

2 女单鞋
织金县蜻蜓

皮鞋店

织金县文腾
街道山禾源3
幢1层20号门

面

/
浙江红蜻蜓鞋
业股份有限公

司

浙江省温州市
永嘉县瓯北街
道双塔路2357

号

检样:245mm, 
235mm 一型

半 备样: 
230mm 一型

半

2021-07-
14/—

耐折性能，外底耐磨性能，剥离强
度，鞋帮拉出强度，外底与外中底粘
合强度，可分解致癌芳香胺染料，可
分解有害芳香胺染料，游离甲醛，可
分解致癌芳香胺染料[主要衬里]

不合格

主要衬里：
见第11页

后跟里含印花
部位：
未检出

(检出限:5)

可分解致癌芳
香胺染料
(mg/kg):≤

20(QB/T 2955-
2017)

3
特步跑鞋系

列-跑鞋
大方县德初
特步专卖店

大方县红旗
街道大十字
三善街路口

特步
特步(中国)有限

公司

泉州经济技术
开发区清濛园

区7号街坊9
（C)号地块

检
样:260(2.5) 
255(2.5)备
样:250(2.5)

—/检样:货
号:978219 
110019 备

样:货
号:978219 

110019

帮底剥离强度，底墙与帮面剥离强
度，成鞋耐折性能，外底耐磨性能，
外底与外中底粘合强度，可分解致癌
芳香胺染料，游离甲醛

未发现
不合格

/ /

4
奥林康休闲

女鞋

沃尔玛(贵州)
商业零售有
限公司毕节
文博路分店

贵州省毕节
市七星关区
招商花园城

/
深圳市奥林康
商贸有限公司

深圳市宝安区
固戍南昌第一
工业区B栋403

检
样:230(1.5) 

备
样:230(1.5)

2022-02-10/
货号:R906 

帮底剥离强度，底墙与帮面剥离强
度，成鞋耐折性能，外底耐磨性能，
外底与外中底粘合强度，可分解致癌
芳香胺染料，游离甲醛

未发现
不合格

/ /

5 男飞织鞋
盘州市斯铂

宾鞋店

贵州省六盘
水市盘州市
亦资街道胜
境大道(合力
生活广场一

楼)

见报告
泉州邦威鞋服

有限公司

福建省晋江市
陈埭梧埭工业

区

检
样:265(2.5) 
260(2.5)备
样:255(2.5)

检样:2021-
07-05 备

样:2021-07-
05/货

号:8019

帮底剥离强度，底墙与帮面剥离强
度，成鞋耐折性能，外底耐磨性能，
外底与外中底粘合强度，可分解致癌
芳香胺染料，游离甲醛

未发现
不合格

/ /

6
时尚休闲运

动鞋

六枝特区千
佳汇服装批

发城

贵州省六盘
水市六枝特
区人民北路
夜郎大厦二

楼

潮树

广州潮树时尚
用品有限公司

（授权制造
商：河北省保
定市徐水区崔
庄工业区阔利
达鞋服有限公

司）

广州市天河区
广棠西路8号D

栋

检
样:260(2.5) 
255(2.5) 备
样:250(2.5)

2022-03-01/
货号:1867

帮底剥离强度，底墙与帮面剥离强
度，成鞋耐折性能，外底耐磨性能，
外底与外中底粘合强度，可分解致癌
芳香胺染料，游离甲醛

未发现
不合格

/ /

7 男鞋
水城县九头

鸟鞋店

水城县双水
新区龙泉东

路
景发

浙江景发鞋业
有限公司

瑞安市莘塍镇
东新工业区

检
样:260(2.5) 
255(2.5)备
样:245(2.5)

—/货
号

:JFS10601-3

耐折性能，外底耐磨性能，剥离强
度，鞋帮拉出强度，外底与外中底粘
合强度，可分解致癌芳香胺染料，游
离甲醛

未发现
不合格

/ /
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序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期

或批号
检验项目 检验结果

不合格项目
实测值

不合格项目
标准值

备注
名称 所在地 名称 所在地

8
奥林康男休

闲鞋

沃尔玛(贵州)
百货有限公
司六盘水钟
山中路分店

贵州省六盘
水市钟山区
钟山中路太
阳商业广场

/
深圳市奥林康
商贸有限公司

深圳市宝安区
固戍南昌第一
工业区B栋403

检
样:265(2.5) 
255(2.5)备
样:250(2.5)

2022-03-10/
货号:23210-

1

帮底剥离强度，底墙与帮面剥离强
度，成鞋耐折性能，外底耐磨性能，
外底与外中底粘合强度，可分解致癌
芳香胺染料，游离甲醛

未发现
不合格

/ /

9 男休闲鞋
罗甸县骠骑

皮鞋店

贵州省黔南
州布依族苗
族自治州罗
甸县龙坪镇
跃进路(韦晓

宝家一楼)

(图片)
意尔康股份有

限公司

浙江省青田县
温溪镇温中东

路239号

检
样:235(2.5) 

255(2.5)       
备

样:260(2.5)

检样:2021-
11-27 2021-

12-22 备
样:2021-12-

22/货
号

:2111AR573
05A-20

耐折性能，外底耐磨性能，剥离强
度，鞋帮拉出强度，外底与外中底粘
合强度，可分解致癌芳香胺染料，可
分解有害芳香胺染料，游离甲醛，可
分解有害芳香胺染料[鞋舌里革料含印
花部位]

不合格

鞋舌里革料含
印花部位：

见第9页
帮面：
未检出

(检出限:5)
内垫含印花部

位：
未检出

(检出限:5)

可分解有害芳
香胺染料
(mg/kg):≤

30(QB/T 2955-
2017)

10 女鞋
凯里市天宛

沐诚鞋店

凯里市北京
西路21号凯
里国贸购物

中心1楼

YARLOKS
雅乐士

东莞市协成鞋
业有限公司

（总代理:东莞
市泰誉贸易有

限公司）

广东省东莞市
企石镇黄金湖
工业区  （总

代理:广东省东
莞市南城区鸿
福路89号鸿福

楼11楼）

检
样:240(1.5) 
235(1.5) 备
样:230(1.5)

检样:2022-
03-04 2022-

03-05 备
样:2022-03-
04/WF20030

2

耐折性能，外底耐磨性能，剥离强
度，鞋帮拉出强度，外底与外中底粘
合强度，可分解致癌芳香胺染料，游
离甲醛

未发现
不合格

/ /

11 男鞋
凯里市天宛

沐诚鞋店

凯里市北京
西路21号凯
里国贸购物

中心1楼

YARLOKS
雅乐士

东莞市协成鞋
业有限公司

（总代理:东莞
市泰誉贸易有

限公司）

广东省东莞市
企石镇黄金湖
工业区  （总

代理:广东省东
莞市南城区鸿
福路89号鸿富

楼11楼）

检
样:250(2.5) 

备
样:245(2.5)

检样:2019-
11-15 备

样:2019-11-
07/MF6011

耐折性能，外底耐磨性能，剥离强
度，鞋帮拉出强度，外底与外中底粘
合强度，可分解致癌芳香胺染料，可
分解有害芳香胺染料，游离甲醛

未发现
不合格

/ /

12 男休闲鞋
剑河县星程

皮鞋店

贵州省剑河
县仰阿莎街
道城南社区
常驰小区2栋

A17号

/
意尔康股份有

限公司

浙江省青田县
温溪镇温中东

路239号

检
样:260(2.5) 
240(2.5)备
样:235(2.5)

检样:2021-
01-15 2021-

01-26 备
样:2021-01-

19/货
号

:1212ZA904

耐折性能，外底耐磨性能，剥离强
度，鞋帮拉出强度，外底与外中底粘
合强度，可分解致癌芳香胺染料，可
分解有害芳香胺染料，游离甲醛

未发现
不合格

/ /

13
特步复古鞋
系列-复古

鞋

三穗县特步
服装店

贵州省黔东
南苗族侗族
自治州三穗
县八弓镇东

门南路

特步
特步（中国）

有限公司

泉州经济技术
开发区清濛园
区7号街坊9(C)

号地块

检
样:235(2.0) 

备
样:235(2.0)

检样:2021-
11-17 备

样:2021-11-
18/978118 

320031

成鞋耐折性能，外底耐磨性能，帮底
剥离强度，底墙与帮面剥离强度，外
底与外中底粘合强度，可分解致癌芳
香胺染料，游离甲醛

未发现
不合格

/ /
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序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期

或批号
检验项目 检验结果

不合格项目
实测值

不合格项目
标准值

备注
名称 所在地 名称 所在地

14 男休闲鞋
贵州遵亨斯
体育用品有

限公司

贵州省遵义
市汇川区大
连路街道昆
明路唯一国
际亨特城市
广场204-

205,224-225

SKECHERS
(斯凯奇)

广州市斯凯奇
商业有限公司

广州市天河区
黄埔大道西华
穗路406号之
二保利克洛维
广场二期中景

大厦28楼

检
样

:280mm(2.5) 
260mm(2.5)

备
样

:250mm(2.5)

2022-04-01/
货
号

:216202/BBK

外底耐磨性能，外底与外中底粘合强
度，可分解致癌芳香胺染料，游离甲
醛

未发现
不合格

/ /

15 男休闲鞋
贵州遵亨斯
体育用品有

限公司

贵州省遵义
市汇川区大
连路街道昆
明路唯一国
际亨特城市
广场204-

205,224-225

SKECHERS
(斯凯奇)

广州市斯凯奇
商业有限公司

广州市天河区
黄埔大道西华
穗路406号之
二保利克洛维
广场二期中景

大厦28楼

检
样

:280mm(2.5) 
270mm(2.5)

备
样

:265mm(2.5)

2022-06-01/
货
号

:232450/GR
Y

外底耐磨性能，外底与外中底粘合强
度，可分解致癌芳香胺染料，游离甲
醛

未发现
不合格

/ /

16 男休闲鞋
贵州遵亨斯
体育用品有

限公司

贵州省遵义
市汇川区大
连路街道昆
明路唯一国
际亨特城市
广场204-

205,224-225

SKECHERS
(斯凯奇)

广州市斯凯奇
商业有限公司

广州市天河区
黄埔大道西华
穗路406号之
二保利克洛维
广场二期中景

大厦28楼

检
样

:275mm(2.5) 
270mm(2.5)

备
样

:260mm(2.5)

2022-05-01/
货
号

:216480/GR
Y

外底耐磨性能，外底与外中底粘合强
度，可分解致癌芳香胺染料，游离甲
醛

未发现
不合格

/ /

17 女式休闲鞋
安顺王府井
国贸购物中
心有限公司

贵州省安顺
市西秀区西
街街道市西
路87号塔山

广场

见报告

福建肯拓普户
外用品有限公
司（授权商:福
建东方骆驼股
份有限公司）

福建省泉州市
晋江市陈埭镇

高坑工业区
201号

检
样:245(2.0) 
235(2.0) 备
样:230(2.0)

2021-11-10/
货
号

:C22128110
8

耐折性能，外底耐磨性能，剥离强
度，鞋帮拉出强度，外底与外中底粘
合强度，可分解致癌芳香胺染料，游
离甲醛，可分解致癌芳香胺染料[内
垫]

不合格

后跟衬里含印
花部位：

未检出
(检出限:5)

帮面：
未检出

(检出限:5)
内垫：

见第10页

可分解致癌芳
香胺染料
(mg/kg):≤

20(QB/T 2955-
2017)

18 男式休闲鞋
安顺王府井
国贸购物中
心有限公司

贵州省安顺
市西秀区西
街街道市西
路87号塔山

广场

见报告

福建肯拓普户
外用品有限公
司（授权商:福
建东方骆驼股
份有限公司）

福建省泉州市
晋江市陈埭镇

高坑工业区
201号

检
样:255(2.5) 
250(2.5) 备
样:245(2.5)

2021-11-10/
货
号

:C22129110
8

耐折性能，外底耐磨性能，剥离强
度，鞋帮拉出强度，外底与外中底粘
合强度，可分解致癌芳香胺染料，游
离甲醛，可分解致癌芳香胺染料[内垫
含印花部位]

未发现
不合格

/ /

19 男休闲鞋
安顺开发区

保罗鞋店

贵州省安顺
开发区南马

大道中段26-
4、26-5号
一层商铺

见报告
浙江保罗盖帝
实业有限公司

浙江省永嘉瓯
北街道阳光大
道7910号保罗

盖帝工业园

检
样:265(2.5) 
250(2.5)备
样:245(2.5)

2021-04-25/
款
号

:25838250-1

耐折性能，外底耐磨性能，剥离强
度，鞋帮拉出强度，外底与外中底粘
合强度，可分解致癌芳香胺染料，可
分解有害芳香胺染料，游离甲醛

未发现
不合格

/ /

20 男休闲鞋
安顺开发区

保罗鞋店

贵州省安顺
开发区南马

大道中段26-
4、26-5号
一层商铺

见报告
浙江保罗盖帝
实业有限公司

浙江省永嘉瓯
北街道阳光大
道7910号保罗

盖帝工业园

检
样:260(2.5) 
255(2.5) 备
样:250(2.5)

2022-03-20/
款
号

:26951511-1

耐折性能，外底耐磨性能，剥离强
度，鞋帮拉出强度，外底与外中底粘
合强度，可分解致癌芳香胺染料，可
分解有害芳香胺染料，游离甲醛

未发现
不合格

/ /

第 3 页，共 6 页



序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期

或批号
检验项目 检验结果

不合格项目
实测值

不合格项目
标准值

备注
名称 所在地 名称 所在地

21 男休闲鞋
兴义市滔搏
体育用品有

限公司

兴义市桔山
办兴义大道
Kma114二楼

运动城

SKECHERS

广州市斯凯奇
商业有限公司
(生产商:胜荣鞋

业有限公司)

广州市天河区
黄埔大道华穗
路406号之二
保利克洛维广
场二期中景大
厦28楼(生产

商:广东省东莞
市厚街镇三屯

管理区)

检
样

:270mm(2.5) 
备
样

:290mm(2.5)

2022-01-01/
货
号

:52865/BKS

外底耐磨性能，外底与外中底粘合强
度，可分解致癌芳香胺染料，游离或
可部分水解的甲醛

未发现
不合格

/ /

22 男休闲鞋
兴义市滔搏
体育用品有

限公司

兴义市桔山
办兴义大道
Kma114二楼

运动城

SKECHERS
广州市斯凯奇
商业有限公司

广州市天河区
黄埔大道西华
穗路406号之
二保利克洛维
广场二期中景

大厦28楼

检
样

:280mm(2.5) 
265mm(2.5) 

备
样

:260mm(2.5)

2022-01-01/
货
号

:216210/BBK

外底耐磨性能，外底与外中底粘合强
度，可分解致癌芳香胺染料，游离或
可部分水解的甲醛含量

未发现
不合格

/ /

23
舒悦多功能

轻旅女鞋
播州区冯光

顺鞋店

播州区播南
街道白龙社
区大润发一
楼商店街安

米莉对面

见报告
上海舒悦人生
贸易有限公司

上海市崇明区
新河镇新河马
路83号10幢

412室

检
样:230(2.0) 

备
样:230(2.0)

—/货
号:S21301

帮底剥离强度，底墙与帮面剥离强
度，成鞋耐折性能，外底耐磨性能，
外底与外中底粘合强度，可分解致癌
芳香胺染料，游离甲醛

未发现
不合格

/ /

24
超轻冰爽男

鞋
播州区冯光

顺鞋店

播州区播南
街道白龙社
区大润发一
楼商店街安

米莉对面

见报告
上海舒悦人生
贸易有限公司

上海市崇明区
新河镇新河马
路83号10幢

412室

检
样:260(2.5) 
275(2.5)备
样:250(2.5)

检样:2022-
05-10 2022-

03-25 备
样:2022-04-

30/货
号:S22211

帮底剥离强度，底墙与帮面剥离强
度，成鞋耐折性能，外底耐磨性能，
外底与外中底粘合强度，可分解致癌
芳香胺染料，游离甲醛

未发现
不合格

/ /

25
多功能轻旅

2.0男鞋
播州区冯光

顺鞋店

播州区播南
街道白龙社
区大润发一
楼商店街安

米莉对面

见报告
上海舒悦人生
贸易有限公司

上海市崇明区
新河镇新河马
路83号10幢

412室

检
样:265(2.5) 

备
样:260(2.5)

检样:2022-
03-01 2022-

03-04 备
样:2022-04-

12/货
号:S22115

帮底剥离强度，底墙与帮面剥离强
度，成鞋耐折性能，外底耐磨性能，
外底与外中底粘合强度，可分解致癌
芳香胺染料，游离甲醛

未发现
不合格

/ /

26
鳄鱼恤魔术
贴舒适女健

步鞋

沃尔玛(贵州)
商业零售有
限公司都匀
斗篷山路分

店

贵州省黔南
布依族苗族
自治州都匀
市斗篷山路
与伟八路交

叉口

见报告

深圳市爵邦体
育用品有限公
司（制造商:邦
威（福建）体
育用品发展有

限公司）

深圳市南山区
高发西路二号
中联科技大厦
3楼东  （制造
商:晋江市陈埭
梧埭工业区）

检样:235(2) 
240(2) 备
样:250(2)

2021-09-25/
货

号:1322006

帮底剥离强度，底墙与帮面剥离强
度，成鞋耐折性能，外底耐磨性能，
外底与外中底粘合强度，可分解致癌
芳香胺染料，游离甲醛

未发现
不合格

/ /
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销售者
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27
特步跑鞋系

列-跑鞋
独山县独盛

服装店

独山县井城
街道凯胜商
贸城3A1-2

号

见报告
特步(中国)有限

公司

泉州经济技术
开发区清濛园

区7号街坊9
（C)号地块

检
样:235(2.0) 

备
样:240(2.0)

检样:2021-
01-

07/97821811
0061 备

样:2022-01-
08/97821811

0061

帮底剥离强度，底墙与帮面剥离强
度，成鞋耐折性能，外底耐磨性能，
外底与外中底粘合强度，可分解致癌
芳香胺染料，游离甲醛

未发现
不合格

/ /

28 男休闲鞋
平塘县骖骁

皮鞋店

平塘县金盆
街道新平路

114号
YEARCON

意尔康股份有
限公司

浙江省青田县
温溪镇温中东

路239号

检
样:260(2.5) 
250(2.5) 备
样:245(2.5)

2022-05-
16/2511AE5

6761A

耐折性能，外底耐磨性能，剥离强
度，鞋帮拉出强度，外底与外中底粘
合强度，可分解致癌芳香胺染料，可
分解有害芳香胺染料，游离甲醛

未发现
不合格

/ /

29
鳄鱼恤女休

闲鞋

沃尔玛(贵州)
商业零售有
限公司贵阳
林城西路分

店

贵州省贵阳
市观山湖区
诚信北路8号

见报告

深圳市爵邦体
育用品有限公
司(制造商:邦威
（福建）体育
用品发展有限

公司)

深圳市南山区
龙珠大道龙珠
五路南汾大厦
B栋3-4楼(制

造商:晋江市陈
埭镇梧埭工业

区)

检
样:240(2.0) 

备
样:235(2.0)

—/货
号:8326118

耐折性能，外底耐磨性能，剥离强
度，鞋帮拉出强度，外底与外中底粘
合强度，可分解致癌芳香胺染料，游
离甲醛

未发现
不合格

/ /

30
鳄鱼恤男运

动鞋灰

沃尔玛(贵州)
商业零售有
限公司贵阳
林城西路分

店

贵州省贵阳
市观山湖区
诚信北路8号

见报告

深圳市爵邦体
育用品有限公
司(制造商:邦威
（福建）体育
用品发展有限

公司)

深圳市南山区
高发西路二号
中联科技大厦
3楼东 (制造商:
晋江市陈埭镇
梧埭工业区)

检
样:250(2.5) 

备
样:260(2.5)

—/货
号:9312351

帮底剥离强度，底墙与帮面剥离强
度，成鞋耐折性能，外底耐磨性能，
外底与外中底粘合强度，可分解致癌
芳香胺染料，游离甲醛

未发现
不合格

/ /

31 男休闲鞋
义龙新区胡
立艳意尔康

鞋业

贵州省黔西
南布依族苗
族自治州兴
义市顶效街
道办迎宾东

路134号

意尔康
意尔康股份有

限公司

浙江省青田县
温溪镇温中东

路239号

检
样:250(2.5) 
255(2.5) 备
样:245(2.5)

2022-07-
19/2711ZE9
0696A-20

外底耐磨性能，剥离强度，鞋帮拉出
强度，外底与外中底粘合强度，可分
解致癌芳香胺染料，可分解有害芳香
胺染料，游离甲醛

未发现
不合格

/ /

32 男鞋
思南县花花
公子专卖店

贵州省铜仁
市思南县思
唐街道办事
处城北街乌

江花园

见报告
福建省米创网
络科技有限公

司

福建省泉州晋
江市曼哈顿第
九湾区M1栋

3401

检
样:250(2.5) 
245(2.5)备
样:240(2.5)

2021-03-20/
货
号

:PB2961397
6

耐折性能，外底耐磨性能，剥离强
度，鞋帮拉出强度，外底与外中底粘
合强度，可分解致癌芳香胺染料，游
离甲醛

未发现
不合格

/ /

33 男鞋
思南县花花
公子专卖店

贵州省铜仁
市思南县思
唐街道办事
处城北街乌

江花园

见报告
福建省米创网
络科技有限公

司

福建省泉州晋
江市曼哈顿第
九湾区M1栋

3401

检
样:255(2.5) 
250(2.5)备
样:245(2.5)

2021-04-18/
货
号

:PB2431374
4

耐折性能，外底耐磨性能，剥离强
度，鞋帮拉出强度，外底与外中底粘
合强度，可分解有害芳香胺染料，游
离甲醛

未发现
不合格

/ /

34 男单鞋
思南县江岸
名都兽霸皮

鞋二店

贵州省铜仁
市思南县思
唐街道办事
处城北江岸
名都一组团

见报告
兽霸鞋业有限

公司

浙江省青田县
温溪镇安定东
路282号(兽霸

工业园)

检样:250(二
型半) 255(二

型半) 备
样:240(二型

半)

—/货
号

:W10S00142
HC

耐折性能，外底耐磨性能，剥离强
度，鞋帮拉出强度，外底与外中底粘
合强度，可分解致癌芳香胺染料，可
分解有害芳香胺染料，游离甲醛

未发现
不合格

/ /
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标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期

或批号
检验项目 检验结果

不合格项目
实测值

不合格项目
标准值

备注
名称 所在地 名称 所在地

35 男单鞋
思南县江岸
名都兽霸皮

鞋二店

贵州省铜仁
市思南县思
唐街道办事
处城北江岸
名都一组团

见报告
兽霸鞋业有限

公司

浙江省青田县
温溪镇安定东
路282号(兽霸

工业园)

检样:245(二
型半) 235(二

型半) 备
样:255(二型

半)

检样:2020-
09-10 备

样:2020-08-
03/货

号
:W1RJ6897H

S

耐折性能，外底耐磨性能，剥离强
度，鞋帮拉出强度，外底与外中底粘
合强度，可分解致癌芳香胺染料，可
分解有害芳香胺染料，游离甲醛

未发现
不合格

/ /

36
鳄鱼恤男鞋

黑

深圳沃尔玛
百货零售有
限公司贵阳
人民广场分

店

贵州省贵阳
市南明区遵
义路人民广
场地下商场

/

深圳市爵邦体
育用品有限公
司(邦威（福

建）体育用品
发展有限公司)

深圳市南山区
龙珠大道龙珠
五路南汾大厦
B栋3-4楼 (晋
江市陈埭镇梧

埭工业区)

检
样:260(2.5) 

备
样:255(2.5)

2018-06-01/
货

号:8316115

耐折性能，外底耐磨性能，剥离强
度，鞋帮拉出强度，外底与外中底粘
合强度，可分解致癌芳香胺染料，游
离甲醛

未发现
不合格

/ /

37
鳄鱼恤男一
脚蹬健步鞋

深圳沃尔玛
百货零售有
限公司贵阳
人民广场分

店

贵州省贵阳
市南明区遵
义路人民广
场地下商场

/

深圳市爵邦体
育用品有限公
司(制造商:邦威
（福建）体育
用品发展有限

公司)

深圳市南山区
高发西路二号
中联科技大厦
3楼东  (制造

商:晋江市陈埭
镇梧埭工业区)

检
样:265(2.5) 

备
样:260(2.5)

2021-04-10/
货

号:1116093

帮底剥离强度，底墙与帮面剥离强
度，成鞋耐折性能，外底耐磨性能，
外底与外中底粘合强度，可分解致癌
芳香胺染料，游离甲醛

未发现
不合格

/ /

38
男单(老年

鞋)
白云区军如

鞋店

贵州省贵阳
市白云区白
云中心地下
商场D-14号

/
广州市鸿骏鞋

业有限公司

广州市白云区
太和镇南岭南
业八横路3号

检
样:260(2.5) 
255(2.5) 备
样:250(2.5)

2022-08-08/
货
号

:23K12ZE56
32-10

耐折性能，外底耐磨性能，剥离强
度，鞋帮拉出强度，外底与外中底粘
合强度，可分解致癌芳香胺染料，可
分解有害芳香胺染料，游离甲醛

未发现
不合格

/ /

39
男单(老年

鞋)
白云区军如

鞋店

贵州省贵阳
市白云区白
云中心地下
商场D-14号

/
广州市鸿骏鞋

业有限公司

广州市白云区
太和镇南岭南
业八横路3号

检
样:260(2.5) 
250(2.5) 备
样:240(2.5)

检样:2021-
12-27 2021-

12-28 备
样:2022-02-

26/货
号

:21K12ZA55
65-10

耐折性能，外底耐磨性能，剥离强
度，鞋帮拉出强度，外底与外中底粘
合强度，可分解致癌芳香胺染料，可
分解有害芳香胺染料，游离甲醛

未发现
不合格

/ /

40
361°男复
古文化鞋

贵州鸣杨体
育用品有限

公司

贵州省贵阳
市云岩区北
京路27号鑫
都财富大厦1
幢22层10号

361°
三六一度(中国)

有限公司

中国福建厦门
市湖里高新科
技园区三六一

度大厦

检
样:270(2.5) 

备
样:265(2.5)

检样:2021-
11-12 备

样:2021-11-
16/货

号
:672146768F

-2

帮底剥离强度，底墙与帮面剥离强
度，成鞋耐折性能，外底耐磨性能，
外底与外中底粘合强度，可分解致癌
芳香胺染料，游离甲醛

未发现
不合格

/ /
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