
贵州省市场监管局2022年流通领域床上用品产品质量监督抽查产品及企业名单

序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期

或批号
检验项目 检验结果 不合格项目实测值 不合格项目标准值 备注

名称 所在地 名称 所在地

1
全棉时尚印

花床单

贵州华联综
合超市有限
公司黔西分

公司

贵州省毕节
市黔西市莲
城办事处文
化路中段

天之锦

南通蝶绣纺织
有限公司  

（上海锦鹏纺
织发展有限公
司荣誉出品）

南通市通州区十
总镇骑岸工业集

中区8号

检样: 
155cm×225

cm 备样: 
155cm×225

cm

/

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗
色牢度，断裂强力，纤维含量

未发现
不合格

/ /

2 全棉床单
金沙县凯盛

家纺店

金沙县鼓场
街道长安社

区长安路179
号

/

上海凯盛床上
用品有限公司  
（制造商:凯盛
家纺股份有限

公司）

上海市长宁区紫
云路421号SOHO

天山广场T1-
2101室  （制造

商:江苏省海门市
人民西路
858号）

检样: 
230cm×245

cm 备样: 
230cm×245

cm

检样:2019-
09-27 备

样:2019-09-
27/—

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗
色牢度，断裂强力，纤维含量

未发现
不合格

/ /

3
简韵(牛仔
蓝)(床上用

品)

大方县晋帛
床上用品经

营部

大方县红旗
街道奢香大
道南段安监

局隔壁

晋帛家纺

上海晋帛商贸
有限公司                     

(制造商:海门
市晋帛家用纺
织品有限公司)

上海市宝山区月
罗路310号  (制造
商:江苏省海门市
三星镇工业园区

B区)

见报告备注 /

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗
色牢度，断裂强力，纤维含量

未发现
不合格

/ /

4 全棉素枕套

沃尔玛（贵
州）商业零
售有限公司
毕节文博路

分店

贵州省毕节
市七星关区
招商花园城

George

南通炜赋三枫
制衣有限公司  
（生产商名称:
南通禧沁家饰
用品有限公

司）

江苏省南通市通
州区石江公路

9099号  （生产
商地址:江苏省南
通市海门南海东

路572号）

检
样

:48cm×74c
m 备
样

:48cm×74c
m

—/货
号

:GE2122017

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗
色牢度，断裂强力，纤维含量

未发现
不合格

/ /

5
欧式苏绣磨
毛四件套

纳雍县衣天
下服装店

纳雍县雍熙
街道办事处
万象商城负

一层

见报告
三利集团服饰

有限公司
上海市闵行区黎

安路968号
见报告备注 /

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗
色牢度，断裂强力，纤维含量

不合格

被套绣花面：
棉            37.8

聚酯纤维      37.0
再生纤维素纤维25.2

(含微量其他纤维)
被套净色面：
棉            40.6

聚酯纤维      34.8
再生纤维素纤维24.6

(结合公定回潮率含量)

纤维含量(%):被套面料
(耐久性标签标称):棉
(GB/T 29862-2013)

涉嫌
假冒

6
丝棉提花四

件套
王坤琼（个
体工商户）

贵州省毕节
市威宁彝族
回族苗族自
治县六桥街

道威昭路(城)

温尔思
浙江温尔思家
纺有限公司

浙江省温岭市新
河镇温尔思家纺

工业园
见报告备注 /

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗
色牢度，断裂强力，纤维含量

不合格

被套净色面：
棉       100

被套提花面：
粘纤     46.5

聚酯纤维 45.1
棉        8.4

(结合公定回潮率含量)

纤维含量(%):被套面料
B版（标称）：棉       

100被套面料A版（标
称）：莫代尔   50聚

酯纤维 50(GB/T 
29862-2013)

第 1 页，共 8 页



序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期

或批号
检验项目 检验结果 不合格项目实测值 不合格项目标准值 备注

名称 所在地 名称 所在地

7 倍柔四季被

贵州永辉超
市有限公司
盘州银杏广
场分公司

贵州省六盘
水市盘州市
亦资街道胜
境大道黔锦
国际一期吊

四层(负一层)

见报告

重庆多多汇商
贸有限公司  

(授权委托商:
南通富瑞特纺
织用品有限公

司)               

重庆市渝中区新
华路415号9-3#    

(授权委托商:南通
市通州区川姜镇
川港工业园区B

区)

检
样

:200×230c
m 备
样

:200×230c
m

/

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，纤维含量，絮用纤维原料
要求

未发现
不合格

/ /

8
多多绒保暖

四件套

贵州永辉超
市有限公司
盘州银杏广
场分公司

贵州省六盘
水市盘州市
亦资街道胜
境大道黔锦
国际一期吊

四层(负一层)

见报告

重庆多多汇商
贸有限公司  

(授权委托商:
南通富瑞特纺
织用品有限公

司)               

重庆市渝中区五
一路260号   (授

权委托商:南通市
通州区川姜镇川
港工业园区B区)

见报告备注 /

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗
色牢度，断裂强力，纤维含量

未发现
不合格

/ /

9
"梦洁"长绒
棉印花四件

套

六枝特区梦
洁家纺专卖

店

贵州省六盘
水市六枝特
区那平路(石

油公司)

/
湖南梦洁家纺
股份有限公司

中国湖南长沙市
高新区麓谷产业
基地谷苑路168

号

见报告备注
—/产品型

号
:1010100223

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗
色牢度，断裂强力，纤维含量

未发现
不合格

/ /

10
"梦洁"长绒
棉色织提花

四件套

六枝特区梦
洁家纺专卖

店

贵州省六盘
水市六枝特
区那平路(石

油公司)

/
湖南梦洁家纺
股份有限公司

中国湖南长沙市
高新区麓谷产业
基地谷苑路168

号

见报告备注
—/产品型

号
:1010114054

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗
色牢度，断裂强力，纤维含量

未发现
不合格

/ /

11
抑菌水洗枕
-立体款(白)

水城顺发纺
织品店

贵州省六盘
水市水城区
双水街道建
业社区金山

西巷

MEILUO
江苏美罗家用
纺织品有限公

司

江苏省海门市三
星工业园区星海

路2288号

检
样

:47cm*73cm 
备
样

:47cm*73cm

/
甲醛含量，pH值，断裂强力，纤维含
量，絮用纤维原料要求

未发现
不合格

/ /

12
全棉素色单

人床单

六盘水大润
发商业有限

公司

贵州省六盘
水市钟山区
钟山大道与
钢城大道交

汇处

/

康成投资（中
国）有限公司
(生产企业:海
宁康应纺织品

有限公司)

上海市共和新路
3318号(生产企

业:浙江省嘉兴市
海宁市长安镇(农
发区)新兴路29号

3幢3层)

检
样

:160cm*230
cm 备

样
:160cm*230

cm 

/

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗
色牢度，断裂强力，纤维含量

未发现
不合格

/ /

13
天丝抗菌冰
爽夏被(丹

青)

惠水县凯盛
床上用品商

店

惠水县涟江
街道县府路
步行街路口
一楼、二楼

/

上海凯盛床上
用品有限公司  
（制造商:凯盛
家纺股份有限

公司）

上海市长宁区紫
云路421号SOHO

天山广场T1-
2101室  （制造

商:江苏省海门市
人民西路
858号）

检
样

:200cm×23
0cm 备

样
:200cm×23

0cm

/

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐皂洗色牢度，断裂强
力，耐湿摩擦色牢度，纤维含量，絮用
纤维原料要求

未发现
不合格

/ /

14
玻尿酸天丝
柔肤夏被-

树语

惠水县凯盛
床上用品商

店

惠水县涟江
街道县府路
步行街路口
一楼、二楼

/

上海凯盛床上
用品有限公司  
（制造商:凯盛
家纺股份有限

公司）

上海市长宁区紫
云路421号SOHO

天山广场T1-
2101室  （制造

商:江苏省海门市
人民西路
858号）

检样: 
220cm×240

cm 备样: 
220cm×240

cm

/

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐皂洗色牢度，断裂强
力，耐湿摩擦色牢度，纤维含量，絮用
纤维原料要求

未发现
不合格

/ /
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序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期

或批号
检验项目 检验结果 不合格项目实测值 不合格项目标准值 备注

名称 所在地 名称 所在地

15
浪漫小屋-
水绿(床上

用品)

长顺县三联
婚庆馆

贵州省黔南
布依族自治
州长顺县凯

维小区

三联
江苏三联家用
纺织品有限公

司

中国江苏海门市
人民西路1511号

见报告备注 /

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗
色牢度，断裂强力，纤维含量

未发现
不合格

/ /

16
全棉印花夏

被
长顺县三联

婚庆馆

贵州省黔南
布依族自治
州长顺县凯

维小区

三联
江苏三联家用
纺织品有限公

司

中国江苏海门市
人民西路1511号

检样: 
200×230cm 

备样: 
200×230cm

—/货
号

:SLBZ17007

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐皂洗色牢度，断裂强
力，耐湿摩擦色牢度，纤维含量，絮用
纤维原料要求

未发现
不合格

/ /

17
北欧简约靠

垫

贵州合力购
物有限责任
公司凯里分

公司

贵州省黔东
南苗族侗族
自治州凯里
市永乐国贸
广场负一层

多多汇

南通富瑞特纺
织用品有限公
司  （重庆多
多汇商贸有限

公司）

南通市通州区川
姜镇川港工业园
区B区  （重庆市

渝中区新华路
415号9-3#）

检
样:45×45cm 

备
样:45×45cm

/

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐皂洗色牢度，耐湿摩擦
色牢度，纤维含量，絮用纤维原料要求

未发现
不合格

/ /

18 萌宠荞麦枕

贵州合力购
物有限责任
公司凯里分

公司

贵州省黔东
南苗族侗族
自治州凯里
市永乐国贸
广场负一层

见报告

南通富瑞特纺
织用品有限公
司  （重庆多
多汇商贸有限

公司）

南通市通州区川
姜镇川港工业园
区B区  （重庆市

渝中区新华路
415号9-3#）

检
样:33×55cm 

备
样:33×55cm 

/

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，纤维含
量

未发现
不合格

/ /

19 简生活(蓝)
剑河县晋帛
家纺床上用

品店

贵州省黔东
南苗族侗族
自治州剑河
县革东镇常

驰步行街C栋
26号门面

/

海门市晋帛家
用纺织品有限
公司  （监制:
上海晋帛商贸
有限公司）

江苏省海门市三
星镇工业园区B
区  （监制:上海
市宝山区月罗路

310号）

见报告备注 /

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗
色牢度，断裂强力，纤维含量

未发现
不合格

/ /

20
“梦洁”天
丝薄荷夏
被:杏如雪

三穗县晓红
高端床上用

品店

三穗县文笔
街道富民路
中团巷农贸
市场北门路

口

/
湖南梦洁家纺
股份有限公司

中国湖南长沙市
高新技术产业开
发区麓谷产业基
地谷苑路168号

检样: 
T/248cm×2
48cm 备样: 
T/248cm×2
48cm/10102

00532

/

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐皂洗色牢度，断裂强
力，耐湿摩擦色牢度，纤维含量，絮用
纤维原料要求

未发现
不合格

/ /

21
夏被(卢卡

斯)
天柱县晋帛

家纺店

天柱县凤城
街道中山路

11栋5号
/

海门市晋帛家
用纺织品有限
公司 （上海晋
帛商贸有限公
司（监制））                 

江苏省海门市三
星镇工业园区B

区 （上海市宝山
区月罗路
310号）

检样: 
200cm×230

cm 备样: 
200cm×230

cm

—/产品编
码

:2204GZTZY
YY

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐皂洗色牢度，耐湿摩擦
色牢度，纤维含量，絮用纤维原料要求

未发现
不合格

/ /

22
花西子(床
上用品)

锦屏县柏琳
家纺店

贵州省黔东
南苗族侗族
自治州锦屏
县三江镇步
行街社区幸
福小区利民
路一层13号

门面

柏琳

上海柏琳家用
纺织品有限公
司  (制造商:江
苏柏琳家用纺
织品有限公司)

上海市宝山区沪
太路9088号  (制
造商:南通市通州
区川姜志浩工业

园精品区)

见报告备注

—/货
号

:XH1030565
068-17N

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗
色牢度，断裂强力，纤维含量

未发现
不合格

/ /

23
卡丹妮纯棉
AB版三件

套

贵州安顺开
发区佳鲜商
贸有限责任

公司

贵州省安顺
市开发区王
府大商城负

一层

/
湖南佳惠百货

有限公司

湖南省怀化市鹤
城区怀黔路1栋

109号
见报告备注

—/货
号:27756942

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗
色牢度，断裂强力，纤维含量

未发现
不合格

/ /
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序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期

或批号
检验项目 检验结果 不合格项目实测值 不合格项目标准值 备注

名称 所在地 名称 所在地

24
棉织肌理纹
绣花四件套

贵州安顺开
发区佳鲜商
贸有限责任

公司

贵州省安顺
市开发区王
府大商城负

一层

/
湖南名品实业
股份有限公司

长沙高新开发区
雷锋镇安庆路长
沙名品实业有限

公司2#厂房
0818272栋全部

见报告备注 /

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗
色牢度，断裂强力，纤维含量

未发现
不合格

/ /

25
星辰(四件

套)
马国斌(个体

工商户)

贵州省安顺
市镇宁自治
县白马湖街
道南街61号

见报告
浙江温尔思家
纺有限公司

浙江省温岭市新
河镇温尔思家纺

工业园
见报告备注 /

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗
色牢度，断裂强力，纤维含量

未发现
不合格

/ /

26
云岚(四件

套)
马国斌(个体

工商户)

贵州省安顺
市镇宁自治
县白马湖街
道南街61号

见报告
浙江温尔思家
纺有限公司

浙江省温岭市新
河镇温尔思家纺

工业园
见报告备注 /

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗
色牢度，断裂强力，纤维含量

未发现
不合格

/ /

27
纯棉环保暖
绒四件套

紫云县汇合
蕃茄鲜生商
贸有限公司

紫云县松山
街道教场路
(紫云鑫都内
二期5、6、7

号楼)

见报告
海门市羌然床

上用品厂
海门市工业园区

叠石村23组
见报告备注

—/货
号:3756

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗
色牢度，断裂强力，纤维含量

不合格

被套:
长度方向 170
宽度方向 490

被套:
棉  45.5

聚酯纤维  44.4
再生纤维素纤维10.1

(含微量其他纤维)
(结合公定回潮率含量)

断裂强力(N)
纤维含量(%):长度方向 

≥220宽度方向 ≥
220(GB/T 22796-

2021)面料(标称)：棉       
100(GB/T 29862-

2013)

28
黔惠纯棉活
性印花三件

套

贵州合力购
物有限责任
公司紫云分

公司

紫云自治县
麒龙城市广

场C区负一层
/

贵州合力购物
有限公司 （被
委托单位:海门
市天意梦思卧
室用品有限公

司）

贵州省贵阳市花
果园国际中心3号
楼2单元30-31层 
（被委托单位:海
门市三星镇宝成

路42号）

见报告备注 /

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐洗色
牢度，断裂强力，纤维含量

不合格

被套彩色条纹面：
长度方向 630
宽度方向 130
被套灰色面：
长度方向 640
宽度方向 140

断裂强力(N):长度方向 
≥250宽度方向 ≥
250(GB/T 22796-

2009)

29
贡缎磨毛床

单

册亨县册阳
供销社综合

门市部

册亨县者楼
街道拥军路

/
南通显赫纺织
品有限公司

江苏海门叠石桥
工业园区

检
样

:245×250c
m 备
样

:245×250c
m

/

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗
色牢度，断裂强力，纤维含量

未发现
不合格

/ /

30 臻棉三件套
册亨县册阳
供销社综合

门市部

册亨县者楼
街道拥军路

/
江苏奢爱纺织
科技有限公司

通州区川姜镇川
港工业园

见报告备注 /

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗
色牢度，断裂强力，纤维含量

未发现
不合格

/ /

31
尚悠艾草夏

凉被

兴仁市佳惠
张民敬经营

部

兴仁市东湖
街道办事处
朝顺时代广

场

玫琳凯
南通玫琳凯纺
织科技有限公

司

江苏省南通市如
东县城南工业园

检样: 
155*210cm 

备样: 
155*210cm

—/21000033
0

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，纤维含
量，纤维含量，絮用纤维原料要求

未发现
不合格

/ /

32
罗马风情枕

芯

兴仁市佳惠
张民敬经营

部

兴仁市东湖
街道办事处
朝顺时代广

场

/
南通圣艺莱苹
果家纺有限公

司

通州市川姜镇姜
灶工业园区C

（温州路东3号）

检样: 
48*74cm*5c

m 备样: 
48*74cm*5c

m

—/货号:ZX-
1103

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，纤维含量，絮用纤维原料
要求

未发现
不合格

/ /

第 4 页，共 8 页



序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期

或批号
检验项目 检验结果 不合格项目实测值 不合格项目标准值 备注

名称 所在地 名称 所在地

33
纯天然棉花

夏被
兴义市乔德

家纺

兴义市黄草
办铁匠街天
乐商场23号

/

上海晋帛商贸
有限公司  

（制造商：海
门市晋帛家用
纺织品有限公

司）               

上海市宝山区月
罗路310号  （江
苏省海门市三星

镇工业园区
B区）

检样: 
200cm×230

cm 备样: 
200cm×230

cm

/

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐皂洗色牢度，断裂强
力，耐湿摩擦色牢度，纤维含量，絮用
纤维原料要求

不合格

面料：
9.2

填充物：
6.8

pH值:4.0～8.5(GB 
18401-2010 B类)

34
洋甘菊美肤
夏被(雪豹)

兴义市乔德
家纺

兴义市黄草
办铁匠街天
乐商场23号

/

上海晋帛商贸
有限公司(制造
商:海门市晋帛
家用纺织品有

限公司)                      

上海市宝山区月
罗路310号(制造
商:江苏海门三星

工业园区B区)

见报告备注 /

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐皂洗色牢度，断裂强
力，耐湿摩擦色牢度，纤维含量，絮用
纤维原料要求

未发现
不合格

/ /

35 纯棉床单
贵州永辉超
市有限公司
罗甸分公司

贵州省黔南
布依族苗族
自治州罗甸
县龙坪镇明
珠广场B区
B5-1-1-1

见报告

广州喜羊羊纺
织品有限公司  
（授权制造商:
南通金幔莎纺
织科技有限公

司）

广州市增城区新
塘镇东洲村格水
路66-1号七楼  

（授权制造商:南
通市通州区川姜
镇荣兴村一组）

见报告备注
—/货

号:Y2009

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗
色牢度，断裂强力，纤维含量

未发现
不合格

/ /

36
亲肤大豆蛋
白夏被-灰

色

平塘县宝缦
家纺店

平塘县金盆
街道中央大
街15/16楼1-

18-19号

/

上海野魅家用
纺织品有限公
司  （制造商:
江苏夏维怡纺
织科技有限公

司）

上海市奉贤区金
汇镇东星路10号  
（制造商:南通市
通州区川姜三合
口工业园区7号）

检样: 
200cm×230

cm 备样: 
200cm×230

cm

—/B02A915
Q410

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐皂洗色牢度，断裂强
力，耐湿摩擦色牢度，纤维含量，絮用
纤维原料要求

未发现
不合格

/ /

37 简约圆坐垫
贵州永辉超
市有限公司
开阳分公司

贵州省贵阳
市开阳县城
关镇城东路
云开广场

/

重庆多多汇商
贸有限公司  

(授权制造商:
南通富瑞特纺
织用品有限公

司)

重庆市渝中区五
一路260号  (授权
制造商:南通市通
州区川姜镇川港

工业园区B区)

检
样:40×40cm 

备
样:40×40cm

/

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐皂洗色牢度，耐湿摩擦
色牢度，纤维含量，絮用纤维原料要求

未发现
不合格

/ /

38
恒温大豆四

季被

贵州永辉超
市有限公司
开阳分公司

贵州省贵阳
市开阳县城
关镇城东路
云开广场

/

重庆多多汇商
贸有限公司  

(授权制造商:
南通富瑞特纺
织用品有限公

司)

重庆市渝中区五
一路260号  (授权
制造商:南通市通
州区川姜镇川港

工业园区B区)

检
样

:150×200c
m 备
样

:150×200c
m

/
甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，絮用纤维原料要求

未发现
不合格

/ /

39
吸湿快干定

型枕
息烽祥龙商
贸有限公司

贵州省贵阳
市息烽县城
中城农贸市

场三楼

见报告

重庆多多汇商
贸有限公司

（授权制造商:
南通富瑞特纺
织用品有限公

司）

重庆市渝中区新
华路415号9-3#

（授权制造商:南
通市通州区川姜
镇川港工业园区

B区）

检
样:48×74cm 

备
样:48×74cm

/

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，纤维含量，絮用纤维原料
要求

未发现
不合格

/ /

40 格韵棉花被
息烽祥龙商
贸有限公司  

贵州省贵阳
市息烽县城
中城农贸市

场三楼

见报告

重庆多多汇商
贸有限公司  

（授权制造商:
南通富瑞特纺
织用品有限公

司）

重庆市渝中区新
华路415号9-3#  

（授权制造商:南
通市通州区川姜
镇川港工业园区

B区）

检样: 
200×230cm 

备样: 
200×230cm

/

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐皂洗色牢度，断裂强
力，耐湿摩擦色牢度，纤维含量，絮用
纤维原料要求

不合格

面料含印花部位:
长度方向  宽度方向

1-2       1-2
面料含印花部位:

长度方向  宽度方向
3         2-3

面料:
长度方向 490
宽度方向 98

耐湿摩擦色牢度(级)
耐干摩擦色牢度(级)
断裂强力(N):≥2-

3(GB/T 22796-2009)
≥3(GB 18401-2010 B
类)长度方向 ≥220宽
度方向 ≥220(GB/T 

22796-2009)
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序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期

或批号
检验项目 检验结果 不合格项目实测值 不合格项目标准值 备注

名称 所在地 名称 所在地

41 毛巾被

贵州省铜仁
锦江华联玛
客超市有限
公司锦江分

公司

贵州省铜仁
市碧江区环
北伍寰商都

A区二楼

见报告
北京拓欧纺织

有限公司
高阳县玉福村 /

—/货
号:8506

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗
色牢度，断裂强力，纤维含量

不合格

棉       76.7
亚麻     23.3

(缎档、装饰部分除外)
(结合公定回潮率含量)

纤维含量(%):棉       
100(缎裆及装饰部分
除外)(GB/T 29862-

2013)

42 芬芳夏被

贵州省铜仁
锦江华联玛
客超市有限
公司锦江分

公司

贵州省铜仁
市碧江区环
北伍寰商都

A区二楼

见报告
重庆盛情家用
纺织品有限公

司

重庆市麻柳沿江
开发区重庆中国
轻纺服饰城B3-2

栋

检
样:180×220 

备
样:180×220

/

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐皂洗色牢度，断裂强
力，耐湿摩擦色牢度，纤维含量，纤维
含量，絮用纤维原料要求

未发现
不合格

/ /

43 全棉贵妃被

贵州省铜仁
锦江华联玛
客超市有限
公司锦江分

公司

贵州省铜仁
市碧江区环
北伍寰商都

A区二楼

/
南通众亿莱家
用纺织品有限

公司

江苏南通市海门
工业园区

检
样:150*200 

备
样:150*200

/

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐皂洗色牢度，断裂强
力，耐湿摩擦色牢度，纤维含量，絮用
纤维原料要求

不合格

灰紫/白点面：
棉       100

紫色印花面：
棉       100
填充物：

聚酯纤维 100

纤维含量(%):面料（吊
牌标称）：棉       100 
面料（吊牌标称）：

棉       100(GB/T 
29862-2013)填充物
（吊牌标称）：云绒
棉(GB 18383-2007)

44
绚彩E时代
(床上用品)

松桃南方寝
饰

贵州省铜仁
市松桃苗族
自治县蓼皋
镇府路金阳
广场14-17

号

/

海门市红粉知
己床上用品厂                   
(商标持有人:
沐情纺织品南
通有限公司)

江苏省海门工业
园区召良创业园

见报告备注 /

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗
色牢度，断裂强力，纤维含量

未发现
不合格

/ /

45
精纺棉大版
印花四件套

松桃南方寝
饰

贵州省铜仁
市松桃苗族
自治县蓼皋
镇府路金阳
广场14-17

号

/
南通馨宜黛纺
织品有限公司

海门三星工业园
区

见报告备注 /

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗
色牢度，断裂强力，纤维含量

未发现
不合格

/ /

46
蝶恋花(床
上用品)

思南县依世
界服装批发

城

思南县思唐
街道办事处
城北街乌江

花园D栋

/
南通富卓纺织
科技有限公司

南通市通州区川
港工业园B区五

洲路4号

检样: 
200×230cm 

备样: 
200×230cm

/

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，纤维含量，絮用纤维原料
要求

不合格

面料：
粘纤     52.2
棉       47.8

(结合公定回潮率含量)
填充物：

聚酯纤维 93.8
桑蚕丝    6.2

(含微量其他纤维)
(净干含量)

纤维含量(%):面料（耐
久性标签标称）：粘
纤     50 ±5棉       50 

±5(GB/T 29862-
2013)填充物（耐久性
标签标称）：聚酯纤
维 80-10桑蚕丝   20-

6(GB 18383-2007)

47
加厚水洗棉
床垫1.5米

思南县依世
界服装批发

城

思南县思唐
街道办事处
城北街乌江

花园D栋

见报告
上海简睡家居
用品有限公司

上海市金山区枫
泾镇曹黎路38弄

19号3509幢

检
样

:150×200c
m 备
样

:150×200c
m

/

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，纤维含量，絮用纤维原料
要求

不合格

面料：
聚酯纤维 100

填充物：
聚酯纤维 100

纤维含量(%):面料：棉       
100(GB/T 29862-
2013)填充物（标
称）：羽丝棉(GB 

18383-2007)

涉嫌
假冒

48 精梳被套
贵州永辉超
市有限公司
思南分公司

贵州省铜仁
市思南县思
唐办事处城
北新区思丰
财富广场

/

重庆多多汇商
贸有限公司(南
通富瑞特纺织
用品有限公司)

重庆市渝中区五
一路260号(南通
市通州区川姜镇
川港工业园区B

区)

检
样

:160×200c
m 备
样

:160×200c
m

/

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗
色牢度，断裂强力，纤维含量

不合格

含灰蓝色印花部位：
长度方向  宽度方向

2-3       2-3
含深蓝色/灰色/浅蓝色

印花部位：
长度方向  宽度方向

1-2       3

耐湿摩擦色牢度(级):
≥2-3(GB/T 22796-

2009)
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序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期

或批号
检验项目 检验结果 不合格项目实测值 不合格项目标准值 备注

名称 所在地 名称 所在地

49 磨毛短枕套
贵州永辉超
市有限公司
清镇分公司

贵州省贵阳
市清镇市职
教城盛源新
天地负一层

/
广州喜羊羊纺
织品有限公司

广州市增城区新
塘镇东洲村格水
路66-1号七楼

检
样

:48*74±2c
m 备
样

:48*74±2c
m

—/货
号:Y2010

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，断裂强
力，纤维含量

不合格

长度方向 830
宽度方向 160

含卡其色/黑色/橙色/绿
色印花部位：

长度方向 宽度方向
3-4      3

含卡其色/黑色/玫红色/
大红色印花部位：
长度方向 宽度方向

2        1-2

断裂强力(N)
耐湿摩擦色牢度(级):
长度方向 ≥220宽度

方向 ≥220(GB/T 
22843-2009)≥2-

3(GB/T 22843-2009)

50
优颂冰淇淋
凉感夏被

贵州永辉超
市有限公司
清镇分公司

贵州省贵阳
市清镇市职
教城盛源新
天地负一层

/

富平云商供应
链管理有限公
司(受委托商:
江苏明超国际
贸易有限公司)

陕西省渭南市富
平县淡村镇都村
村（受委托商:江
苏省南通市海门
区三星镇叠港路

168号）

检样: 
150cm×200

cm 备样: 
150cm×200

cm

/

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐皂洗色牢度，耐湿摩擦
色牢度，纤维含量，絮用纤维原料要求

未发现
不合格

/ /

51
全棉儿童枕

套(中)
南明区而需
耐家纺店

贵州省贵阳
市南明区花
果园街道办
事处花果园

大街1号花果
园项目F区永

辉超市
B0482119号
[花果园办事

处]

见报告
江苏缔庭纺织
品有限公司

江苏南通海门市
三星镇星海路

2208号

检
样

:60×40cm±
2cm 备

样
:60×40cm±

2cm

/

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗
色牢度，断裂强力，纤维含量

未发现
不合格

/ /

52 全棉枕头套
南明区而需
耐家纺店

贵州省贵阳
市南明区花
果园街道办
事处花果园

大街1号花果
园项目F区永

辉超市
B0482119号
[花果园办事

处]

见报告
江苏缔庭纺织
品有限公司

江苏南通海门市
三星镇星海路

2208号
见报告备注 /

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗
色牢度，断裂强力，纤维含量

未发现
不合格

/ /

53
生姜·阳离
子(床上用

品)

赤水市衣世
佳服装店

赤水市市中
美嘉乐购物
有限责任公
司负二楼商

铺

/
南通富卓纺织
科技有限公司

南通市通州区川
港工业园B区王

洲路4号
/// /

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，纤维含量，絮用纤维原料
要求

未发现
不合格

/ /

54
臻品海岛棉
欧式床裙四

件套

赤水市衣世
佳服装店

赤水市市中
美嘉乐购物
有限责任公
司负二楼商

铺

/
南通允诺纺织
品有限公司

南通市崇川区狼
山镇街道闸桥村7

组
见报告备注 /

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗
色牢度，断裂强力，纤维含量

不合格

被套粉红色面：
长度方向 120
宽度方向 740

被套浅绿色面：
长度方向 160
宽度方向 770

断裂强力(N):长度方向 
≥220宽度方向 ≥
220(GB/T 22796-

2021)
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序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期

或批号
检验项目 检验结果 不合格项目实测值 不合格项目标准值 备注

名称 所在地 名称 所在地

55
牛奶大豆立

体被
赤水市衣世
佳服装店

赤水市市中
美嘉乐购物
有限责任公
司负二楼商

铺

/
南通富卓纺织
科技有限公司

南通市通州区川
港工业园B区五

洲路4号

检
样

:200×230c
m 备
样

:200×230c
m

—/货
号

:KBK202188
50

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐皂洗色牢度，耐湿摩擦
色牢度，纤维含量，絮用纤维原料要求

不合格

面料：
聚酯纤维 100

填充物：
聚酯纤维   97.9

聚乙烯醇纤维（含有蛋
白）     2.1(净干含量)

纤维含量(%):面料（吊
牌标称）：牛奶绒

(GB/T 29862-2013)填
充物（吊牌标称）：
羽丝棉(GB 18383-

2007)

56
抗菌防螨被

8L
赤水市衣世
佳服装店

赤水市市中
美嘉乐购物
有限责任公
司负二楼商

铺

A.zero
江苏南通艾泽
柔纺织品有限

公司

江苏省南通市海
门市三星镇工业
园区召良43组

见报告备注
—/货

号:18202352

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，纤维含量，絮用纤维原料
要求

未发现
不合格

/ /

57
天然美肤夏
被-瑞奇-桔
灰/200*230

仁怀市润竹
咏丰日用百

货店

仁怀市盐津
街道办事处
酒都方圆荟
购物广场

/
云南咏竹科技

有限公司
云南昆明红云路

129号

检
样

:200*230CM 
备
样

:200*230CM

—/款
号:25715

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐皂洗色牢度，断裂强
力，耐湿摩擦色牢度，纤维含量，絮用
纤维原料要求

未发现
不合格

/ /

58
天然美肤夏
被-洛赋-豆
沙/200*230

仁怀市润竹
咏丰日用百

货店

仁怀市盐津
街道办事处
酒都方圆荟
购物广场

/
云南咏竹科技

有限公司
云南昆明红云路

129号

检
样:200*230 

备
样:200*230

—/款
号:22703

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐皂洗色牢度，断裂强

力，耐湿摩擦色牢度，纤维含量，絮用
纤维原料要求

未发现
不合格

/ /

59
美康眠三件
套(ym-小飞

马)

仁怀市爱纺
家纺二分店

仁怀市盐津
街道酒都方
圆荟永辉超
市外租区

/
贵阳云岩爱度
商贸有限责任

公司

贵州省贵阳市中
华北路凯旋门大

厦1栋1706
见报告备注

—/货
号

:822101017

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干
摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗

色牢度，断裂强力，纤维含量

未发现
不合格

/ /

60
美康眠三件
套(xxg-花
楼俏-蓝)

仁怀市爱纺
家纺二分店

仁怀市盐津
街道酒都方
圆荟永辉超
市外租区

/
贵阳云岩爱度
商贸有限责任

公司

贵州省贵阳市中
华北路凯旋门大

厦1栋1706
见报告备注

—/货
号

:822001002

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐水色牢度，耐汗渍
色牢度，耐汗渍色牢度，耐干摩擦色牢
度，耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢

度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗色牢度，
耐皂洗色牢度，断裂强力，纤维含量

未发现
不合格

/ /
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