
贵州省市场监管局2022年流通领域女士内衣产品质量监督抽查产品及企业名单

序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期

或批号
检验项目 检验结果 不合格项目实测值 不合格项目标准值 备注

名称 所在地 名称 所在地

1
艾香抗菌女

裤

贵州华联综
合超市有限
公司黔西分

公司

贵州省毕节
市黔西市莲
城办事处文
化路中段

艾香
深圳市艾香生
态抗菌纺织品

有限公司

深圳市龙岗区龙
城街道嶂背路宝
成泰工业园498

号

检样:155/85 
备样:155/85

—/款
号:H069 货
号:K1309

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

未发现
不合格

/ /

2
文胸-蕾丝
系列SS1

黔西市紫色
花语内衣店

黔西县文化
路杜鹃花都

新界一楼1-3
号门面

见报告
福建紫色花语
服饰有限公司

福州市马尾区江
滨东大道96号6

号楼

检样: 
B34/75,B38/

85 备
样:B36/80

—/款
号:HW8216

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

未发现
不合格

/ /

3 文胸(标称)
织金知依服
饰有限公司

贵州省毕节
市织金县文
腾街道山禾
源4号楼2单
元28号门面

纯色女人

浙江纯色女人
服饰有限公司
（制造:浙江

爱美莱纤体服
饰有限公司）

浙江义乌苏溪工
业区民生路38号  
（制造:浙江义

乌苏溪工业区民
生路38号）

检
样

:70C,70D,70
E,75E,80C,8
5E 备样:75C

/

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

未发现
不合格

/ /

4
魔力型无缝

短裤
织金知依服
饰有限公司

贵州省毕节
市织金县文
腾街道山禾
源4号楼2单
元28号门面

纯色女人

浙江纯色女人
服饰有限公司
（制造:浙江

爱美莱纤体服
饰有限公司）

浙江义乌苏溪工
业园民生路38号

检样:均码
(155/85-

175/105) 备
样:均码
(155/85-
175/105)

/

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

不合格

面料：
再生纤维素纤维 60.9

锦纶           34.7
氨纶            4.4

底裆：
再生纤维素纤维 80.5

锦纶           13.5
氨纶            6.0

(结合公定回潮率含量)

纤维含量(%):大身(臀部
)(标称)：再生纤维素纤

维 57   ±5锦纶           
36.7 ±5氨纶            6.3 
±3裆部(标称)：再生纤

维素纤维 69.3锦纶           
18氨纶            3.5聚酯纤
维        9.2(GB/T 29862-

2013)

5
女士内裤
(中高腰型)

金沙县世纪
华联超市连
锁有限公司

贵州省毕节
市金沙县鼓
场街道黎明
社区朗月广

场A栋

爱莎
中山市小榄镇
金龙制衣厂

广东省中山市小
榄工业区盛裕路

13号

检样:XL 
165/90 备

样:XL 165/90

—/款
号

:NO:37A3O

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

未发现
不合格

/ /

6
无托光面文

胸

沃尔玛(贵州)
商业零售有
限公司毕节
文博路分店

贵州省毕节
市七星关区
招商花园城

/

汕头市黛莉安
实业有限公司
（经销商:广

东多彩多姿服
装有限公司）

汕头市潮南区陈
店工业城金溪路

1号

检样:B90 
B80 备
样:B85

—/款
号:SC1080 

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

未发现
不合格

/ /

7
无缝舒适高

腰裤

沃尔玛(贵州)
商业零售有
限公司毕节
文博路分店

贵州省毕节
市七星关区
招商花园城

/

汕头市黛莉安
实业有限公司
(经销商:广东
多彩多姿服装

有限公司)

汕头市潮南区陈
店工业城金溪路

1号

检样:XL XXL 
备样:XL

—/款
号:SC6101

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

未发现
不合格

/ /

8
George舒适
吊带式文胸

沃尔玛(贵州)
商业零售有
限公司毕节
文博路分店

贵州省毕节
市七星关区
招商花园城

George
汕头市源兴泰
实业有限公司

汕头市潮阳区谷
饶华光工业区  
（生产商地址:

广东省汕头市潮
阳区铜盂镇河陇
二片工业区）

检样:B80 备
样:B80

—/款
号

:GESL21030
242

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

未发现
不合格

/ /
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销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商
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9 女士内裤
七星关区罗
丽丝内衣店
松山路店

贵州省毕节
市七星关区
市西街道松
山路二小对
面3号门面

罗丽丝
上海力燊服饰

有限公司
上海市仙霞路
137号25C-1

检样:F 备
样:F

—/款
号:K2407

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

未发现
不合格

/ /

10 女士内裤
盘州紫语内

衣店

贵州省六盘
水市盘州市
亦资街道胜
境大道银杏
广场永辉超
市外租区

/
福建紫色花语
集团有限公司

福州市马尾区江
滨东大道96号6

号楼

检样:F 
160/64A 备

样:F 160/64A

—/款
号:HBC8021

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

未发现
不合格

/ /

11 文胸
盘州紫语内

衣店

贵州省六盘
水市盘州市
亦资街道胜
境大道银杏
广场永辉超
市外租区

/
福建紫色花语
集团有限公司

福州市马尾区江
滨东大道96号6

号楼

检样:B34/75 
B36/80 备
样:B38/85

—/款
号:LC8201

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

未发现
不合格

/ /

12 文胸
六枝特区那
平路酷花服

装店

贵州省六盘
水市六枝特
区那平路(防
保中心门面)

纤黛尔

佛山水盈风服
饰公司(授权:
广州纤黛服饰

有限公司)

广东省佛山南海
盐步青峰岭1号

检样:A80 
B70 B75 备
样:A70 A75

—/款
号:Q92909

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

未发现
不合格

/ /

13 矫正衣
六枝特区那
平路酷花服

装店

贵州省六盘
水市六枝特
区那平路(防
保中心门面)

见报告

江西速塑服饰
有限公司(品
牌商:广东速

塑服饰有限责
任公司)

江西省赣州市于
都县楂林工业园
龙门路脉动产业

园

检
样:160/75(M) 

备
样:155/70(S)

—/款
号:SL7219

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，纤维
含量

未发现
不合格

/ /

14 文胸
水城区紫星
花语内衣店

贵州省六盘
水市水城区
双水街道雨
田境界A-03

号

紫色花语
福建紫色花语
服饰有限公司

福州市马尾区江
滨东大道96号6

号楼

检样:B 
38/85,B 

36/80 备样:B 
34/75

—/款
号:JZF9878

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

未发现
不合格

/ /

15 女士内裤
水城区紫星
花语内衣店

贵州省六盘
水市水城区
双水街道雨
田境界A-03

号

紫色花语
福建紫色花语
服饰有限公司

福州市马尾区江
滨东大道96号6

号楼

检
样:F160/64A 

备
样:F160/64A

—/款
号:XF5206

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

未发现
不合格

/ /

16
女式高腰棉
氨三角裤

六盘水大润
发商业有限

公司

贵州省六盘
水市钟山区
钟山大道与
钢城大道交

汇处

/
晋江市德铭服
饰织造有限公

司

福建省晋江市深
沪镇狮峰新大街

41号

检样:160/85 
备样:160/85

/

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

未发现
不合格

/ /
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序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商
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17 内衣
六盘水大润
发商业有限

公司

贵州省六盘
水市钟山区
钟山大道与
钢城大道交

汇处

莲彩儿
上海莲彩儿服
饰有限公司

上海市宝山区共
康路1000号(大

刘工业园)

检样:40/90B 
38/85B 

36/80B 备
样:34/75B

—/款
号:8316#

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量，纤维含量

不合格

罩杯里料：
聚酯纤维 85.3

棉       14.7
侧翼：

锦纶     96.3
氨纶      3.7

(结合公定回潮率含量)

纤维含量(%):里料（标
称）：涤纶     35 ±5棉       
65 ±5侧翼（标称）：
锦纶     83 ±5弹性氨纶 

17 ±5(GB/T 29862-
2013)

18 文胸
惠水县魅力
女人内衣店

惠水县涟江
街道凤山路8

号
见报告

深圳汇洁集团
股份有限公司
（制造商:江

西曼妮芬服装
有限公司）

深圳市福田区深
南大道1006号深
圳国际创新中心
A栋31层   （地
址:江西省赣州

开发区金岭大道
曼妮芬工业园）

检样:D85 
D75 C85 C80 

备样:C75

—/款
号:20840478

甲醛含量，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

19 吊带裙
惠水县魅力
女人内衣店

惠水县涟江
街道凤山路8

号
/

上海初映服饰
有限公司

上海市宝山区宝
林八村101号

614s室

检样:M-L 备
样:M-L

—/款
号:C3015

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

未发现
不合格

/ /

20
淑女中腰泳
布配套内裤

长顺县珊姐
内衣店

贵州省黔南
州长顺县长
寨街道长征
大道凯维小
区4栋1-1号

门面

见报告
广东启悦未来
科技股份有限

公司

广州市黄埔区凤
凰三路2号C1栋

1105室

检
样:160/90(F) 

备
样:160/90(F)

—/款
号:2301004

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

未发现
不合格

/ /

21
罗纹吊带背

心
长顺县珊姐

内衣店

贵州省黔南
州长顺县长
寨街道长征
大道凯维小
区4栋1-1号

门面

见报告
深圳市香蜜闺
秀服饰有限公

司

深圳龙岗区布澜
路31号李朗软件
产业园A4栋-6

楼

检
样:165/90(F) 

备
样:165/90(F)

—/款号
1207001

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

未发现
不合格

/ /

22 文胸
罗甸县欢欢

内衣店

贵州省黔南
州布依苗族
自治州罗甸
县龙坪镇跃
进路11号

罗丽丝
上海力燊服饰

有限公司
上海市仙霞路
137号25C-1

检样:36/80B 
38/85B 备
样:34/75B

—/款
号:W2288

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量，可分解致癌芳香胺染料
[侧翼]

未发现
不合格

/ /

23 女士内裤
罗甸县欢欢

内衣店

贵州省黔南
州布依苗族
自治州罗甸
县龙坪镇跃
进路11号

罗丽丝
上海力燊服饰

有限公司
上海市仙霞路
137号25C-1

检
样:F(165/90) 

备
样:F(165/90)

—/款
号:K2813

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

未发现
不合格

/ /

24
飞隆女式散

装内裤

贵州合力购
物有限责任
公司凯里分

公司

贵州省黔东
南苗族侗族
自治州凯里
市永乐国贸
广场负一层

飞隆
江苏瑞琦服饰

有限公司
江苏省常熟市淼

泉工业区
---

---/货
号:4689

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

不合格

面料：
再生纤维素纤维92.2

氨纶           7.8
裆里料：

再生纤维素纤维95.6
氨纶           4.4

(结合公定回潮率含量)

纤维含量(%):再生纤维素
纤维85 ±5氨纶          15 
±5裆里料：再生纤维素
纤维95 ±5氨纶           5 
±3(GB/T 29862-2013)
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25 文胸

贵州合力购
物有限责任
公司凯里分

公司

贵州省黔东
南苗族侗族
自治州凯里
市永乐国贸
广场负一层

飞隆

江苏瑞琦服饰
有限公司（监
制:上海飞隆
针织有限公

司）

江苏省常熟市淼
泉工业区  （监
制:上海市松江

区佘山镇民强经
济开发区）

检样:36/80 
备样:38/85

—/货号:1621

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

不合格

罩杯面料：
锦纶     64.5
氨纶     35.5
侧翼面料：
锦纶     86.0
氨纶     14.0
侧翼里料：
锦纶     73.0
氨纶     27.0

点纹罩杯里料：
丙纶     100

净色罩杯里料：
聚酯纤维 86.8

棉       13.2
(结合公定回潮率含量)

纤维含量(%):面料（标
称）：锦纶     88 ±5氨
纶     12 ±5面料（标

称）：锦纶     88 ±5氨
纶     12 ±5里料（标
称）：涤纶     65棉       

35里料（标称）：涤纶     
65棉       35里料（标

称）：涤纶     65 ±5棉       
35 ±5(GB/T 29862-

2013)

26 女士内裤
凯里市振振

内衣店

凯里市九方
购物中心L2
层L227号铺

梧桐闺蜜
佛山市梧桐本
色内衣有限公

司

广东佛山市南海
区大沥镇岭南路
85号广佛智城

11B号楼第10层
第1001A-1002B
、1007A-1007E

检样:160/90 
165/95 备
样:165/95

—/款
号:GM21717

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

未发现
不合格

/ /

27 女士内裤
凯里市振振

内衣店

凯里市九方
购物中心L2
层L227号铺

梧桐闺蜜
佛山市梧桐本
色内衣有限公

司

广东佛山市南海
区大沥镇岭南路
85号广佛智城

11B号楼第10层
第1001A-1002B
、1007A-1007E

检样:160/90 
165/95 备
样:165/95

—/款
号:GM21723

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

未发现
不合格

/ /

28 调整文胸
黎平县潇潇
内衣生活馆

黎平县德凤
街道“城中

休闲广场”1
栋1层13号

见报告

深圳市鸿科贝
缇服饰实业有
限公司(运营:
深圳市美汇服
饰有限公司)

深圳市光明新区
公明办事处合水
口社区第四工业

区A3号04栋     
(运营:深圳市龙
华新区龙华街道
梅龙大道194号
卫东龙商务大厦

A座2016)

检样:C70备
样:C70

—/款
号:G4465

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

未发现
不合格

/ /

29 生理裤
黎平县潇潇
内衣生活馆

黎平县德凤
街道“城中

休闲广场”1
栋1层13号

/

深圳市鸿科贝
缇服饰实业有
限公司(运营:
深圳市美汇服
饰有限公司)

深圳市光明新区
公明办事处合水
口社区第四工业

区A3号D4栋     
(运营:深圳市龙
华新区龙华街道
梅龙大道194号
卫东龙商务大厦

A座2016)

检样:76 70 
备样:76 82

—/款
号:G3403

甲醛含量，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /
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序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期

或批号
检验项目 检验结果 不合格项目实测值 不合格项目标准值 备注

名称 所在地 名称 所在地

30
淑女高腰无

缝内裤
从江县香密
闺秀内衣店

贵州省黔东
南苗族侗族
自治州从江
县丙妹镇俞
家湾39号

GOSO
广东启悦未来
科技股份有限

公司

广州市黄埔区凤
凰三路2号C1栋

1105室

检
样:165/95(F) 

备
样:165/95(F)

—/款
号:1401009

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

未发现
不合格

/ /

31 文胸
榕江县浪莎

内衣店

贵州省黔东
南苗族侗族
自治州榕江
县古州北路

24号

/
佛山枫莲内衣
集团有限公司

广东省佛山市南
海盐步河东中心
路东城工业区2

号

检样:C85 
C80 B85 备

样:B80

—/款
号

:A89019A1

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

未发现
不合格

/ /

32 文胸
丹寨县晚文

百货店

贵州省黔东
南苗族侗族
自治州丹寨
县龙泉镇兴

泉路

罗丽丝
上海力燊服饰

有限公司
上海市仙霞路
137号25C-1

检样:34/75B 
备样:34/75B

—/款
号:W12268

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

未发现
不合格

/ /

33 内裤
麻江县桃花
季内衣店

贵州省黔东
南苗族侗族
自治州麻江
县迎宾中路
二中门面

桃花季
深圳桃花季贸
易有限公司

深圳市龙华区大
浪街道横朗社区
福龙路旁恒大时
尚慧谷大厦(东

区)7栋601

检
样:160/90(F) 

备
样:160/90(F)

—/款
号:353554

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

不合格

面料：
锦纶     74.4
氨纶     25.6

裆里料：
粘纤     93.3
氨纶      4.5

聚酯纤维  2.2
(结合公定回潮率含量)

纤维含量(%):面料：锦纶     
74.7 ±5氨纶     25.3 

±5裆里料：粘纤     95
氨纶      5(GB/T 29862-

2013)

34 女士内裤
湄潭县唯真

百货店

贵州省遵义
市湄潭县湄
江街道天文
大道南侧原
种子公司湄
潭国贸综合

大楼A栋一楼
3号

夏日莲
汕头市夏日莲
实业有限公司

广东省汕头市潮
阳区谷饶横山工

业区

检样:Free 备
样:Free

—/款
号:ML0113

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

未发现
不合格

/ /

35 文胸(胸围)
湄潭县唯真

百货店

贵州省遵义
市湄潭县湄
江街道天文
大道南侧原
种子公司湄
潭国贸综合

大楼A栋一楼
3号

媛柔
汕头市潮南区
鸿展内衣实业

有限公司

广东省汕头市潮
南区陈店北新工

业园区

检样:90/40 
85/38 95/42 
备样:80/36

—/款
号:YR9938C

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

未发现
不合格

/ /

36 少女内衣
湄潭县唯真

百货店

贵州省遵义
市湄潭县湄
江街道天文
大道南侧原
种子公司湄
潭国贸综合

大楼A栋一楼
3号

奥美芬
汕头市潮阳区
谷饶奥美芬针

织内衣厂

汕头市潮阳区谷
饶镇洪和路新兴

路段

检样:38/85 
36/80 备
样:34/75

—/款号:586

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

不合格

面料：
粘纤     66.5
棉       29.2
氨纶      4.3
罩杯里料：
棉       100

(结合公定回潮率含量)

纤维含量(%):棉       95氨
纶      5(GB/T 29862-

2013)
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序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商
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生产日期

或批号
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37 少女内衣
湄潭县唯真

百货店

贵州省遵义
市湄潭县湄
江街道天文
大道南侧原
种子公司湄
潭国贸综合

大楼A栋一楼
3号

奥美芬
汕头市潮阳区
谷饶奥美芬针

织内衣厂

汕头市潮阳区谷
饶镇洪和路新兴

路段

检样:34/75 
38/85 备
样:36/80

—/款号:360

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

不合格

面料:
8.9

面料：
粘纤     47.2
棉       46.2
氨纶      6.6
罩杯里料：
棉       100

(结合公定回潮率含量)

pH值
纤维含量(%):4.0～

8.5(GB 18401-2010 B类)
棉       95氨纶      5(GB/T 

29862-2013)

38 文胸
贵州永辉超
市有限公司
绥阳分公司

贵州省遵义
市绥阳县洋
川镇幸福大
道璐源城市
广场负一层

/
重庆帅凯商贸

有限公司
重庆渝中区陕西

路22号
检样:38/85 
备样:38/85

—/款
号:TJWD7

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

不合格

罩杯面料：
锦纶     85.0
氨纶     15.0
罩杯里料：

聚酯纤维 100
侧翼：

锦纶     80.4
氨纶     19.6

(结合公定回潮率含量)

纤维含量(%):面料（标
称）：锦纶     85 ±5氨
纶     15 ±5里料（标
称）：涤纶     65棉       

35面料（标称）：锦纶     
85 ±5氨纶     15 

±5(GB/T 29862-2013)

39 哺乳文胸
贵州永辉超
市有限公司
绥阳分公司

贵州省遵义
市绥阳县洋
川镇幸福大
道璐源城市
广场负一层

/
重庆帅凯商贸

有限公司
重庆市渝中区陕

西路22号

检样:85/38 
90/40 95/42 
备样:80/36

—/款
号:W544-

6623

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

未发现
不合格

/ /

40 女内裤
贵州永辉超
市有限公司
绥阳分公司

贵州省遵义
市绥阳县洋
川镇幸福大
道璐源城市
广场负一层

/
重庆帅凯商贸

有限公司
重庆渝中区陕西

路22号
检样:165/95 
备样:165/95

—/款
号:N2419-

8681

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

未发现
不合格

/ /

41 文胸
绥阳县林海
紫色花语服

装店

贵州省遵义
市绥阳县洋
川镇幸福大
道中段永辉
超市内B002

/
福建紫色花语
集团有限公司

福州市马尾区江
滨东大道96号6

号楼

检样:B36/80 
B38/85 备
样:B34/75

—/款
号:ZM699

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

未发现
不合格

/ /

42 女士内裤
绥阳县林海
紫色花语服

装店

贵州省遵义
市绥阳县洋
川镇幸福大
道中段永辉
超市内B002

/
福建紫色花语
集团有限公司

福州市马尾区江
滨东大道96号6

号楼

检样:F 
160/64A 备

样:F 160/64A

—/款
号:HBC615

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量

未发现
不合格

/ /

43
无缝美体内

衣

镇宁自治县
悦购福连锁
超市有限公

司

贵州省安顺
市镇宁布依
族苗族自治
县环翠街道
西段南侧金

兰湾

束美莱
义乌市竹芝爱
服饰有限公司

义乌市北苑街道
春盛路2号

检样:155-
175 /85-105 
备样:155-

175 /85-105

/

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤

维含量

不合格

面料:
粘纤     77.0
锦纶     19.2
氨纶      3.8

(结合公定回潮率含量)
面料:
9.4

纤维含量(%)
pH值:耐久性标签标称：
再生纤维 74.7锦纶     15

氨纶     10.3(GB/T 
29862-2013)4.0～

8.5(GB 18401-2010 B类)
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序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商
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44
女式时尚内

裤

镇宁自治县
悦购福连锁
超市有限公

司

贵州省安顺
市镇宁布依
族苗族自治
县环翠街道
西段南侧金

兰湾

/
中山市小榄镇
吕键制衣厂

广东省中山市小
榄镇盛丰泰盛街

1号
/ /

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤

维含量

未发现
不合格

/ /

45 文胸
镇宁自治县
肖建华头桥

内衣店

贵州省安顺
市镇宁布依
族苗族自治
县白马湖街
道南北大街
头桥(原农业

局铺面)

朵可秀品

深圳市朵可秀
品服饰有限公
司（授权生产
商:汕头市潮

南区司马浦朵
可秀品针织

厂）

广东省深圳市龙
岗区南湾街道布
澜路中海信创新

产业园19A栋
1302  （授权生
产商:汕头市潮

南区司马浦镇美
西村小西四马大

路）

见报告备注
—/款

号:02101

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤

维含量

未发现
不合格

/ /

46
优雅高腰莫
莱尔内裤

关岭自治县
梦露内衣店

贵州省安顺
市关岭县关
索街道河滨

中路132-7号

GOSO
广东启悦未来
科技股份有限

公司

广州市黄埔区凤
凰三路2号C1栋

1105室

检
样:165/95(F) 

备
样:165/95(F)

—/款
号:2001074

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤
维含量，可分解致癌芳香胺染料

[腰头]

未发现
不合格

/ /

47

健康棉记忆
钢圈力量塑

适文胸
(D/E-)

关岭自治县
梦露内衣店

贵州省安顺
市关岭县关
索街道河滨

中路132-7号

GOSO
广东启悦未来
科技股份有限

公司

广州市黄埔区凤
凰三路2号C1栋

1105室

检样:D85(38) 
备样:D80(36) 

D80(37)

—/款
号:2012035

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤

维含量

未发现
不合格

/ /

48
健康棉无钢
圈平衡塑适
文胸(A/B-)

关岭自治县
梦露内衣店

贵州省安顺
市关岭县关
索街道河滨

中路132-7号

GOSO
广东启悦未来
科技股份有限

公司

广州市黄埔区凤
凰三路2号C1栋

1105室

检样:A85(38) 
A75(34) 

A70(32) 备
样:A80(36)

—/款
号:2012084

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤

维含量

未发现
不合格

/ /

49 文胸
紫云县奥维
丝丽养生内

衣店

贵州省紫云
自治县松山
街道教场路

68号

奥维丝丽
宏杰内衣股份
有限公司深圳

分公司

深圳市福田区福
保街道福田保税
区市花路盈福大

厦B座5楼A室

检样:D90 
D80 C85 C80 

备样:D75

—/款
号:221066

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤

维含量

未发现
不合格

/ /

50 束身衣
紫云县罗丽
丝内衣店

贵州省紫云
自治县紫黄
西路商业街

6-107

罗丽丝
上海力燊服饰

有限公司
上海市仙霞路
137号25C-1

检样:XXL 备
样:XL

—/款
号:P13352

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，拉

伸弹性回复率，纤维含量

不合格

面料：
锦纶     67.5
氨纶     32.5

里料：
锦纶     69.9
氨纶     30.1

(结合公定回潮率含量)

纤维含量(%):蕾丝（标
称）：锦纶     72 ±5氨
纶     28 ±5网纱（标

称）：锦纶     78 ±5氨
纶     22 ±5(GB/T 

29862-2013)

51 连体塑身衣
贞丰县茜施
尔服装店

贵州省黔西
南布依族苗
族自治州贞
丰县永丰街

道中大街2栋
6号

茜施尔
深圳市茜施尔
服装有限公司

深圳市龙岗区平
湖街道平吉大道
北159号恒路E时

代大厦6层

见报告备注
—/货

号:RC204L

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤

维含量

未发现
不合格

/ /

第 7 页，共 12 页



序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期

或批号
检验项目 检验结果 不合格项目实测值 不合格项目标准值 备注

名称 所在地 名称 所在地

52 针织文胸
贞丰县茜施
尔服装店

贵州省黔西
南布依族苗
族自治州贞
丰县永丰街

道中大街2栋
6号

茜施尔
深圳市茜施尔
服装有限公司

深圳市龙岗区平
湖街道平吉大道
北159号恒路E时

代大厦6层

检样:E75 
D80 E80 备

样:D75
—/RD111W

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤

维含量

未发现
不合格

/ /

53 内衣
兴义大润发
商业有限公

司

贵州省黔西
南布依族苗
族自治州兴
义市桔山路
与规划路交
汇处（兴义

商城）

莲彩儿
上海莲彩儿服
饰有限公司

上海市宝山区共
康路1000号（大

刘工业园）

检样:36/80 
34/75 备
样:34/75

—/款
号:8185#

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤

维含量

不合格

罩杯里料：
粘纤     84.7

聚酯纤维 15.3
侧翼：

聚酯纤维 81.3
棉       14.6
氨纶      4.1

(结合公定回潮率含量)

纤维含量(%):里料(标
称)：粘纤     80.9 ±5聚
酯纤维 19.1 ±5侧翼：
棉       96氨纶      4(GB/T 

29862-2013)

54
蓝怡雪高腰

收腹裤
7798

兴义大润发
商业有限公

司

贵州省黔西
南布依族苗
族自治州兴
义市桔山路
与规划路交
汇处（兴义

商城）

蓝怡雪
上海蓝怡雪服
饰有限公司

上海市嘉定区安
亭镇墨玉南路

1018号103室J61

检
样:165/95XL 

备
样:165/95XL

/

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤

维含量

未发现
不合格

/ /

55
蓝怡雪无痕

收腹裤
7799

兴义大润发
商业有限公

司

贵州省黔西
南布依族苗
族自治州兴
义市桔山路
与规划路交
汇处（兴义

商城）

蓝怡雪
上海蓝怡雪服
饰有限公司

上海市嘉定区安
亭镇墨玉南路

1018号103室J61

检
样

:170/100(XX
L) 备
样

:170/100(XX
L)

/

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，拉
伸弹性回复率，纤维含量，可分
解致癌芳香胺染料[面料含印花

部位]

未发现
不合格

/ /

56 内裤
荔波县玉屏
镇亚亚服饰

贵州省黔南
布依族苗族
自治州荔波
县镇樟江中
路(财政局门

面)

/
汕头市锦嘉泰
针织实业有限

公司

广东省汕头市潮
阳区谷饶镇东明

后洋工业园

检样:F 备
样:F

—/款
号:K3380

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤

维含量

未发现
不合格

/ /

57
基础中腰泳

布内裤
平塘县香蜜

内衣店

平塘县中央
大街1栋1层
4.5号门面

见报告
广东启悦未来
科技股份有限

公司

广州市黄埔区凤
凰三路2号C1栋

1105室

检
样:160/90(F) 

备
样:160/90(F)

—/款
号:1201004

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤

维含量

未发现
不合格

/ /

58 文胸
平塘县洋洋

内衣店

平塘县金盆
街道办事处

新生路
罗丽丝

上海力燊服饰
有限公司

上海市仙霞路
137号25C-1

检样:36/80B 
38/85B 备
样:34/75B

—/款
号:W2284

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤

维含量

未发现
不合格

/ /

59 文胸
贵阳语馨针
织经营部

贵州省贵阳
市云岩区贵

乌北路187号
(中大国际购

物广
场)B131A、
B132B商铺

排毒天使
佛山市慕姿服
饰有限公司

广东省佛山市南
海区大沥镇盐西
路慕姿服饰有限

公司

检样:75B 
70B 85B 备
样:70B 70A

—/款号:5005

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤

维含量

未发现
不合格

/ /
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序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期

或批号
检验项目 检验结果 不合格项目实测值 不合格项目标准值 备注
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60 内裤
贵阳语馨针
织经营部

贵州省贵阳
市云岩区贵

乌北路187号
(中大国际购

物广
场)B131A、
B132B商铺

花仙子
东莞市彩田制
衣有限公司

东莞市茶山镇粟
边管理区

检样:均码
170/100 备

样:均码
170/100

—/货
号:20931

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤

维含量

未发现
不合格

/ /

61
全罩杯无钢

圈文胸
乌当区锁春

服装店

贵州省贵阳
市乌当区新
天大道北段
99号蓝波湾
新天卫城卫
央生活广场

1F-05号

/
广州锁春内衣

有限公司

广州市白云区三
元里大道1231号
棠溪鸿盛商业城

四楼B10

检样:G75 
D75 D85 F75 
E75 D95 备
样:F70 C70

—/款号:B58

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤

维含量

未发现
不合格

/ /

62
时尚中版型
女士内裤

乌当区锁春
服装店

贵州省贵阳
市乌当区新
天大道北段
99号蓝波湾
新天卫城卫
央生活广场

1F-05号

/
广州锁春内衣

有限公司

广州市白云区三
元里大道1231号
棠溪鸿盛商业城

四楼B10

检样:160/85 
备样:160/85

—/款
号:NK1555

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤

维含量

不合格

面料：
锦纶     85.2
氨纶     14.8

裆里料：
再生纤维素纤维93.5

氨纶           4.4
锦纶           2.1

(结合公定回潮率含量)

纤维含量(%):面料：锦纶     
83 ±5氨纶     17 ±5辅
料（标称）：氨纶     10
锦纶     90(GB/T 29862-

2013)

63
时尚女士内

裤

铜仁梵净山
珍惠民生鲜
超市有限公

司

贵州省铜仁
市万山区仁
山办事处国
信路华联玛

客大楼

人家美
普宁市人家美
制衣有限公司

普宁市燎原街道
燎原东路工业区

林德楼

检样:均码 F   
备样:均码 F

---/NO:904

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤

维含量

不合格

面料/裆部里料:
粘纤     79.3
锦纶     13.3
氨纶      7.4

(结合公定回潮率含量)

纤维含量(%):粘纤     46
棉       46氨纶      8(GB/T 

29862-2013)

64
女士时尚内

裤

贵州省铜仁
锦江华联玛
客超市有限
公司锦江分

公司

贵州省铜仁
市碧江区环

北伍寰商都A
区二楼

魅力罗丹
中山市日洋纺

织制衣厂
中山市小榄镇永
宁市场西街56号

检样:160/85 
备样:160/85

—/NO:6046

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤

维含量

不合格

面料/裆部里料:
粘纤     95.7
氨纶      4.3

(结合公定回潮率含量)

纤维含量(%):标称：竹纤
维   95氨纶      5(GB/T 

29862-2013)

65 文胸
铜仁市碧江
区缔妒内衣

店

贵州省铜仁
市碧江区文
化步行街H-

3号

见报告
江西曼妮芬服
装有限公司

江西省赣州开发
区金岭大道曼妮

芬工业园

检样:B85 
B80 A80 A80 
A80 A80 备
样:A75 B75

—/款
号:20812031 

040

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤

维含量

未发现
不合格

/ /

66
高腰收腹提
臀三角裤

铜仁市碧江
区缔妒内衣

店

贵州省铜仁
市碧江区文
化步行街H-

3号

见报告
荣利服饰有限

公司
浙江省义乌市廿

三里工业区

检
样:165/95(L) 

备
样:165/95(L)

—/款
号:D6023

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤

维含量

未发现
不合格

/ /
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销售者
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67
魔力芭比悬

浮裤
松桃都市恋
人服装坊

贵州省铜仁
市松桃苗族
自治县蓼皋

镇金阳广场1
栋23号

中脉优品
佛山市豪睿优
品服饰有限公

司

佛山市南海区桂
城街道夏南一横

基地段B12号
233

检样:160/78 
备样:160/78

—/货
号:8108#

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤

维含量

不合格

面料：
锦纶     73.7
氨纶     26.3

裆底：
粘纤     96.0
氨纶      4.0

贴布：
锦纶     74.4
氨纶     25.6

(结合公定回潮率含量)

纤维含量(%):主面料(耐
久性标签标称)：锦纶     
65.1 ±5氨纶     34.9 

±5裆底(耐久性标签标
称)：锦纶     73.5氨纶     
14乳木果   12.5里料(耐
久性标签标称)：锦纶     
56.1 ±5氨纶     43.9 

±5(GB/T 29862-2013)

68 文胸
松桃都市恋
人服装坊

贵州省铜仁
市松桃苗族
自治县蓼皋

镇金阳广场1
栋23号

Miu Code 妙
丽诗

佛山市妙丽诗
服饰有限公司

佛山市南海区桂
城街道平北开发
区西河段15-3号

检样:D85 
D80 C85 备

样:C80
—/款号:786

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤

维含量

未发现
不合格

/ /

69 文胸
松桃都市恋
人服装坊

贵州省铜仁
市松桃苗族
自治县蓼皋

镇金阳广场1
栋23号

Miu Code 妙
丽诗

佛山市妙丽诗
服饰有限公司

佛山市南海区桂
城街道平北开发
区西河段15-3号

厂房

检样:D85 
C85 C75 备

样:C80
—/款号:726

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤

维含量

未发现
不合格

/ /

70
诺言文胸

<2>

铜仁市万山
区都市恋人
坊内衣店

贵州省铜仁
市万山区仁
山办事处周
家安置区华
联玛客超市
商场第11号

见报告
上海惠品服装

有限公司

上海市奉贤区联
合北路215号第1

幢3467室

检样:A80(36) 
A75(34) 

A70(32) 备
样:A80(36) 

A75(34)

—/款
号:46352711 

黑色

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤

维含量

未发现
不合格

/ /

71
可爱中腰棉

质内裤

贵阳市南明
区芸萍蜜秀

服装店

贵州省贵阳
市南明区花

果园大街1号
花果园项目F
区(中央商务
区)永辉超市

店
B0482116-
2[花果园办

事处]

GOSO
广东启悦未来
科技股份有限

公司

广州市黄埔区凤
凰三路2号C1栋

1105室

检
样:160/90(F) 

备
样:160/90(F)

—/款
号:2201087

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤

维含量

未发现
不合格

/ /

72
淑女中腰无

缝内裤

贵阳市南明
区芸萍蜜秀

服装店

贵州省贵阳
市南明区花

果园大街1号
花果园项目F
区(中央商务
区)永辉超市

店
B0482116-
2[花果园办

事处]

GOSO
广东启悦未来
科技股份有限

公司

广州市黄埔区凤
凰三路2号C1栋

1105室

检
样:160/90(F) 

备
样:160/90(F)

—/款
号:1401010

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤

维含量

未发现
不合格

/ /
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序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期

或批号
检验项目 检验结果 不合格项目实测值 不合格项目标准值 备注

名称 所在地 名称 所在地

73
蕾丝几何云
感棉中厚文

胸

猫人微盟(武
汉)科技有限
公司贵阳分

公司

贵州省贵阳
市南明区解
放路100号

(鸿通运输开
发有限公司
购物中心

L2B08猫人
内衣生活馆
)[兴关办事

处]

/
武汉猫人制衣

有限公司

武汉市经济技术
开发区民营科技

工业园H座

检样:80C 
85C 90B 90C 

70B 备
样:75B 75C

—/款
号

:B22506097

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤

维含量

未发现
不合格

/ /

74
莫代尔面膜
款休闲背心

白云区布迪
设计内衣店

贵州省贵阳
市白云区泉
湖街道龙井
路一号梵华

里项目4号地
块4#-1F-28

见报告
义乌市利源针
织袜业有限公

司

浙江义乌经济开
发区城店路518

号
见报告备注 —/款号:1968

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤

维含量

未发现
不合格

/ /

75 内裤
白云区布迪
设计内衣店

贵州省贵阳
市白云区泉
湖街道龙井
路一号梵华

里项目4号地
块4#-1F-28

/
深圳市布寻服
饰有限公司

深圳市福田区天
安数码城天发大

厦AB座5A-1

检
样:165/95(L) 

备
样:160/90(M)

—/产品编
号

:BLBKA213

甲醛含量，可分解致癌芳香胺染
料，耐水色牢度，耐汗渍色牢

度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

76 塑身裤
普安县营盘
路女人心服

装店

贵州省黔西
南布依族苗
族自治州普
安县盘水街
道营盘路种

子公司8-9号
门面

女人宣言
深圳市尚美女
人心实业有限

公司

深圳市龙岗区坂
田街道发达路云
里智能园7栋5楼

检样:M70 备
样:XL82 M70

—/款
号

:5342001(93
2)

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，拉

伸弹性回复率，纤维含量

未发现
不合格

/ /

77 塑身裤
普安县营盘
路女人心服

装店

贵州省黔西
南布依族苗
族自治州普
安县盘水街
道营盘路种

子公司8-9号
门面

女人心
深圳市惠尚女
人心内衣有限

公司

深圳市龙岗区坂
田街道发达路云
里智能园7栋5楼

检样:M70 备
样:L76 XL82

—/款
号

:1742119CA
1307

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤

维含量

不合格

面料面层：
锦纶     79.9
氨纶     20.1
面料底层：
锦纶     79.9
氨纶     20.1

里裆：
再生纤维素纤维91.1

锦纶           4.5
氨纶           4.4

(结合公定回潮率含量)

纤维含量(%):面料（标
称）：锦纶     75 ±5氨
纶     25 ±5面料（标

称）：锦纶     75 ±5氨
纶     25 ±5里裆：再生
纤维素纤维92.1聚酯纤

维       3.4氨纶           
4.5(GB/T 29862-2013)

78 文胸
晴隆县女人
心服装二店

贵州省黔西
南州晴隆县
莲城街道中
心社区中心

街

尚嘉儿
深圳市尚美女
人心实业有限

公司

深圳市龙岗区坂
田街道发达路云
里智能园7栋5楼

检样:B75 
A80 备
样:A80

—/款
号

:2518002(A1
91)

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤

维含量

未发现
不合格

/ /
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销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商
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79 塑身裤
晴隆县女人
心服装二店

贵州省黔西
南州晴隆县
莲城街道中
心社区中心

街

女人宣言
深圳市尚美女
人心实业有限

公司

深圳市龙岗区坂
田街道发达路云
里智能园7栋5楼

检样:L76 
XXL88 备

样:L76 

—/款
号:5342002 

(932)

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，拉

伸弹性回复率，纤维含量

未发现
不合格

/ /

80 文胸
贵阳语馨针
织经营部

贵州省贵阳
市云岩区贵

乌北路187号
(中大国际购

物广
场)B131A、
B132B商铺

羽诗芬
佛山市伊莎贝
娜内衣有限公

司

佛山市南海区大
沥镇盐步东秀村
委会聚龙村民小
组“新公路南”
地段盐秀路15号

三层301号

检样:80B 
85C 85B 75B 

备样:80C 
75C

—/款
号:Y180-11

甲醛含量，pH值，可分解致癌
芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗
渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤

维含量

未发现
不合格

/ /
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