
贵州省市场监管局2022年流通领域老年服装产品质量监督抽查产品及企业名单

序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期

或批号
检验项目 检验结果

不合格项目
实测值

不合格项目
标准值

备注
名称 所在地 名称 所在地

1
休闲T恤(耐
久性标签)

黔西县百纳
熊童装店

黔西县莲城
大道与文化
路交叉路口

见报告
江苏贵族老烟
斗服饰有限公

司

江苏省常熟市尚
湖镇尚湖大道冶

塘工业园

检
样:175/92A 

备
样:165/84A

—/检样:货
号:2121 备

样:货
号:2121

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

2 时尚连衣裙
金沙县紫轩

名店

金沙县鼓场
街道长安社
区长安路50

号

/

深圳丹豹服饰
有限公司（制
造商:海宁市海
昌街道丹豹皮

草服装厂）

深圳市南山区南
山软件园裙楼二
楼东A～61  （制
造商:海宁金利路

22号-2）

检样:L 
165/88A 备

样:M 
160/84A

—/B041L210
31

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

不合格

面料：
聚酯纤维 

98.5
氨纶      1.5

里料：
聚酯纤维 100
(结合公定回

潮率含量)

纤维含量(%):
面料：聚酯纤
维 92 ±5氨纶      
8 ±3里料：聚

酯纤维 
100(GB/T 

29862-2013)

3 T恤
大方县黄泥
塘镇亿客隆

服装城

贵州省毕节
市大方县黄
泥塘镇派出

所旁

见报告
广州市柏堡顿
服装设计有限

公司

广州市白云区石
槎路363号长盛服

装大厦B座四楼
403-406室  （厂
址:广东省汕头市
潮阳区新宫工业

区）

检样:50 
175/92A 备

样:48 
170/88A

—/检样:货
号:9763 备

样:货
号:9763

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

4
印花短袖衫

红南

沃尔玛(贵州)
商业零售有
限公司毕节
文博路分店

贵州省毕节
市七星关区
招商花园城

见报告
广州市源赛柏
服饰有限公司

广州高新技术产
业开发区科学大
道97号1134室

检
样

:160/84A(M) 
备
样

:160/84A(M)

—/货
号

:YSB22S35T
X103

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

5 精品男衫
纳雍县衣天

下服装店

纳雍县雍熙
街道办事处
万象商城负

一层

圣玛王子
上海名玛服饰

有限公司
上海市闵行区元

江路5500号
检样:120备

样:105
—/货

号:22213

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

6 休闲裤
威宁县李么

运男装店
威宁县六桥
街道向阳路

见报告
上海富典服饰

有限公司

上海市嘉定区宝
安公路2889号2幢

A4069室

检
样:170/76A 

备
样:170/74A

—/货
号

:2KX535812

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

7
女休闲上衣

X

盘州市阿尔
贝驰服装专

柜

盘州市亦资
街道胜境大
道合力商场

二楼

阿尔贝驰
新昌县圣达服

饰有限公司
新昌县城关镇城

东新区

检
样:180/100A 

备
样:180/100A

—/款
号

:L21HY737

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

8
女休闲上衣

X

盘州市阿尔
贝驰服装专

柜

盘州市亦资
街道胜境大
道合力商场

二楼

阿尔贝驰
新昌县圣达服

饰有限公司
新昌县城关镇城

东新区

检
样:175/96A 

备
样:175/96A

—/款
号

:L21HY722-
1

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /
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序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期

或批号
检验项目 检验结果

不合格项目
实测值

不合格项目
标准值

备注
名称 所在地 名称 所在地

9
女式短袖衬

衣

六枝特区湘
龙百货服装

批发城

贵州省六枝
特区景城百
汇商业广场2

楼门面

巧贵人
武汉巧贵人服

饰有限公司

武汉市大夹街新
街服装批发市场

九街201号
见报告备注

—/货号:21-
169

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

不合格
聚酯纤维 100

纤维含量(%):
面料（标

称）：聚酯纤
维 95氨纶      

5(GB/T 29862-
2013)

10 衬衣
六枝特区湘
龙百货服装

批发城

贵州省六枝
特区景城百
汇商业广场2

楼门面

妍芝美
浙江省东阳市

妍芝美
浙江省东阳市花

鸟巷90号

检样:XXL 
175/90A 备

样:XXL 
175/90A

—/货
号:2225-2绿

色

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

11 外套
水城县衣潮
汇服装百货

超市

贵州省六盘
水市水城县
双水街道世
纪佳苑商住
楼2栋1单元

1.2楼

见报告

郑州庄娇服饰
有限公司(制造
商:博爱县兰贵

人制衣厂)

郑州市二七区一
马路一号8号楼一
层世贸商城M区
1595号  (制造商:
博爱县许良镇下

水磨村)

检样:XXL 
180/98B 备

样:XXL 
180/98B

—/货
号:21130

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度

未发现
不合格

/ /

12
恒/印花短袖
HC222/037

红

六盘水大润
发商业有限

公司

贵州省六盘
水市钟山区
钟山大道与
钢城大道交

汇处

衡昌
深圳市恒昌饰

品有限公司

深圳市龙岗区布
吉秀峰工业城B7

栋5楼

检样: 
XXXL/180/1
00A 备样: 
L/165/88A

—/货
号:3695382

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

13 T恤
黄平县衣博
汇服装城女

装

贵州省黔东
南苗族侗族
自治州黄平
县新州镇世
纪广场二楼

KARNESIGA
®卡尼世家

上海金拓服饰
有限公司

上海市金山区朱
泾镇4050号

检
样:180/96A 

备
样:170/88A

—/款
号:3020#

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

14
男式长袖T恤

衫

凯里国贸购
物中心有限

公司

贵州省黔东
南苗族侗族
自治州凯里
市北京西路

21号

XTREME 
PERFORMA

NCE

广东在云端户
外用品有限公

司

晋江市陈埭镇高
坑村七一北路162
号乐登户外集团

检
样:180/100B 

备
样:180/100B

—/款
号

:J032194505

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

15 男式弹力裤
凯里国贸购
物中心有限

公司

贵州省黔东
南苗族侗族
自治州凯里
市北京西路

21号

CAN·TORP

福建肯拓普户
外用品有限公
司（福建东方
骆驼股份有限
公司(授权)）

福建省泉州市晋
江市陈埭镇高坑

工业区201号

检
样:180/84A 

备
样:170/76A

—/款
号

:C23219721
5

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

16 T恤衫
施秉县凯施
宇轩服装店

施秉县城关
镇步行街

BUSEN
浙江步森服饰
股份有限公司

浙江省诸暨市枫
桥步森大道419号

检
样:170/88A 

备
样:165/84A

—/货
号:98252113

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

17 衬衫
镇远县超惠

服饰店

贵州省黔东
南州镇远县
舞阳镇联合

街

樱莎
东阳市吴宁红

樱制衣厂
浙江省东阳市平

川路202号

检
样:180/100A 

备
样:180/100A

—/款
号:2012-2

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度

未发现
不合格

/ /
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序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期

或批号
检验项目 检验结果

不合格项目
实测值

不合格项目
标准值

备注
名称 所在地 名称 所在地

18 T恤
岑巩县衣聚
汇服装批发

城

贵州省黔东
南州岑巩县
舞水街道龙
翼天街F1号

门面

CHAOFANXI
广东潮梵希服

饰有限公司
广东省普宁市占

陇工业区

检
样:175/92A 

备
样:170/88A

—/货
号:3527

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

19 长袖T恤
红花岗区吾
悦广场九牧

王服装店

贵州省遵义
市红花岗区
共青一路遵
义新城吾悦
广场第二层
2079/2080号

商铺

九牧王
九牧王股份有

限公司
泉州市经济技术
开发区清蒙园区

检
样:175/96A 

备
样:170/92A

—/货
号

:JT1B46127

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

20 茄克衫
红花岗区吾
悦广场九牧

王服装店

贵州省遵义
市红花岗区
共青一路遵
义新城吾悦
广场第二层
2079/2080号

商铺

九牧王
九牧王股份有

限公司
泉州市经济技术
开发区清蒙园区

检
样:175/96A 

备
样:165/88A

—/货
号

:JK1A40117

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

21
男款多功能

长裤

红花岗区吾
悦骆驼服装

店

贵州省遵义
市红花岗区
共青一路遵
义新城吾悦
广场第一层
1026号商铺

CAMEL
广州骆驼户外
用品有限公司

广州市花都区先
科一路2号之一

101室

检
样:175/82A 

备
样:170/78A

—/款
号

:HO1221100
1

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

22 针织T恤衫
普定县江江

服装店

普定县穿洞
街道中心大
道星博国际1

号商铺

猛兽
上海驰猛服饰
有限公司（中

国总代理）

上海市奉贤区青
高路368号3幢

0093室

检
样:175/92A 

备
样:170/88A

—/货
号

:6442T25271

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

23 针织T恤衫
普定县江江

服装店

普定县穿洞
街道中心大
道星博国际1

号商铺

猛兽
上海驰猛服饰
有限公司（中

国总代理）

上海市奉贤区青
高路368号3幢

0093室

检
样:180/96A 

备
样:170/88A

—/货
号

:6442T25012

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

24 针织T恤衫
普定县江江

服装店

普定县穿洞
街道中心大
道星博国际1

号商铺

猛兽
上海驰猛服饰
有限公司（中

国总代理）

上海市奉贤区青
高路368号3幢

0093室

检
样:180/96A 

备
样:180/96A

—/货
号

:8442C2750
3

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

25 T恤
紫云县汇合
蕃茄鲜生商
贸有限公司

紫云县松山
街道教场路
(紫云鑫都内
二期5、6、7

号楼)

见报告
常熟市南方啄
木鸟服饰有限

公司

常熟市虞山镇高
新技术开发区2区

检
样:180/96A 

备
样:170/88A

—/货
号:280137

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /
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序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期

或批号
检验项目 检验结果

不合格项目
实测值

不合格项目
标准值

备注
名称 所在地 名称 所在地

26 T恤
紫云县汇合
蕃茄鲜生商
贸有限公司

紫云县松山
街道教场路
(紫云鑫都内
二期5、6、7

号楼)

见报告
上海法督服饰

有限公司

上海市金山区朱
泾镇南横街4号5

幢1012室

检
样:170/88A 

备
样:165/84A

—/货
号:XJ22095

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

不合格

面料:
聚酯纤维 

89.8
氨纶     10.2
(结合公定回

潮率含量)

纤维含量(%):
耐久性标签标
称：聚酯纤维 

63.8氨纶      
7.5锦纶     

28.7(GB/T 
29862-2013)

27 T恤
紫云县汇合
蕃茄鲜生商
贸有限公司

紫云县松山
街道教场路
(紫云鑫都内
二期5、6、7

号楼)

/
上海莱顿服饰

有限公司

上海市金山区飒
泾镇新元村4049

号

检
样:175/92A 

备
样:170/92A

—/款
号:ZF22818

兰

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

28 F女连衣裙
兴义大润发
商业有限公

司

贵州省黔西
南布依族苗
族自治州兴
义市桔山路
与规划路交
汇处（兴义

商城）

/
深圳市布查特
纺织品有限公

司

深圳市宝安区松
岗楼岗大洋工业
区蓝天科技园B3

栋2楼

检样:XL 
170/92A 备

样:M 
160×84A

—/款
号:2502

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

29
太太印花连

衣裙

兴义大润发
商业有限公

司

贵州省黔西
南布依族苗
族自治州兴
义市桔山路
与规划路交
汇处（兴义

商城）

/
深圳市布查特
纺织品有限公

司

深圳市宝安区松
岗楼岗大洋工业
区蓝天科技园B3

栋2楼

检样:L 
165/88A 备

样:L 
165/88A

—/款
号:0960

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

30 T恤衫

遵义国贸春
天百货购物
中心有限公

司

贵州省遵义
市汇川区珠
海路曼哈顿

时代广场

VASTO(华斯
度)

海球(广州)商业
有限公司

广州高新技术产
业开发区科学大

道181号第十二层

检
样:185/104A 

备
样:180/100A

—/21E05139
6

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

31 T恤衫

遵义国贸春
天百货购物
中心有限公

司

贵州省遵义
市汇川区珠
海路曼哈顿

时代广场

VASTO(华斯
度)

海球(广州)商业
有限公司

广州高新技术产
业开发区科学大

道181号第十二层

检
样:175/96A 

备
样:170/92A

—/11C05187
6

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

32 T恤衫

遵义国贸春
天百货购物
中心有限公

司

贵州省遵义
市汇川区珠
海路曼哈顿

时代广场

VASTO(华斯
度)

海球(广州)商业
有限公司

广州高新技术产
业开发区科学大

道181号第十二层

检
样:185/104A 

备
样:175/96A

—/21C05215
6

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

33 针织T恤衫
三都县猛兽

男装店

贵州省黔南
州三都县三
合街道时代

广场1-7号门
面

/
上海驰猛服饰

有限公司

上海市奉贤区青
高路368号3幢

0093室

检
样:185/100A 

备
样:180/96A

—/货
号

:6442T26623

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /
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34 翻领无痕短T
荔波县芭比
公子服装店

荔波县玉屏
街道樟江中

路11号
/

索歌服饰（上
海）有限公司

上海市嘉定工业
区叶城路1630号8

幢10036室

检
样:175/96A 

备
样:170/92A

—/货
号

:222101455

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

35 T恤衫
刘孟拥(个体

工商户)

贵州省黔南
布依族苗族
自治州独山
县百泉镇中
华北路盛世
峰景5幢一层

7号

爱登堡
爱登堡(中国)有

限公司

福建·石狮灵秀
镇外西环南路爱

登堡工业园

检
样:180/96A 

备
样:175/92A

—/货
号

:6202812633

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

36 针织T恤衫
平塘县威斯

男装店

平塘县金盆
街道新平路

73号
/

上海富铤服饰
有限公司

上海市金山区海
丰路65号2923室

检
样:170/88A 

备
样:165/84A

—/货
号

:922T22603

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

37 T恤
兴仁县张丽

先服装店

贵州省黔西
南布依族苗
族自治州兴
仁市东湖街
道兴仁里仁
广场  (营业
执照地址:兴
仁县东湖办

长兴路)

见报告
深圳市万事达
服饰有限公司

深圳市龙岗区平
湖镇大望工业区3

幢四楼

检样:48/M 
备样:46/S

—/货号:S-
19516

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

38 T恤
兴仁县张丽

先服装店

贵州省黔西
南布依族苗
族自治州兴
仁市东湖街
道兴仁里仁
广场大牌熊  
(营业执照地
址:兴仁县东
湖办长兴路)

见报告
名岸（上海）
实业有限公司

上海市松江区小
昆山镇崇南公路

435弄110号

检
样:170/88A 

备
样:170/88A

—/货
号:P2133

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

39 男POLO衫
贵阳南国花
锦春天百货

有限公司

贵州省贵阳
市云岩区中

华中路130号

ARMANI 
EXCHANGE

厦门优尼康品
牌管理有限公

司

厦门市集美区侨
英路698号1#厂房

8楼809室

检
样:180/104Y 

备
样:165/88A

—/款式编
号:6LZFFD-

ZJH4Z

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

40 男POLO衫
贵阳南国花
锦春天百货

有限公司

贵州省贵阳
市云岩区中

华中路130号

ARMANI 
EXCHANGE

厦门优尼康品
牌管理有限公

司

厦门市集美区侨
英路698号1#厂房

8楼809室

检
样:175/100Y 

备
样:165/88A

—/款式编
号:6LZFAH-

ZJ6YZ

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

41 中袖衬衣
石阡县贵客
隆服装超市

石阡县汤山
街道万寿社

区泉都商城B
栋二楼

L∧YU莱语

郑州庄娇服饰
有限公司（博
爱县庄娇制衣

厂）

郑州市二七区一
马路一号8号楼一
层世贸商城M区

1595号

检
样:165/103B 
165/108B 备
样:160/98B

—/货
号:L015

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢
度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /
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42 女上衣
石阡县贵客
隆服装超市

石阡县汤山
街道万寿社

区泉都商城B
栋二楼

泓盛泰
武汉泓盛泰服

饰有限公司

武汉市江汉区友
谊南路泰源轻纺
城B座5街107号

检
样:175/96A 

180/99A        
备

样:170/92A

---/款
号:82039

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢

度，耐干摩擦色牢度，纤维含量
不合格

聚酯纤维 
89.5

氨纶     10.5
(结合公定回

潮率含量)

纤维含量(%):
面料（标

称）：聚酯纤
维 95 ±5氨纶      

5 ±3(GB/T 
29862-2013)

43 中袖衬衣
玉屏县衣世
界服装批发

店

贵州省铜仁
市玉屏侗族
自治县皂角
坪街道办事
处紫气山小

区人民路
357-05号

古雁
上海思琪服饰

有限公司

上海市金山区山
阳镇华山路3012

号

检
样:180/92A 

备
样:180/92A

—/货
号:2909

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢

度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

44 衬衫
玉屏县衣世
界服装批发

店

贵州省铜仁
市玉屏侗族
自治县皂角
坪街道办事
处紫气山小

区人民路
357-05号

樱莎
东阳市樱莎服

饰有限公司
浙江省东阳市平

川路202号

检
样:175/96A 

备
样:170/92A

—/款
号:8057-2

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢

度，耐干摩擦色牢度

未发现
不合格

/ /

45 T恤
铜仁市碧江
区邓洪英男

装店

铜仁市碧江
区民主路金
讯商厦3号

见报告
上海靓秋服饰

有限公司

上海市浦东新区
惠南路拱极东路
3121号1幢132室

检
样:180/96A 

备
样:170/88A

—/款
号:T2819

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢

度，耐干摩擦色牢度，纤维含量
不合格

锦纶     85.7
氨纶     14.3
(结合公定回

潮率含量)

纤维含量(%):
锦纶     57.4氨
纶     15.1聚酯
纤维 27.5(GB/T 
29862-2013)

46 男装
铜仁市碧江
区邓洪英男

装店

铜仁市碧江
区民主路金
讯商厦3号

见报告
上海靓秋服饰

有限公司

上海市浦东新区
惠南路拱极东路
3121号1幢132室

检
样:185/100A 

备
样:185/100A

—/款
号:9881-黑

色

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢

度，耐干摩擦色牢度，纤维含量
不合格

含印花部位:
变色        4
沾色 -粘纤  

3-4
     -锦纶  2-3

耐水色牢度
(级):变色 ≥3
沾色 ≥3(GB 

18401-2010 B
类)

47 男式POLO衫
贵阳花溪陈
建新花溪万

科服装店

贵州省贵阳
市花溪区明
珠大道与田
园中路交汇
处花溪万科
生活广场一
层1F-S7-

104号

见报告

福建肯拓普户
外用品有限公
司（生产商：
骆驼（福建）
户外用品有限

公司）

晋江市陈埭镇高
坑工业区

检
样:185/100A 

备
样:170/88A

—/款
号

:C12299455
1

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢

度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /
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48 男式POLO衫
贵阳花溪陈
建新花溪万

科服装店

贵州省贵阳
市花溪区明
珠大道与田
园中路交汇
处花溪万科
生活广场一
层1F-S7-

104号

见报告
福建肯拓普户
外用品有限公

司

福建省泉州市晋
江市陈埭镇高坑

工业区201号

检
样:170/88A 

备
样:165/84A

—/款
号

:C22219451
5

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢

度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

49 时尚连衣裙
南明区梦阳

燕服装店

贵州省贵阳
市南明区花
果园街道办
事处F区一层
[B0482140-
1][花果园办

事处]

见报告
无锡梦燕制衣

有限公司

无锡市惠山区堰
桥配套区堰畅路

23号

检
样:170/92A 

备
样:165/88A

—/款
号

:BB02B2036

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢

度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /

50 时尚连衣裙
南明区梦阳

燕服装店

贵州省贵阳
市南明区花
果园街道办
事处F区一层
[B0482140-
1][花果园办

事处]

见报告
无锡梦燕制衣

有限公司

无锡市惠山区堰
桥配套区堰畅路

23号

检
样:165/88A 

备
样:165/88A

—/款
号

:BB02B1029

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香
胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢

度，耐干摩擦色牢度，纤维含量

未发现
不合格

/ /
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