
贵州省市场监管局2022年流通领域婴幼儿服装产品质量监督抽查产品及企业名单

序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期

或批号
检验项目 检验结果 不合格项目实测值 不合格项目标准值 备注

名称 所在地 名称 所在地

1
印蝴蝶结T

恤
黔西县大头

生活馆

黔西县文化
路世纪莲城A
区内街门面

---
杭州海优服饰

有限公司

浙江省湖州市吴
兴区湖织大道后
林村海芯科技2
号楼，大头儿子

仓库 

检样:120/60     
备样:110/56

---/款
号

:PX2232098
6

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

面料:
棉       100

纤维含量(%):棉       
97.7氨纶      2.3(GB/T 

29862-2013)

2
长袖和袍开

裆套装

黔西县世纪
宝贝母婴店

福临店

文化路福临
国际10号楼1

楼门面
见报告

中山市卓益服
饰有限公司

广东省中山市东
升镇广福大道82
号之一第二幢底

层二卡

见报告备注
—/货

号:ZN11124 -
A-52

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
耐唾液色牢度，纤维含量，附件抗拉
强力，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

3
经典短袖单

衫
织金德蒙斯
特童装店

织金县文腾
街道山禾源
五号楼十号

门面

/
佛山市德蒙斯
特服饰有限公

司

佛山市禅城区格
沙工业区E2座5

层

检
样:80/48(80-

120) 备
样

:100/52(80 -
120)

—/检样:款
号

:6232111051
104 备样:款

号
:6232111051

104

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
耐唾液色牢度，纤维含量，邻苯二甲
酸酯，附件抗拉强力，绳带要求，附
件锐利性

未发现

不合格
/ /

4 轻潮连衣裙
织金德蒙斯
特童装店

织金县文腾
街道山禾源
五号楼十号

门面

/
佛山市德蒙斯
特服饰有限公

司

佛山市禅城区格
沙工业区E2座5

层

检样:140/64 
(110-160) 备

样:150/68 
(110-160)

—/款号:检
样

:6232151082
053 备

样
:6232151082

053

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

未发现

不合格
/ /

5 T恤
金沙县蓓亲
母婴生活馆

金沙县鼓场
街道黎明社
区朗月国际

广场A区一层
A107、A108

号

/
浙江夏士制衣

有限公司

浙江省湖州市织
里镇利济西路

166号

检样:90/52 
100/54 备
样:90/52

—/货号:检
样:21B2115  

备
样:21B2115

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
耐唾液色牢度，纤维含量，附件抗拉
强力，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

6
S23856-
020NN(上

衣)

金沙县蓓亲
母婴生活馆

金沙县鼓场
街道黎明社
区朗月国际

广场A区一层
A107、A108

号

/
唻呀唻呀有限

公司

浙江省杭州市余
杭区钱江经济开

发区188号

检样:130 
120 备
样:110

—/检样货
号:TX81534 

备样货
号:TX81534

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

7
针织圆领短

袖衫

七星关区金
牛三母婴用

品店

贵州省毕节
市七星关区
麻园街道办
新城区白金
府邸商住楼

负一楼

爱儿健
广州爱儿健婴
童用品有限公

司

广州市番禺区大
龙街傍江西村将

军子路6号

检样:100/52 
90/52 80/48 
备样:80/48 

—/款
号:22234982 

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
耐唾液色牢度，纤维含量，附件抗拉
强力，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /



序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期

或批号
检验项目 检验结果 不合格项目实测值 不合格项目标准值 备注

名称 所在地 名称 所在地

8
幻彩肩开服

套装

七星关区金
牛三母婴用

品店

贵州省毕节
市七星关区
麻园街道办
新城区白金
府邸商住楼

负一楼

拉比
金发拉比妇婴
童用品股份有

限公司

广东省汕头市金
平区鮀浦鮀济南

路107号
见报告备注

—/货
号

:LVEA10020
4

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
耐唾液色牢度，纤维含量，附件抗拉
强力，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

9
拉比格全开

服套装

七星关区金
牛三母婴用

品店

贵州省毕节
市七星关区
麻园街道办
新城区白金
府邸商住楼

负一楼

拉比
金发拉比妇婴
童用品股份有

限公司

广东省汕头市金
平区鮀浦鮀济南

路107号
见报告备注

—/货
号

:LVCB10010
2 

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
耐唾液色牢度，纤维含量，附件抗拉
强力，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

10
卡通针织套

装
盘州市奶思

服装店

贵州省六盘
水市盘州市
亦资街道胜
境大道(黔锦
国际花园一
期商场三楼
2F-016B)

/
杭州洛一服饰

有限公司
杭州市西湖区留

和路129号

检样:90/52 
80/48 73/48 
备样:66/44

—/款
号

:WF12Z117

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
耐唾液色牢度，纤维含量，附件抗拉
强力，绳带要求，附件锐利性

不合格
上衣面料:

8.9
pH值:4.0～7.5(GB 
31701-2015 A类)

11
小狗棉布套

装
盘州市奶思

服装店

贵州省六盘
水市盘州市
亦资街道胜
境大道(黔锦
国际花园一
期商场三楼
2F-016B)

/
杭州洛一服饰

有限公司
杭州市西湖区留

和路129号

检样:73/48 
80/48 90/52 
备样:66/44

—/款
号

:WF12Z124

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
耐唾液色牢度，纤维含量，附件抗拉
强力，绳带要求，附件锐利性

不合格

上衣：
粘纤     85.0
亚麻     15.0

(含微量其他纤维 )
裤子：

粘纤     83.2
亚麻     16.8

(含微量其他纤维 )
(采用显微镜方法的含

量)
3件上衣：

头颈部有绳带。
3条裤子：
符合要求

纤维含量(%)
绳带要求:上衣面料
(耐久性标签标称)：
人棉     70亚麻     30
裤子面料(耐久性标签
标称)：人棉     70亚

麻     30(GB/T 29862-
2013)标准第4.4.3条
表3要求(GB 31701-

2015)

12 针织裤
六枝特区湘
龙百货服装

批发城

贵州省六枝
特区景城百
汇商业广场2

楼门面

乐清宝贝
浙江宾越制衣

厂
台州路桥区日用

品工业园区

检样:(22-
26)26 (22-
26)25 备

样:(22-26)24

—/款号:2218

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

不合格

面料:1-2
面料:棉       80.6
聚酯纤维 16.2

氨纶      3.2
(结合公定回潮率含量)
2条:服装平摊至最大尺
寸时，伸出的绳带长度

超过140mm。

耐湿摩擦色牢度 (级)
纤维含量(%)

绳带要求:≥2-3(GB 
31701-2015 B类)吊
牌标称：棉       95涤
纶      5(GB/T 29862-
2013)标准第4.4.3条
表3要求(GB 31701-

2015)

13
牛油果棉毛

立领套

六枝特区湘
龙百货服装

批发城

贵州省六枝
特区景城百
汇商业广场2

楼门面

/
河南省婴泰服
饰有限公司

河南省安阳市文
峰区小营工业园

婴泰服饰
见报告备注

—/款号:K-
22397#

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
耐唾液色牢度，纤维含量，附件抗拉
强力，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /



序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期

或批号
检验项目 检验结果 不合格项目实测值 不合格项目标准值 备注

名称 所在地 名称 所在地

14 田园芬芳
水城区爱爱
心园母婴用
品雨田店

贵州省六盘
水市水城区
双水街道黄
家桥社区雨

田境界

见报告
广西小小班服
装有限公司

南宁市兴宁区长
兴路1号天健·
世纪花园1栋112

号

检样:90/55 
80/48 73/44 
备样:66/40

—/货
号:S31643

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
耐唾液色牢度，纤维含量，附件抗拉
强力，绳带要求，附件锐利性

不合格

主身含印花部位：
8.6

袖子：
7.2

pH值:4.0～7.5(GB 
31701-2015 A类)

15 套头衫
水城区爱爱
心园母婴用
品雨田店

贵州省六盘
水市水城区
双水街道黄
家桥社区雨

田境界

/
广州童悦服饰

有限公司

广东省广州市荔
湾区周门北路40

号407室

检样:100/52 
80/48 备
样:80/48

—/货
号:A13001

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
耐唾液色牢度，纤维含量，附件抗拉
强力，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

16 男童装
六盘水大润
发商业有限

公司

贵州省六盘
水市钟山区
钟山大道与
钢城大道交

汇处

史努比

中山市珍美商
贸有限公司(授
权商:浙江格为
软件有限公司)

中山市沙溪镇丽
泽街180号首层

第21卡

检
样:140/68cm 

备
样:140/68cm

—/款号:T138

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

不合格

棉       95.8
氨纶      4.2
(配料除外)

(结合公定回潮率含量)

纤维含量(%):耐久性
标签标称：棉       

100(配料除外)(GB/T 
29862-2013)

17
S大童T恤

YL222/BY2
2

六盘水大润
发商业有限

公司

贵州省六盘
水市钟山区
钟山大道与
钢城大道交

汇处

/

佛山市南海区
鑫群鹰制衣厂
（经销商：佛
山市燕琳贸易
有限公司）

佛山市南海区狮
山镇小塘三环西
路10号车间六厂
房A座首层1号
(住所申报）

检样:130/64 
备样:130/64

/

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

18
男童T恤/打

底
凯里市钱志
娟服装店

凯里市永乐
路国贸负一

楼
冰马® 湖州织里跃宇

服饰有限公司
湖州市织里镇北

京路18号

检样:160/76 
150/68         

备样:140/64

---/货
号

:2224030131
-10

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

不合格 1-2
耐湿摩擦色牢度(级):

≥2-3(GB 31701-
2015 B类)

19 男童针织裤
凯里市钱志
娟服装店

凯里市永乐
路国贸负一

楼
冰马

湖州大品服饰
有限公司

湖州市织里镇织
浔大道888号童

装示范园区D2幢
501、601号

检样:135/57     
备样:140/57

---/货
号

:2224400046
-30

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

不合格

聚酯纤维 51.5
粘纤     41.8
氨纶      6.7

(结合公定回潮率含量)

纤维含量(%):面料
（标称）：棉       

61.8锦纶     31.5氨纶      
6.7(GB/T 29862-

2013)

20 男童牛仔裤
凯里市钱志
娟服装店

凯里市永乐
路国贸负一

楼
冰马

湖州大品服饰
有限公司

湖州市织里镇织
浔大道888号童

装示范园区D2幢
501、601号

检样:130/56 
125/56         

备样:120/53

---/货
号

:2224130123
-70

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

不合格

9.3
莱赛尔   44.3
聚酯纤维 27.2

棉       14.0
粘纤     12.7
氨纶      1.8

(结合公定回潮率含量)

pH值
纤维含量(%):4.0～

8.5(GB 31701 -2015 B
类)面料（标称）：莱
赛尔   12聚酯纤维  6

棉       80(GB/T 
29862-2013)

21

婴儿服饰(双
面舒适无骨
全开立领密
裆哈衣束口)

台江县亚星
宝贝孕婴连
锁桃源店

台江县鲜润
发超市一楼

门面
/

汕头市小狗比
格妇幼服饰有

限公司

广东省 汕头市 
潮南区 峡山街道
泗联河陂阳辉路

4号

检样:66/48 
73/48 80/48 
备样:59/44

—/款
号

:B88060245

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
耐唾液色牢度，纤维含量，附件抗拉
强力，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

22 T恤
剑河县唐狮
服饰专卖店

贵州省黔东
南苗族侗族
自治州剑河
县粮食综合
发展有限公

司门面

男生女生
湖州男生女生
品牌管理有限

公司

浙江省湖州市吴
兴区织里镇阿祥

路777号

检样:140/64 
备样:150/72

—/产品货
号

:NJTCJ22504
A66

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /



序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期

或批号
检验项目 检验结果 不合格项目实测值 不合格项目标准值 备注

名称 所在地 名称 所在地

23 潮尚单T
榕江县衣广
汇服装批发

部

榕江县古州
中路27号(原
县电影公司)

华达岛
石狮市华达世
家服饰有限公

司

石狮市蚶江镇石
湖港工业园区

检样:160备
样:150

—/货
号:K895

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

24
立领闭裆哈

衣

丹寨县仔仔
园母婴生活

馆

丹寨县龙泉
镇兴泉西路
十字路口

/
童泰婴幼儿服
饰有限公司

河北省宁晋县凤
凰镇王家场

检样:52/40 
备样:59/44

—/货
号:T21J4029

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
耐唾液色牢度，纤维含量，附件抗拉
强力，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

25
男童休闲中

裤

雷山县一加
二等于三童

装店

雷山县丹江
镇新兴南路

/
湖州飞迅服饰

有限公司

浙江省湖州市吴
兴区织里镇吴兴
大道财富广场3

幢403室

检样:150/63 
备样:150/63

—/产品款
号:2M22105

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

26 侧拉链T恤
麻江县杏山
街道大头儿
子童装店

麻江县杏山
街道凤凰大
道东段56号

/
湖州桓亚文化

有限公司

浙江省湖州市吴
兴区织里创业路

111号

检样:120/60 
130/64 备
样:120/60

—/款
号

:223209182

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

27
儿童套头卫

衣

贵州金福太
百货有限责

任公司

贵州省安顺
市平坝区安
平街道迎宾
中路42号城
市综合体1层

36号

见报告

佛山市嘉年华
服饰有限公司
（制造商:佛山
市南海区可丽
酷奇制衣有限

公司）

佛山市南海区桂
城简平路1号天
安南海数码新城
2栋204  （制造
商:佛山市南海区
桂城科技园A3街

区三层）

检样:160/80 
150/72 备
样:140/68

—/款
号

:2A1062129
9

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

未发现

不合格
/ /

28
儿童套头卫

衣

贵州金福太
百货有限责

任公司

贵州省安顺
市平坝区安
平街道迎宾
中路42号城
市综合体1层

36号

(图片)
佛山市嘉年华
服饰有限公司

佛山市南海区桂
城简平路1号天
安南海数码新城

2栋204 

检样:160/80 
150/72        

备样:140/68

---/款
号

:2A1062139
1

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

不合格

面料:
棉       51.0

聚酯纤维 49.0
(结合公定回潮率含量)

2件:
头颈部调整服装尺寸的

绳带有自由端。
面料含印花部位:

1-2

纤维含量(%)
绳带要求

耐湿摩擦色牢度(级):
面料面层（标称）：
棉 100面料底层（标
称）：棉       70  聚

酯纤维 30(GB/T 
29862-2013)标准第
4.4.3条表3要求(GB 
31701-2015)≥2-

3(GB 31701 -2015 B
类)

29 短袖上衣
何玉(个体工

商户)

安顺市西秀
区中环商业
广场三楼

adidas

阿迪达斯体育
（中国）有限
公司（厂名:宁
波图腾服饰有

限公司）

苏州工业园区现
代大道88号普洛
斯物流园区 C21
号  （厂址:浙江
省宁波市经济技
术开发区甬江路

18号）

检样:130/64 
备样:120/60

—/货
号:HE0048

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

未发现

不合格
/ /



序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期

或批号
检验项目 检验结果 不合格项目实测值 不合格项目标准值 备注

名称 所在地 名称 所在地

30 短袖上衣
何玉(个体工

商户)

安顺市西秀
区中环商业
广场三楼

adidas

阿迪达斯体育
（中国）有限
公司（厂名:宁
波图腾服饰有

限公司）

苏州工业园区现
代大道88号普洛
斯物流园区 C21
号  （厂址:浙江
省宁波市经济技
术开发区甬江路

18号）

检样:130/64 
备样:120/60

—/货
号:HE0027

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

未发现

不合格
/ /

31
J&T男童趣
味插画印花

T恤

安顺大润发
商业有限公

司

贵州省安顺
市西秀区黄
果树大道与
市府路交汇
处西北侧

见报告

康成投资（中
国）有限公司
（生产企业:宁
波新晟服饰工
贸有限公司）

上海市共和新路
3318号  （生产
企业:浙江省宁波
市象山县丹西街

道西谷路
319号）

检样:120/60 
备样:130/64

—/款
号

:BJ222T45/6
41800

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

32
J&T男童连
帽印花轻薄

外套

安顺大润发
商业有限公

司

贵州省安顺
市西秀区黄
果树大道与
市府路交汇
处西北侧

见报告

康成投资（中
国）有限公司
（生产企业:丹
东依都佳服装
有限公司）

上海市共和新路
3318号  （生产
企业:辽宁省丹东
市东港市新兴区

桃园路9号）

检样:130/64 
120/60 备
样:110/56

—/款
号

:BJ221J16/64
1842

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

33 打底裤
安顺开发区
婴之坊母婴
用品生活馆

贵州省安顺
市经济技术
开发区南马
大道南马广
场王府大商
城一楼2号

见报告
童泰婴幼儿服
饰有限公司

河北省宁晋县凤
凰镇王家场

检样:100/53 
90/50 备
样:80/47

—/货
号:T82Q0558

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
耐唾液色牢度，纤维含量，附件抗拉
强力，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

34
和服闭裆套

装

安顺开发区
婴之坊母婴
用品生活馆

贵州省安顺
市经济技术
开发区南马
大道南马广
场王府大商
城一楼2号

见报告
童泰婴幼儿服
饰有限公司

河北省宁晋县凤
凰镇王家场

见报告备注
—/货

号:T22J0511

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
耐唾液色牢度，纤维含量，附件抗拉
强力，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

35 中童上衣
贞丰县黎桔
子童装店

贞丰县永丰
街道中大街
3-1-10-11

号

balabala
浙江森马服饰

有限公司

浙江省温州市瓯
海区娄桥工业园

南汇路98号

检样:150/72 
备样:140/68

—/产品货
号

:2023221212
02

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

36 女童上衣
贞丰县黎桔
子童装店

贞丰县永丰
街道中大街
3-1-10-11

号

balabala
浙江森马服饰
股份有限公司

浙江省温州市瓯
海区娄桥工业园

南汇路98号

检样:150/72 
备样:140/64

—/产品货
号

:2023221210
05

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

37 裤子
兴义市戴维
贝拉服装店

兴义市黄草
办稻子巷25

号商铺

dave&balla  
戴维贝拉

杭州日冠服饰
有限公司

浙江省杭州市滨
江区聚业路26号

检样:130/56 
120/53 备
样:110/53

—/货
号

:DB3222433
211122NBD

Y

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

38 套装
兴义市戴维
贝拉服装店

兴义市黄草
办稻子巷25

号商铺

dave & 
bella

杭州日冠服饰
有限公司

浙江省杭州市滨
江区聚业路26号

见报告备注

—/货
号

:DB3223072  
220105 WDL

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /



序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期

或批号
检验项目 检验结果 不合格项目实测值 不合格项目标准值 备注

名称 所在地 名称 所在地

39 衬衫
兴义市戴维
贝拉服装店

兴义市黄草
办稻子巷25

号商铺
dave&bella

杭州日冠服饰
有限公司

浙江省杭州市滨
江区聚业路26号

检样:130/60 
120/56 备
样:110/56

—/DB32231
01220208BC

-W

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

40 风衣
兴义市戴维
贝拉服装店

兴义市黄草
办稻子巷25

号商铺
dave&bella

杭州日冠服饰
有限公司

浙江省杭州市滨
江区聚业路26号

检样:130/60 
120/56 备
样:110/56

—/货
号

:DB3222703
211202JSZB

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，纤维含量，绳带要求，附
件锐利性

未发现
不合格

/ /

41 套装
兴义市戴维
贝拉服装店

兴义市黄草
办稻子巷25

号商铺

dave & 
bella

杭州日冠服饰
有限公司

浙江省杭州市滨
江区聚业路26号

见报告备注

—/货
号

:DB3222625  
211204 SY

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

42 圆领T恤
赤水市亿龙
母婴生活馆

三分店

贵州省遵义
市赤水市人
和广场国投
公司楼下

恰贝贝
广东省恰恰爱
文化科技有限

公司

广东省东莞市南
城街道黄金路1
号4栋2单元501

室

检样:100/52 
90/48 备
样:90/48

—/货
号

:B202201205

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
耐唾液色牢度，纤维含量，附件抗拉

强力，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

43
圆领短袖T

恤

赤水市亿龙
母婴生活馆

三分店

贵州省遵义
市赤水市人
和广场国投
公司楼下

恰贝贝
广东省恰恰爱
文化科技有限

公司

广东省东莞市南
城街道黄金路1
号4栋2单元501

室

检样:100/52 
90/48 备
样:80/44

—/货
号

:B102101060

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
耐唾液色牢度，纤维含量，附件抗拉

强力，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

44 圆领卫衣
赤水市亿龙
母婴生活馆

三分店

贵州省遵义
市赤水市人
和广场国投
公司楼下

EUROBB
深圳市恰恰爱
纺织科技有限

公司

深圳市前海深港
合作区前湾一路

1号A栋201室

检样:100/52 
90/48 备
样:80/44

—/货
号

:B183240885

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
耐唾液色牢度，纤维含量，附件抗拉

强力，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

45
汗布系带宝

宝套

赤水市泓儿
堡母婴用品

一店

赤水市文华
人和广场福
乐多购物中

心内

/
上海奇喜实业

有限公司

上海市闵行区闵
北路88弄1-30号
第22幢AZ136室

检样:59/44 
备样:52/40

—/款号:QX-
72298

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
耐唾液色牢度，纤维含量，附件抗拉

强力，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

46
女童针织束

脚裤莓粉

沃尔玛(贵州)
商业零售有
限公司都匀
斗篷山路分

店

贵州省黔南
布依族苗族
自治州都匀
市斗篷山路
与伟八路交

叉口

George

东莞富坊制衣
有限公司（生
产商:东莞润田
服装工艺制品
有限公司）

广东省东莞市石
碣镇鹤田厦富田
路3号3号楼201
室  （生产商:广
东省东莞市石碣

镇鹤田厦工业
区）

检样:130/53 
备样:130/53

—/款
号

:GESL21F33
286

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

未发现

不合格
/ /

47
男童变形金
刚短袖T恤

大红

沃尔玛(贵州)
商业零售有
限公司都匀
斗篷山路分

店

贵州省黔南
布依族苗族
自治州都匀
市斗篷山路
与伟八路交

叉口

/
希格玛服装

（江苏）有限
公司

南京市高淳区桠
溪街道红梅北路
011号21幢103室

检样:120/60 
备样:120/60

—/款
号

:XGM22S240
01

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /



序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期

或批号
检验项目 检验结果 不合格项目实测值 不合格项目标准值 备注

名称 所在地 名称 所在地

48 短袖T恤
龙里县余辉

童装店

贵州省黔南
州龙里县冠
山街道金龙

东路40号114

见报告
福建利森远泰
贸易有限公司

福建省泉州经济
技术开发区崇宏
街463号智能产

业园

检样:130/64 
120/50 备
样:110/56

—/款
号

:BF2301515

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

49 吊带连衣裙
贵定县艾米

童装店

贵定县金南
街道河滨路
步行街5号门

面

/
浙江添悦服饰

有限公司

浙江省台州市温
岭市城东街道广

明大厦

检样:160/80 
150/76 备
样:140/72

—/款
号

:M22B17056
0050

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，

绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

50 短袖T恤
贵定县艾米

童装店

贵定县金南
街道河滨路
步行街5号门

面

/
浙江添悦服饰

有限公司

浙江省台州市温
岭市城东街道广

明大厦

检样:160/80 
150/76 备
样:140/72

—/款
号

:F22B132506
235

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

51 短袖T恤
侯应霞(个体

工商户)

福泉市金山
办事处中心

城天街2层3-
7号商铺

/
艾米艾門服飾

有限公司

广东省东莞市虎
门镇镇口第二工
业区镇业路11号

检样:130/60 
120/56 备
样:110/56

—/货
号

:1221214040

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

52 短袖T恤
侯应霞(个体

工商户)

福泉市金山
办事处中心

城天街2层3-
7号商铺

/
艾米艾門服飾

有限公司

广东省东莞市虎
门镇镇口第二工
业区镇业路11号

检样:160/76 
150/68 备
样:140/64

—/货
号

:1211212401

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

不合格
2件:

背部有绳带伸出。

绳带要求:标准第4.4.3
条表3要求(GB 
31701-2015)

53
男童圆领长
袖T恤(亲子

装B)

瓮安县克立
兹儿童购物

广场

贵州省黔南
布依族苗族
自治州瓮安
县瓮水办事
处广场社区
锦美时代广

场1-3号楼1-
156号

见报告
东莞市添翔服
饰有限公司

广东东莞市万江
区官桥滘社区创

业工业园

检样:160/80 
150/72 备
样:140/68

—/货
号

:PB113093A

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

未发现

不合格
/ /

54
开胸连体哈

衣

瓮安县克立
兹儿童购物

广场

贵州省黔南
布依族苗族
自治州瓮安
县瓮水办事
处广场社区
锦美时代广

场1-3号楼1-
156号

/
汕头市欣宝妇
幼用品有限公

司

汕头市龙湖区工
业大厦F6座702

号

检样:73/48备
样:59/44

—/货
号:171740

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
耐唾液色牢度，纤维含量，附件抗拉

强力，绳带要求，附件锐利性

未发现

不合格
/ /

55 T恤
杨宗叶(个体

工商户)

贵州省贵阳
市开阳县城
关镇西门桥5

号门面

七波辉
七波辉（中

国）有限公司
福建省南安市九

都镇工业区
见报告备注

—/款
号:A75601

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

56 T恤
杨宗叶(个体

工商户)

贵州省贵阳
市开阳县城
关镇西门桥5

号门面

七波辉
七波辉（中

国）有限公司
福建省南安市九

都镇工业区

检
样:110/52(M) 
120/56(L) 备

样
:130/60(XL)

—/款
号:A75649

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /



序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期

或批号
检验项目 检验结果 不合格项目实测值 不合格项目标准值 备注

名称 所在地 名称 所在地

57 男童上衣
息烽县吴梓
翊童装店

贵州省贵阳
市息烽县永
靖镇东门路

76号

balabala
浙江森马服饰
股份有限公司

浙江省温州市瓯
海区娄桥工业园

南汇路98号

检样:150/72 
备样:140/68

—/货
号

:2022221171
02

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，

绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

58
男童长裤(水

洗产品)
息烽县吴梓
翊童装店

贵州省贵阳
市息烽县永
靖镇东门路

76号

balabala
浙江森马服饰
股份有限公司

浙江省温州市瓯
海区娄桥工业园

南汇路98号

检样:140/60 
160/69 备
样:140/60

—/货
号

:2023221081
07

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，纤维含量，绳带要

求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

59 印小猪T恤
铜仁市万山
区徐广武童

装店

贵州省铜仁
市万山区仁
山办事处金

鳞大道270号
嘉宏商业广

场A栋百盛商
场4层4F-04

室

/
杭州海优服饰

有限公司
浙江省杭州市余
杭区乔井路78号

检样:110/56 
备样:120/60

—/款
号

:PX2231093
7

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

未发现

不合格
/ /

60
定扣牛仔短

裤

铜仁市万山
区徐广武童

装店

贵州省铜仁
市万山区仁
山办事处金

鳞大道270号
嘉宏商业广

场A栋百盛商
场4层4F-04

室

/
杭州海优服饰

有限公司
浙江省杭州市余
杭区乔井路78号

检样:110/53 
备样:120/56

—/款
号

:PX2232183
0

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

未发现

不合格
/ /

61
国风尚新闭
裆连体爬服

铜仁市碧江
区好娃母婴

店

铜仁市碧江
区环北清水

大道125号江
华国际A栋

衣拉拉
衣拉拉集团股
份有限公司

山东省烟台市经
济技术开发区长
江路77号2810号

检样:90/55 
73/44 备
样:80/48

—/货
号:E612639B

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
耐唾液色牢度，纤维含量，附件抗拉

强力，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

62
萌兔满园挖
裆连体爬服

铜仁市碧江
区好娃母婴

店

铜仁市碧江
区环北清水

大道125号江
华国际A栋

衣拉拉
烟台安卡米服
饰有限公司

山东省烟台市芝
罘区卧龙园区车

山路5号

检样:66/40 
90/55 备
样:80/48

—/货
号

;E692288A

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
耐唾液色牢度，纤维含量，附件抗拉

强力，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

63 七分裤

铜仁市碧江
区国凤园孕
婴生活金码

头馆

贵州省铜仁
市碧江区清

水大道122号
(东太金码头
8栋1层1-35)

/
深圳市摩米时
尚科技有限公

司

深圳市龙岗区布
吉街道南三社区
中兴路13号亿盛

大厦501

检样:110/50 
备样:120/53

—/款
号

:222GXL37

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，

绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

64 休闲长裤
松桃拉果拉

鞋店

贵州省铜仁
市松桃苗族
自治县蓼皋
街道办事处
金阳广场1栋

4-5号

见报告
福建利森远泰
贸易有限公司

福建省泉州经济
技术开发区崇宏
街463号智能产

业园

检样:120/56 
130/59 备
样:110/53

—/款
号

:BF3355628

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /



序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期

或批号
检验项目 检验结果 不合格项目实测值 不合格项目标准值 备注

名称 所在地 名称 所在地

65 带帽卫衣
松桃拉果拉

鞋店

贵州省铜仁
市松桃苗族
自治县蓼皋
街道办事处
金阳广场1栋

4-5号

见报告
福建利森远泰
贸易有限公司

福建省泉州经济
技术开发区崇宏
街463号智能产

业园

检样:120/60 
130/64 备
样:110/56

—/款
号

:BF3308631

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

66
侧印方格T

恤
思南县大头

童装店

思南县思唐
街道办事处
城北社区盛
世豪庭5栋

407号

/
湖州桓亚文化

有限公司

浙江省湖州市吴
兴区织里创业路

111号

检样:120/60 
备样:110/56

—/款
号

:X22310911
7

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性 ，
可分解致癌芳香胺染料 [格子拼料含印

花部位]

未发现
不合格

/ /

67
印字母绣花

衬衫
思南县大头

童装店

思南县思唐
街道办事处
城北社区盛
世豪庭5栋

407号

/
湖州桓亚文化

有限公司

浙江省湖州市吴
兴区织里创业路

111号

检样:120/60 
备样:110/56

—/款
号

:X22310833

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

68
中性韩版连

体爬服

修文县龙场
镇贝贝舱孕
婴生活馆

贵州省贵阳
市修文县龙
场镇翠屏东

路60号

见报告
湖州织里大胜
佳服饰有限公

司

浙江省湖州市织
里镇小象路15号

见报告备注
—/款

号:Y22-70

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
耐唾液色牢度，纤维含量，附件抗拉

强力，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

69
中性韩版连

体爬服

修文县龙场
镇贝贝舱孕
婴生活馆

贵州省贵阳
市修文县龙
场镇翠屏东

路60号

见报告
湖州织里大胜
佳服饰有限公

司

浙江省湖州市织
里镇小象路15号

检样:90/52 
80/48 66/40 
备样:73/44

—/款
号:Y22-116

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
耐唾液色牢度，纤维含量，附件抗拉

强力，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

70 (W)卫衣
清镇市洋洪
佳彬童装店

贵州省贵阳
市清镇市新
城吾悦广场
永辉超市外
租区001号

/
热带鱼服饰有

限公司

上海市闵行区江
月路1459号4栋

一楼5室

检样:120/56 
备样:130/60

—/货
号

:8727W0026

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

不合格
棉       57.2

聚酯纤维 42.8
(结合公定回潮率含量)

纤维含量(%):面料
（标称）：棉       

74.1 ±5聚酯纤维 
25.9 ±5(GB/T 
29862-2013)

71 (W)卫衣
清镇市洋洪
佳彬童装店

贵州省贵阳
市清镇市新
城吾悦广场
永辉超市外
租区001号

/
热带鱼服饰有

限公司

上海市闵行区江
月路1459号4栋

一楼5室

检样:110/56 
备样:110/56

—/货
号

:8727W0027

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

72 棉布风衣
晴隆县竹马
青莓童装店

贵州省黔西
南州晴隆县
莲城街道南
街社区新时
代步行街9-

10号门面

洛小米
湖州恩硕服饰

有限公司

浙江省湖州市织
里镇堤漾路2888

号院内5号楼

检样:130/60 
120/60 备
样:110/56

—/款
号

:L23237023

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，纤维含量，绳带要求，附

件锐利性

未发现
不合格

/ /



序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期

或批号
检验项目 检验结果 不合格项目实测值 不合格项目标准值 备注

名称 所在地 名称 所在地

73
连帽休闲风

衣
晴隆县竹马
青莓童装店

贵州省黔西
南州晴隆县
莲城街道南
街社区新时
代步行街9-

10号门面

/
浙江幼米服饰

有限公司
湖州市吴兴区叶
堤漾路2555号

检样:160/76 
150/72 备
样:140/68

—/货
号

:A13202033

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，纤维含量，绳带要求，附

件锐利性

不合格

2件:
头颈部拉带有自由端。
平贴在服装上的绳圈其
两固定端的长度超过
75mm。服装平摊至最
大尺寸时，伸出的绳带

长度超过140mm。

绳带要求:标准第4.4.3
条表3要求(GB 
31701-2015)

74
纱布系带宝

宝套

赤水市泓儿
堡母婴用品

一店

赤水市文华
人和广场福
乐多购物中

心内

/
石家庄西吕服
饰有限公司

石家庄市栾城区
西营乡西吕村

检样:59/44 
52/40 备
样:52/40

—/款
号:27235

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
耐唾液色牢度，附件抗拉强力，绳带

要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

75

马豆豆系列  
克拉拉与太
阳系列-卫

衣

仁怀国贸购
物广场有限

公司

贵州省遵义
市仁怀市国
酒南路西侧
(原白酒交易
市场地块)

/
陪伴成长创意
设计（杭州）

有限公司

浙江省杭州市西
湖区西溪世纪中
心7号楼802室

检样:160/76 
150/72 备
样:140/68

—/款
号

:112726535
K

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

76

火星游戏系
列艺术家合
作系列-裤

子

仁怀国贸购
物广场有限

公司

贵州省遵义
市仁怀市国
酒南路西侧
(原白酒交易
市场地块)

/
陪伴成长创意
设计（杭州）

有限公司

浙江省杭州市西
湖区西溪世纪中
心7号楼802室

检样:160/66 
150/63 备
样:140/60

—/款
号

:112627332
A

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
纤维含量，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

77 针织便服

仁怀市巴拉
巴拉童装专
卖店方圆荟

分店

仁怀市盐津
街道办事处
酒都方圆荟
购物广场

balabala
浙江森马服饰
股份有限公司

浙江省温州市瓯
海区娄桥工业园

南汇路98号

检样:130/64 
120/60 备
样:110/56

—/产品货
号

:2013221052
04

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，

绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

78
女童长裤(水
洗产品)(萝

卜型)

仁怀市巴拉
巴拉童装专
卖店方圆荟

分店

仁怀市盐津
街道办事处
酒都方圆荟
购物广场

balabala 
浙江森马服饰
股份有限公司

浙江省温州市瓯
海区娄桥工业园

南汇路98号

检样:120/53 
备样:130/53

—/产品货
号

:2013221080
07

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，纤维含量，绳带要

求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

79 外套
贵阳国贸广
场商贸有限

公司

贵州省贵阳
市云岩区中
华北路1号

英氏 
YeeHoO

广州英氏销售
有限公司

广州市海珠区广
州大道南788号

自编9栋

检样:100/56 
90/52 备
样:80/48

—/货
号

:YRWBJ3211
9A

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
耐唾液色牢度，纤维含量，附件抗拉

强力，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /

80 英针裤子
贵阳国贸广
场商贸有限

公司

贵州省贵阳
市云岩区中
华北路1号

英氏
YeeHoO

广州英氏销售
有限公司

广州市海珠区广
州大道南788号

自编9栋

检样:100/53 
90/50 备
样:80/47 

—/货
号

:YRKCJ3222
9A

甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺
染料，耐水色牢度 ，耐汗渍色牢度，
耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，
耐唾液色牢度，纤维含量，附件抗拉

强力，绳带要求，附件锐利性

未发现
不合格

/ /


