
贵州省市场监管局2022年流通领域 农用地膜 产品质量监督抽查结果汇总表

序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业 /上级供货商

规格型号
生产日期或

批号
检验项目 检验结果

不合格项目
实测值

不合格项目
标准值

备注
名称 所在地 名称 所在地

1 农用薄膜
白云区三农经营

部
贵州省贵阳市白云
区沙文镇沙文村

/
贵州昱瑞农业
科技有限公司

贵阳市乌当区水
田镇三江老水泥

厂
1000×0.01mm 2022/4/15

厚度(厚度极限偏差 ，平均厚度偏差，%)
、拉伸负荷(纵向，横向)、断裂标称应
变，%(纵向，横向)、直角撕裂负荷(纵
向，横向)

未发现
不合格

/ /

2 聚乙烯吹塑薄膜
贵阳农业生产资
料有限责任公司
新添寨经营部

贵阳市乌当区高新
办事处镇温泉路

/
贵州惠水百吉
塑胶有限公司

贵州惠水长田工
业园区B区

900mm×0.012
mm

2021/10/19

厚度(厚度极限偏差 ，平均厚度偏差，%)
、拉伸负荷(纵向，横向)、断裂标称应
变，%(纵向，横向)、直角撕裂负荷(纵
向，横向)

未发现
不合格

/ /

3 聚乙烯塑料薄膜
杜海燕（个体工

商户）

贵阳市南明区富源
南路富源天地C栋
负1层31号二戈寨

社区

/
贵州惠水百吉
塑胶有限公司

贵州惠水长田工
业园B区

800mm×0.014
mm

2022/3/28

厚度(厚度极限偏差 ，平均厚度偏差，%)
、拉伸负荷(纵向，横向)、断裂标称应
变，%(纵向，横向)、直角撕裂负荷(纵
向，横向)

未发现
不合格

/ /

4

聚乙烯吹塑农用
地面覆盖薄膜
（银黑膜）

罗永青（个体工
商户）

贵州省黔东南苗族
侗族自治州榕江县

湘榕商贸城内
/

贵州惠水百吉
塑胶有限公司

贵州惠水长田工
业园区B区

900mm×0.014
mm

2022/5/15

厚度(厚度极限偏差 ，平均厚度偏差，%)
、拉伸负荷(纵向，横向)、断裂标称应
变，%(纵向，横向)、直角撕裂负荷(纵
向，横向)

未发现
不合格

/ /

5

聚乙烯吹塑农用
地面覆盖薄膜
（银黑膜）

罗永青（个体工
商户）

贵州省黔东南苗族
侗族自治州榕江县

湘榕商贸城内
/

贵州惠水百吉
塑胶有限公司

贵州惠水长田工
业园区B区

600mm×0.012
mm

2021/12/7

厚度(厚度极限偏差 ，平均厚度偏差，%)
、拉伸负荷(纵向，横向)、断裂标称应
变，%(纵向，横向)、直角撕裂负荷(纵
向，横向)

未发现
不合格

/ /

6

聚乙烯吹塑农用
地面覆盖薄膜

（高压聚乙烯薄
膜）

黎平县优农农资
店

黎平县德凤街道阳
光世纪大厦第 9号

门面
/

贵阳富民塑料
厂

贵阳市观山湖区
金华镇翁井村四

组

0.8米×厚度
0.01mm

2022/5/22

厚度(厚度极限偏差 ，平均厚度偏差，%)
、拉伸负荷(纵向，横向)、断裂标称应
变，%(纵向，横向)、直角撕裂负荷(纵
向，横向)

未发现
不合格

/ /

7

聚乙烯吹塑农用
地面覆盖薄膜

（双剖）

都匀供销化肥有
限公司胜利路农

资经营部

贵州省黔南布依族
苗族自治州都匀市
胜利路惠丽佳园 A

座1层附10号

/
贵州惠水百吉
塑胶有限公司

贵州惠水长田工
业园区B区

900mm×0.01
mm

2022/1/7

厚度(厚度极限偏差 ，平均厚度偏差，%)
、拉伸负荷(纵向，横向)、断裂标称应
变，%(纵向，横向)、直角撕裂负荷(纵
向，横向)

未发现
不合格

/ /

8

聚乙烯吹塑农用
地面覆盖薄膜

（双剖）

都匀市言林蔬菜
种子技术服务门

市部

贵州省黔南州都匀
市广惠路惠丽佳园

A座7号门面
/

贵州惠水百吉
塑胶有限公司

贵州惠水长田工
业园区B区

1000mm×0.01
mm

2021/12/6

厚度(厚度极限偏差 ，平均厚度偏差，%)
、拉伸负荷(纵向，横向)、断裂标称应
变，%(纵向，横向)、直角撕裂负荷(纵
向，横向)

未发现
不合格

/ /

9

聚乙烯吹塑农用
地面覆盖薄膜

（黑膜）

都匀市言林蔬菜
种子技术服务门

市部

贵州省黔南州都匀
市广惠路惠丽佳园

A座7号门面
/

贵州惠水百吉
塑胶有限公司

贵州惠水长田工
业园区B区

1000mm×0.01
4mm

2022/4/28

厚度(厚度极限偏差 ，平均厚度偏差，%)
、拉伸负荷(纵向，横向)、断裂标称应
变，%(纵向，横向)、直角撕裂负荷(纵
向，横向)

未发现
不合格

/ /

10
聚乙烯农用地面

覆盖薄膜
安顺开发区小袁

日用百货店

贵州省安顺开发区
黔中商贸城20-1-

56号铺面
/

贵阳弘源塑胶
有限公司

贵州省安顺市平
坝区夏云工业园

区

1m×0.01
（mm）

2022/9/22

厚度(厚度极限偏差 ，平均厚度偏差，%)
、拉伸负荷(纵向，横向)、断裂标称应
变，%(纵向，横向)、直角撕裂负荷(纵
向，横向)

未发现
不合格

/ /

11
聚乙烯农用地面

覆盖薄膜
安顺开发区彩王
彩条布经营部

贵州省安顺市经济
技术开发区黔中商
贸城1幢16单元1层

9号

/
贵州弘源塑胶

有限公司

贵州省安顺市平
坝区夏云工业园

区

0.9m×0.01
（mm）

/

厚度(厚度极限偏差 ，平均厚度偏差，%)
、拉伸负荷(纵向，横向)、断裂标称应
变，%(纵向，横向)、直角撕裂负荷(纵
向，横向)

未发现
不合格

/ /
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序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业 /上级供货商
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12
聚乙烯农用地面

覆盖薄膜
安顺开发区鑫鹏
塑料制品经营部

贵州省安顺市经济
技术开发区黄果树
大街西段黔中商贸

城2-1-21号

/
贵州黔湘开源
膜业科技有限

责任公司

贵州省贵阳市空
港工业园

800×0.01
（mm）

2021/12/12

厚度(厚度极限偏差 ，平均厚度偏差，%)
、拉伸负荷(纵向，横向)、断裂标称应
变，%(纵向，横向)、直角撕裂负荷(纵
向，横向)

不合格
 -0.0054 ；-

46.1

厚度极限偏差
+0.003 -0.002 
mm；平均厚度
偏差，%+15 -

12

13
聚乙烯农用地面

覆盖薄膜
六枝特区小华种

子经营店

贵州省六盘水市六
枝特区胜利路 （底

大湾）
/

贵州平坝欣旺
农膜厂

贵州贵安新区夏
云镇三小坡

800mm×0.01
mm

2021/11/9

厚度(厚度极限偏差 ，平均厚度偏差，%)
、拉伸负荷(纵向，横向)、断裂标称应
变，%(纵向，横向)、直角撕裂负荷(纵
向，横向)

未发现
不合格

/ /

14
聚乙烯农用地面

覆盖薄膜
六枝特区文平农

资店

贵州省六盘水市六
枝特区团结路 （政

府下侧）
/

贵州惠水百吉
塑胶有限公司

贵州惠水长田工
业园区B区

1200mm×0.01
mm

2021/11/7

厚度(厚度极限偏差 ，平均厚度偏差，%)
、拉伸负荷(纵向，横向)、断裂标称应
变，%(纵向，横向)、直角撕裂负荷(纵
向，横向)

未发现
不合格

/ /

15
聚乙烯农用地面

覆盖薄膜
六枝特区小华种

子经营店

贵州省六盘水市六
枝特区胜利路 （底

大湾）
/

贵州平坝欣旺
农膜厂

贵州贵安新区夏
云镇三小坡

1000mm×0.01
mm

2021/11/5

厚度(厚度极限偏差 ，平均厚度偏差，%)
、拉伸负荷(纵向，横向)、断裂标称应
变，%(纵向，横向)、直角撕裂负荷(纵
向，横向)

未发现
不合格

/ /

16
聚乙烯吹塑农用

地面覆盖薄膜
德江县张莉栏农

资销售店
贵州省铜仁市德江

县黑沙坝
黔一品

贵阳金塑塑胶
制品有限公司

贵州省贵阳市金
关村金伍路

1000mm×0.01
mm

/

厚度(厚度极限偏差 ，平均厚度偏差，%)
、拉伸负荷(纵向，横向)、断裂标称应
变，%(纵向，横向)、直角撕裂负荷(纵
向，横向)

未发现
不合格

/ /

17
聚乙烯吹塑农用

地面覆盖薄膜
威宁县诚文百货

店
威宁县金钟镇金钟

社区
/

云南省宣威市
中博塑料有限

公司

云南省曲靖市宣
威市虹桥工业园

区和谐路8号
900×0.01mm 2022/1/13

厚度(厚度极限偏差 ，平均厚度偏差，%)
、拉伸负荷(纵向，横向)、断裂标称应
变，%(纵向，横向)、直角撕裂负荷(纵
向，横向)

未发现
不合格

/ /

18
聚乙烯农用地面

覆盖薄膜
威宁县湘邵五金

店
威宁县金钟镇金钟

村
/

贵州黔湘开源
业科技有限责

任公司

贵州省贵阳市空
港工业园

1000×0.014m
m

2022/10/25

厚度(厚度极限偏差 ，平均厚度偏差，%)
、拉伸负荷(纵向，横向)、断裂标称应
变，%(纵向，横向)、直角撕裂负荷(纵
向，横向)

未发现
不合格

/ /

19
白色地膜（聚乙

烯地膜）
威宁县峰蕊化肥

经营店
威宁县陕桥街道新

河村火电厂
/

云南曲靖塑料
（集团）有限

公司

曲靖市经济技术
开发区轻工业园

区科苑路2号
900×0.01mm 2022/10/15

厚度(厚度极限偏差 ，平均厚度偏差，%)
、拉伸负荷(纵向，横向)、断裂标称应
变，%(纵向，横向)、直角撕裂负荷(纵
向，横向)

未发现
不合格

/ /

20
白色地膜（聚乙

烯地膜）
威宁县峰蕊化肥

经营店
威宁县陕桥街道新

河村火电厂
/

云南曲靖塑料
（集团）有限

公司

曲靖市经济技术
开发区轻工业园

区科苑路2号
800×0.01mm 2022/9/20

厚度(厚度极限偏差 ，平均厚度偏差，%)
、拉伸负荷(纵向，横向)、断裂标称应
变，%(纵向，横向)、直角撕裂负荷(纵
向，横向)

未发现
不合格

/ /

21
黑膜双剖（聚乙

烯地膜）
威宁县颜春生五

金店
威宁县颜春生五金

店
/

贵州惠水百吉
塑胶有限公司

贵州省惠水长田
工业园区B区

900mm×0.014
mm

2022/2/14

厚度(厚度极限偏差 ，平均厚度偏差，%)
、拉伸负荷(纵向，横向)、断裂标称应
变，%(纵向，横向)、直角撕裂负荷(纵
向，横向)

未发现
不合格

/ /

22
农用薄膜（聚乙

烯）
赫章县燕子农资
有限责任公司

贵州省毕节市赫章
县城关镇解东路

/
贵州昱瑞农业
科技有限公司

贵州省贵阳市乌
当区水田镇三江

老水泥厂
800×0.01mm 2022/2/19

厚度(厚度极限偏差 ，平均厚度偏差，%)
、拉伸负荷(纵向，横向)、断裂标称应
变，%(纵向，横向)、直角撕裂负荷(纵
向，横向)

未发现
不合格

/ /

23 地膜（聚乙烯）
威宁县金钟镇铁

华五金店

贵州省毕节市威宁
彝族回族苗族自治
县金钟镇金钟村

/
云南曲靖塑料
（集团）有限

公司

云南省曲靖曲靖
经济经济技术开
发区轻工业园区
（瑞和西路鑫达

加油站旁）

900×0.01mm 2021/9/18

厚度(厚度极限偏差 ，平均厚度偏差，%)
、拉伸负荷(纵向，横向)、断裂标称应
变，%(纵向，横向)、直角撕裂负荷(纵
向，横向)

未发现
不合格

/ /
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序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业 /上级供货商

规格型号
生产日期或

批号
检验项目 检验结果

不合格项目
实测值

不合格项目
标准值

备注
名称 所在地 名称 所在地

24
聚乙烯吹塑农用

地面覆盖薄膜
册亨县周朝文农

资经营部

册亨县者楼街道楼
社区四组（新册中

对面）
/

贵州昱瑞农业
科技有限公司

贵阳市乌当区水
田镇三江老水泥

厂

1200mm×0.01
2mm

2021/11/11

厚度(厚度极限偏差 ，平均厚度偏差，%)
、拉伸负荷(纵向，横向)、断裂标称应
变，%(纵向，横向)、直角撕裂负荷(纵
向，横向)

未发现
不合格

/ /

25
聚乙烯吹塑农用

地面覆盖薄膜
册亨县惠农蔬菜

种子经营部
册亨县者楼镇河滨

路门面第四号
/

贵州昱瑞农业
科技有限公司

贵阳乌当塑料一
厂

2000mm×0.01
2mm

2020/10/13

厚度(厚度极限偏差 ，平均厚度偏差，%)
、拉伸负荷(纵向，横向)、断裂标称应
变，%(纵向，横向)、直角撕裂负荷(纵
向，横向)

未发现
不合格

/ /

26
聚乙烯吹塑农用

地面覆盖薄膜
册亨县惠农蔬菜

种子经营部
册亨县者楼镇河滨

路门面第四号
/

贵州昱瑞农业
科技有限公司

贵阳乌当塑料一
厂

2000mm×0.01
4mm

2020/10/13

厚度(厚度极限偏差 ，平均厚度偏差，%)
、拉伸负荷(纵向，横向)、断裂标称应
变，%(纵向，横向)、直角撕裂负荷(纵
向，横向)

未发现
不合格

/ /

聚乙烯吹塑农用
地面覆盖薄膜

（黑色）

册亨县农友农资
店

册亨县者楼镇河滨
路24号附2号

/ 显美塑料厂
贵州兴义市马岭
办龙井村纬二路
九头坡工业园区

1000mm×0.01
mm

2022/9/14

厚度(厚度极限偏差 ，平均厚度偏差，%)
、拉伸负荷(纵向，横向)、断裂标称应
变，%(纵向，横向)、直角撕裂负荷(纵
向，横向)

未发现
不合格

/ /

28

聚乙烯吹塑农用
地面覆盖薄膜

（白色）

册亨县农友农资
店

册亨县者楼镇河滨
路24号附2号

/ 显美塑料厂
贵州兴义市马岭
办龙井村纬二路
九头坡工业园区

1000mm×0.01
mm

2022/8/16

厚度(厚度极限偏差 ，平均厚度偏差，%)
、拉伸负荷(纵向，横向)、断裂标称应
变，%(纵向，横向)、直角撕裂负荷(纵
向，横向)

未发现
不合格

/ /

29
聚乙烯吹塑农用

地面覆盖薄膜
义龙新区饶启翠

农资店

贵州省黔西南布依
族苗族自治州兴义
市顶效街道迎宾东
路金州农贸市场亿
客来超市斜对面

100米处

/
贵阳金塑塑料

有限公司
贵州省贵阳市金

关村金伍路
1000×0.012m

m  黑色
2022/3/30

厚度(厚度极限偏差 ，平均厚度偏差，%)
、拉伸负荷(纵向，横向)、断裂标称应
变，%(纵向，横向)、直角撕裂负荷(纵
向，横向)

未发现
不合格

/ /

30
聚乙烯吹塑农用

地面覆盖薄膜

黔西南兴农种业
有限责任公司顶
效周美春种子代

销点

贵州省黔西南布依
族苗族自治州兴义
市顶效镇金州农贸

市场内

/ 显美塑料厂

贵州省兴义市马
岭办龙井村纬二
路九头坡工业园

区

1200×0.01mm  
白色

2022/2/22

厚度(厚度极限偏差 ，平均厚度偏差，%)
、拉伸负荷(纵向，横向)、断裂标称应
变，%(纵向，横向)、直角撕裂负荷(纵
向，横向)

未发现
不合格

/ /

31
聚乙烯吹塑农用

地面覆盖薄膜

黔西南兴农种业
有限责任公司顶
效周美春种子代

销点

贵州省黔西南布依
族苗族自治州兴义
市顶效镇金州农贸

市场内

/
云南曲靖塑料
（集团）有限

公司

云南省曲靖市经
济技术开发区轻
工业园区科苑西

路2号

1000×0.01mm  
白色

2021/10/10

厚度(厚度极限偏差 ，平均厚度偏差，%)
、拉伸负荷(纵向，横向)、断裂标称应
变，%(纵向，横向)、直角撕裂负荷(纵
向，横向)

未发现
不合格

/ /

32
聚乙烯吹塑农用

地面覆盖薄膜

黔西南兴农种业
有限责任公司顶
效周美春种子代

销点

贵州省黔西南布依
族苗族自治州兴义
市顶效镇金州农贸

市场内

/
云南曲靖塑料
（集团）有限

公司

云南省曲靖市经
济技术开发区轻
工业园区科苑西

路2号

1200×0.01mm  
白色

211015

厚度(厚度极限偏差 ，平均厚度偏差，%)
、拉伸负荷(纵向，横向)、断裂标称应
变，%(纵向，横向)、直角撕裂负荷(纵
向，横向)

未发现
不合格

/ /

33
聚乙烯吹塑农用

地面覆盖薄膜

黔西南兴农种业
有限责任公司顶
效周美春种子代

销点

贵州省黔西南布依
族苗族自治州兴义
市顶效镇金州农贸

市场内

/
云南曲靖塑料
（集团）有限

公司

云南省曲靖市经
济技术开发区轻
工业园区科苑西

路2号

1200×0.01mm  
黑色

2021/10/8

厚度(厚度极限偏差 ，平均厚度偏差，%)
、拉伸负荷(纵向，横向)、断裂标称应
变，%(纵向，横向)、直角撕裂负荷(纵
向，横向)

未发现
不合格

/ /
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